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1. Аннотация 
- Научное направление кафедры в соответствии с перечнем научных направлений ФГОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»: Элементоорганические, органические и неорганические соединения, композиты и полимеры нового поколения.
- Перечень НИР, выполняемых преподавателями в рамках второй половины рабочего дня

1. физико-химическое исследование гомогенных и гетерогенных систем. Разработка новых методик с использованием физико-химических методов анализа. Работа включена в координационный план НСАХ РАН по разделам 2.20.1; 2.20.3; 2.20.4.
2. Синтез и исследование свойств алкилароматических малеинимидов.

3. Синтез сополимеров на основе малеинимидов, бис-малеинимидов, 1,3-диаллилизоциануратов, непредельных мономеров и олигомеров, исследовании строения и свойств образующихся полимеров.

4. Исследование влияния антипиренов на огнестойкость и свойства резины на основе каучуков общего назначения.

5. Влияние волокнистых наполнителей на термоагрессивостойкость и физико-механические свойства резины на основе комбинации бутадиен-нитрильных каучуков.

6. Исследование влияния новых технологических добавок на свойства резины на основе бутадиен-нитрильных каучуков.

7. Разработка методов синтеза новых гидроксиэтилзамещенных мочевин на основе алифатических диизоцианатов.

8. Разработка методов синтеза полиуретановых эластомеров на основе сложного олигоэфира адипиновой кислоты и диизоцианатов с использованием тетрафункциональных гидроксиэтилзамещенных мочевин.

9. Исследование влияния температуры на электропроводность водных растворов хлоридов металлов.

10. Исследование моделей хаотической динамики.
11. Разработка метода получения диметакрилата цинка и исследование его в качестве активатора при пероксидной вулканизации резиновых смесей.

12. Получения лаковых покрытий на основе полиуретановых олигомеров и метакрилатов.
13. Синтез и исследование свойств терполимеров на основе малеинимидов, олигомеров с метакрильными группами и 2-гидроксиэтилметакрилата.

14. Разработка методов получения светостойких пенополиуретанов, полиуретанового геля и полимерного клея для медицины.
15. Грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации МК-6312.2015.3 «Разработка технологии мультикомпонентного и экологичного подхода к синтезу производных хромена». Руководитель – Бардасов И.Н.. 600 тыс.руб.

16. Грант РФФИ 15-33-21087 мол_а_вед. «Новая эффективная стратегия синтеза и модификации полифункциональных производных никотиновой кислоты» Исполнитель – Бардасов И.Н. 2000 тыс.руб.

17. УМНИК 2015-2016 «Разработка технологии мультикомпонентного и экологичного подхода к синтезу производных хромена». Руководитель – Бардасов И.Н.. 400 тыс.руб.

18. Грант РФФИ № 14-03-31803 «Синтез и изучение свойств новых мультифункциональных комплексов на основе солей металлов I-VIII групп с триалкил(арил)фосфатными лигандами». Договор от 06 мая 2015 г. Сумма гранта 400 тыс. руб. Руководитель проекта: Зиновьева Е.Г.

19. Иванов Николай Сергеевич, гр. М-22(2)-14. Тема «Разработка инновационного способа пластинации анатомических препаратов». Открытый конкурс по предоставлению грантов на реализацию проектов в сфере поддержки молодежных инициатив, проектов молодежных движений и организаций, проводимый на территории Чувашской Республики в рамках Межрегионального молодежного образовательного форума «МолГород-2015». 2-7.06.2015. Выигран грант на сумму 5 тыс. руб. Научн. рук-ль: Зиновьева Е.Г. 

20. Иванов Николай Сергеевич, гр. М-22(2)-14. Успешное выступление в отборочном мероприятии «Конвейер проектов» на Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга» Самарской области. 17.06.2015. Выигран грант на сумму 200 тыс. руб. Научн. рук-ль: Зиновьева Е.Г.

21. Проект № МК-97.2014.3 совета по грантам при Президенте Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук «Новый подход к синтезу полифункциональных фотохромных 1,2-диарилэтенов» (2014-2015 г.). 

22. Проект РФФИ № 15-33-21087 мол_а_вед «Новая эффективная стратегия синтеза и модификации полифункциональных производных никотиновой кислоты» (2015-2016 г.).

23. Проект РФФИ № 15-43-02405 р_поволжье_а «Синтез новых флуорофоров пиридонового ряда» (2015-2016 г.).

24. Проект РФФИ № 15-43-02217 р_поволжье_а «Исследование смещения равновесия кольчато-цепной таутомерии в полифункциональных субстратах» (2015-2016 г.).

25. Полупромышленный метод получения тетрацианоэтилена

26. Экологический мониторинг природных объектов Чувашской Республики.

27. Синтез биологически активных соединений, схожих по строению с никотиновой кислотой и ее производными.

28. Исследование смещения равновесия кольчато-цепной таутомерии в полифункциональных субстратах.

- Основные научные результаты 
1) Разработан полупромышленный способ получения тетрацианоэтилена путем масштабирования лабораторной методики.

2) Проведен экологический мониторинг малых рек Чувашии на наличие тяжелых металлов.

3) установлено, что комплексные соединения триалкил(арил)овых эфиров ортофосфорной кислоты с ионами металлов являются перспективными катализаторами для ряда органических реакций. Кроме того, добавки этих веществ проявляют антипиренные и модифицирующие свойства, позволяющие заметно улучшать качество синтезируемых с их использованием полимерных композиционных материалов. Все это обуславливает актуальность работ, направленных на расширение числа используемых в катализе соединений, синтез и характеризацию комплексов триалкилфосфатов с ионами металлов. В работе изучено взаимодействие хлоридов, нитратов и сульфатов некоторых ионов металлов с триалкилфосфатами; определены физико-химические характеристики синтезированных соединений.

4) проводится разработка нового перспективного подхода к синтезу цианозамещенных 4-арил-4H-хроменов и 4-арил-1,4-дигидрохинолинов – близких структурных аналогов природных и синтетических противораковых препаратов, обладающих высокой эффективностью и низкой токсичностью. В основе синтеза лежат легкодоступные реагенты и растворители, а также простое аппаратурное оформление.В ходе работы синтезировано 82 новых соединения, строение которых доказано комплексом физико-химических методов. Исследованы антибактериальные свойства хроменов на основе арилиденпроизводных димера малононитрила. В сотрудничестве с ИОХ им. Н.Д. Зелинского РАН полиалкоксизамещенные 4-арил-4Н-хромены были протестированы фенотипичном испытании на эмбрионе морского ежа, для того чтобы оценить их антимитотическую и тубулин дестабилизирующую активности, при использовании подофиллотоксина как эталонного справочного вещества.

5) Впервые разработана технология получения укрупненных партий препаратов серии: «бальзам», МЭП «Сувар», изучены их физико-химические, токсикологические и биологические свойства. В опытах на птицах и свиньях выявлено их положительное воздействие на физиологический статус, продуктивность, сохранность. Установлено корригирующее влияние препаратов на минеральный обмен, на содержание гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, общего белка, глюкозы, общего кальция в крови. Дана ветеринарно-санитарная оценка мяса свиней, получавших с кормом препарат «Сувар». 

6) Синтезированы составы двухкомпонентных эпоксидных лаковых составов, не содержащих растворителей. Изучены их физико-механические и физико-химические свойства. На основе полученных данных разработаны составы защитных покрытий.

7) Взаимодействием 3,5-динитробензойной кислоты с бутиловым спиртом в присутствии серной кислоты получен бутиловый эфир 3,5-динитробензойной кислоты, восстановлением которого гидразин-гидратом в присутствии хлорида железа на активированном угле выделен бутиловый эфир 3,5-диаминобензойной кислоты. Его реакцией с малеиновым ангидридом в среде ацетона синтезирован соответствующий бис-моноамид малеиновой кислоты, циклизацией которого с помощью уксусного ангидрида в среде ДМФА и использовании в качестве катализатора безводного ацетата натрия выделили бутиловый эфир 3,5-бис-(2,5-диоксо-2,5-дигидро-1Н-пирролил)бензойной кислоты. Синтезированные соединения охарактеризованы методами ИК и ЯМР 1Н спектроскопии, изучены их свойства.

8) Взаимодействием 3- и 4-аминобензойных кислот с малеиновым ангидридом получены соответствующие моноамиды малеиновой кислоты, циклизацией которых в среде смеси толуола и ДМФА в присутствии п-толуолсульфокислоты в качестве катализатора синтезированы 3- и 4-малеинимидобензойные кислоты. Кипячением полученных кислот в среде тионилхлорида получены соответствующие хлорангидриды. Реакцией полученных хлорангидридов с 1,4-ди-(2-оксиэтокси)бензолом в среде бензола и использовании в качестве акцептора хлористого водорода триэтиламина выделены соответствующие бис-малеинимиды, содержащие алкилароматические группы. Состав и индивидуальность полученных соединений подтверждены данными элементного анализа и ТСХ, а структура – ИК и ЯМР 1Н спектрами.
9) Синтезированы новые малеинимиды (МИ) на основе различных моно- и бис-алкилароматических аминов, алкиловых эфиров аминокислот с использованием двухстадийного метода синтеза с подбором условий, учитывающих строение и свойства МИ, исследованы закономерности циклизации малеамидов при синтезе МИ. Установлено, что скорость протекания реакции циклизации зависит от строения амина, на основе которого получены малеамиды. Наибольшая скорость циклизации наблюдается при получении МИ на основе моноамидов, наименьшая ‑ на основе бис-малеамидов ароматических диаминов. Полученные результаты имеют практическое применение в химии и технологии мономеров для синтеза различных МИ.

10) Изучена терполимеризация 2-гидроксиэтилметакрилата (ГЭМА), олигоуретандиметакрилата (ОУДМ) и N-бензилмалеинимида (N-БМИ). ОУДМ получили взаимодействием уретанового форполимера СКУ-ПФЛ-100 с двумя молями монометакрилового эфира этиленгликоля при 80оС. Сополимеризацию тройной композиции ГЭМА, ОУДМ и N-БМИ проводили в массе. Установлено, что с увеличением содержания ОУДМ в композиции возрастают эластические свойства сополимеров. Использование ГЭМА приводит к увеличению совместимости ОУДМ и N-БМИ. Введение N-БМИ в композицию в количестве от 5 до 10 мас.% усиливает физико-механические свойства полученных полимеров на 65-75%, стойкость которых к термоокислительной деструкции возрастает на 35-40 оС. 

11) Исследована сополимеризация стирола и 2-гидроксиэтилметакрилата (ГЭМА) с 2-метакрилоилоксиэтил-4-N-малеинимидобензоатом (МИ-2), содержащим в своем составе малеинимидную и метакрильную группы. Установлено, что метакрильная группа вступает в реакции как гомо-, так и сополимеризации. Тогда как двойная связь малеинимидной группы вступает в основном только в реакции сополимеризации. Гомополимеризация малеинимидной группы не протекает. Поэтому проводили сополимеризацию МИ-2 со стиролом и ГЭМА при разных мольных соотношениях. Строение полученных сополимеров исследовали методом ИК-спектроскопии. В ИК-спектрах сополимеров присутствуют полосы поглощения С=О сложноэфирной группы (3417 см-1), метиленовых групп СН2 (2920 и 1450 см-1), карбонильной группы С=О (1718 см-1), ароматической группы (1600, 842 см-1), СОО группы при ароматической группе (ArCOO) (1272 см-1), N-C=O группы сукцинимидного цикла (753 см-1). 

12) Изучены физико-химические свойства синтезированных сополимеров стирола и ГЭМА с МИ-2. Установлено, что сополимеры МИ-2, стирола и ГЭМА не растворяются как в полярных, так и неполярных растворителях. Исследование термомеханических свойств образцов показало, что синтезированные сополимеры имеют более высокие температуры стеклования и деструктивного течения, по сравнению с гомополимером ГЭМА и полистиролом. 

13) Синтезированы неизученные ранее N-гидроксиэтилзамещенные мочевины ряда аминоспиртов и исследована их реакционная способность в реакциях с изоцианатами. Установлена более высокая реакционная способность N-гидроксиэтилзамещенных мочевин в реакциях с диизоцианатами по сравнению с алифатическими многоатомными спиртами (глицерином, этиленгликолем и др.). Предложен межмолекулярный механизм каталитического действия дизамещенной амидной группы N-гидроксиэтилзамещенных мочевин в реакции их спиртовой группы с изоцианатной группой. Исследованы закономерности получения и свойства N-гидроксиэтилмочевин. Изучена поликонденсация некоторых N-гидроксиэтилмочевин диизоцианатами (гексаметилен- и 2,4-толуилендиизоцианатами) с исследованием свойств полученных полимеров.

14) Разработаны однокомпонентные защитные покрытия на основе нового класса полимерных материалов – циануретанов, обладающие заданным комплексом свойств и способных противостоять воздействию многих физических и химических факторов. 

15) Изучена кинетика горения резины на основе бутадиен-нитрильного каучука с использованием различных комбинаций антипиренов: хлорпарафина ХП-1100, гидроксида алюминия, бората бария, триоксида сурьмы, трихлорэтилфосфата и др. Рассчитаны кинетические параметры и энергия активации процесса горения резины, на основе которых определены эффективные комбинации антипиренов.

16) Исследована возможность создания термоагрессивостойких резин с пероксидной системой вулканизации, работающих при температурах до 150оС, на основе комбинаций гидрированного бутадиен-нитрильного каучука и непредельных бутадиен-нитрильных каучуков, (БНК) содержащих от 18 до 50% мас. нитрилакриловой кислоты (НАК). Установлено повышение физико-механических свойств с уменьшение содержания НАК в БНК при незначительном понижении термоагрессивостойкости резин.

17) Взаимодействием простых олигоэфиров, таких как полифурит, полиоксипропиленгликоль с диизоцианатами (2.4-толуилендиизоцианат, 4,4-дифенилметандиизоцианат), с последующим взаимодействием с двухкратным избытком монометакрилвового эфира этиленгликоля получены олигоуретандиметакрилаты, для которых были исследованы физико-химические свойства (динамическая вязкость, оптическая плотность, показатель преломления). 

18) Проведена полимеризация радикальная полимеризация ОУДМ в перекиси бензоила и под воздействием ультрафиолетового облучения. Исследованы кинетические особенности полимеризации ОУДМ разными методами, а также воздействие дикетанота меди в количестве 2 % мас. на скорость реакции полимеризации ОУДМ. Выявлено некоторое замедление скорости реакции радикальной полимеризации ОУД в присутствии  дикетоната меди, в отличие от полимеризации ОУДМ под воздействием ультрафиолетового облучения. Была произведена попытка объяснения стерически затрудненной радикальной полимеризации образованием долгоживущих при комнатной температуре  анион-радикалов. Испытания покрытий, полученных полимеризацией ОУДМ с добавками дикетоната меди, показали их устойчивость к штаммам плесневелого гриба aspergillus awamori 16.

19) Получена двухкомпонентная заливочная композиция “холодного отверждения” на основе полиуретанового связующего, наполнителей и целевых добавок, обладающая высокими эксплуатационными характеристиками.

20) Разработан полупромышленный способ получения тетрацианоэтилена путем масштабирования лабораторной методики.

21)  Проведен экологический мониторинг малых рек Чувашии на наличие тяжелых металлов.

23)  Синтезирован ряд ранее неизвестных производных никотиновой кислоты.

24) Показано влияние кислотно-основных свойств среды на смещение таутомерного равновесия в полифункциональных субстратах

- Внедрение научных разработок в практику

1) На основе различных моно- и бис-алкилароматических аминов двухстадийным методом синтезированы новые малеинимиды (МИ). Исследованы закономерности циклизации малеамидов при синтезе МИ. Установлено, что наибольшая скорость циклизации наблюдается при получении МИ на основе моноамидов, наименьшая ‑ на основе бис-малеамидов ароматических диаминов.

2) Разработан метод синтеза и исследованы физические и спектральные свойства нового малеинимида – N-(фениламинофенил)малеинимида, который может быть использован в качестве антиоксиданта при производстве резинотехнических изделий.

3) Изучена сополимеризация 2-гидроксиэтилметакрилата (ГЭМА) и бутилметакрилата (БМА) с N-фенилмалеинимида (N-ФМИ). Установлено, что с увеличением содержания N-ФМИ в композиции возрастают прочностных свойства сополимеров и их химической стойкости. Введение N-ФМИ в композицию в количестве от 5 до 10 мас.% усиливает физико-механические свойства на 65-75% и стойкость к термоокислительной деструкции на 35-40 оС. Синтезированные сополимеры имеют более высокие температуры стеклования и деструктивного течения, по сравнению с гомополимерами ГЭМА и БМА.

4) Получены эпоксидные композиции модифицированные добавками малеинимидов, бис-малеинимидов и лапролов, изучены их физико-механические и термомеханические  свойства. 

5) Изучена возможность частичной замены триоксида сурьмы на нетоксичные антипирены – наноглину, нанокварц, комбинацию гидроксида алюминия с боратом бария и их влияние на огнестойкость и физико-механические свойства резины на основе каучуков общего назначения.

6) Изучено влияние различных типов волокнистых наполнителей на свойства резины на основе комбинаций гидрированного бутадиен-нитрильного и бутадиен-нитрильного каучуков, используемой для изготовления уплотнительных элементов пакерно-якорного оборудования. Установлено, что вулканизаты, содержащие арамидное, стекловолокно и полиакрилонитрильное волокно обладают повышенным значением предельной прочности при растяжении и наиболее стойки к тепловому воздействию агрессивных углеводородных сред. 

7) Изучено влияние различных технологических добавок на свойства резины на основе бутадиен-нитрильного каучука БНКС-40АМН. Установлено, что введение технологических добавок в резиновую смесь позволяет улучшить степень диспергирования наполнителей и других ингредиентов смеси в матрице каучука, улучшить технологические свойства и повысить физико-механические показатели резины. Наибольшими упруго-прочностными свойствами обладает вулканизат, содержащий цинколент BB 222.

8) Разработаны методы синтеза новых гидроксиэтилзамещенных мочевин на основе алифатических диизоцианатов: из соответствующих дикарбоновых кислот (октаметилен-1,8-дикарбоновой и декаметилен-1,10-дикарбоновой) действием трехлористого фосфора синтезированы дихлорангидриды, из которых действием азида натрия получены азиды кислот и далее при разложении последних получены октаметилен-1,8-диизоцианат и декаметилен-1,10-диизоцианат. На четвертой стадии взаимодействием алифатических диизоцианатов и ди((-гидроксиэтил)амином синтезированы тетрафункциональные гидроксиэтилзамещенные мочевины. Определены оптимальные условия проведения всех четырех стадий с получением трех гидроксиэтилзамещенных мочевин с высокими выходами.

9) Разработаны методы синтеза и исследованы реакции получения полиуретановых эластомеров на основе сложного олигоэфира адипиновой кислоты (полиэтиленбутиленгликольадипинат - полиэфир марки П6-БА), 4,4-дифенилметандиизоцианата, толуилендиизоцианатов марок Т-100 и Т-80, аминного отвердителя 4,4’-метиленбис(о-хлоранилина) (МОСА) и тетрафункциональных гидроксиэтилзамещенных мочевин. Показана возможность частичной замены МОСА на гидроксиэтилзамещенные мочевины.

10) Исследовано влияние температуры на электропроводность водных растворов хлоридов металлов с установлением температурной зависимости на электропроводности для хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов.

11) Исследованы динамические модели хаоса в рамках квазиинвариантов, кусочно-линейных инвариантов, энтропийных и фрактальных инвариантов.
12) Разработаны методы синтеза диметакрилата цинка и проведены исследования по его использованию в качестве активатора при пероксидной вулканизации резиновых смесей. 

13) Разработаны терполимеры на основе малеинимидов, олигомеров с метакрильными группами и 2-гидроксиэтилметакрилата, превосходящие по прочностным, адгезионным свойствам и термостойкости известные анаэробные герметики.

14) Исследована возможность использования в качестве активаторов пероксидной вулканизации резиновых смесей взамен цинковых белил органических солей цинка – монометакрилата и диметакрилата цинка.

15) Разработан новый фотоотверждаемый лак на основе олигоуретандиметакрилатов и метакрилатов для деревянных конструкций. В качестве инициатора фотополимеризации использовался бензофенон, сенсибилизатора – третичный амин. Установлено, что лак защищает древесину от воздействия плесневелых грибков, придает ей эстетичный вид и препятствует проникновению влаги, что предотвращает возможность гниения древесины. 

16) На основе полиуретанов разработаны заливочные составы для нефтедобывающей промышленности, способные противостоять воздействию высоких температур и действию агрессивных сред. 

17) Разработаны светостойкие пенополиуретаны, полиуретановый гель и полимерный клей для медицины, обладающие высокими эксплуатационными характеристиками.

18) Путем проведения четырехкомпонентной реакции между малононитрилом, алифатическими альдегидами, замещенными фенолами и гидроксидом калия (который хоть и являлся катализатором, брался в эквимолярном отношении) были впервые синтезированы 4-алкил-2-амино-4H-хромен-3-карбонитрилы. Синтезированные соединения являются структурными аналогами 4-арил-2-амино-7-гидрокси-4H-хромен-3-карбонитрилов, у которых ранее была обнаружена высокая противоопухолевая активность. Продукты реакции были выделены с выходами 18-78%. В качестве фенолов были использованы 1- и 2- нафтолы, 3-аминофенол, резорцин и его монометиловый эфир. Разработанная методика далее была распространена на синтез ранее неизвестных этил 4-алкил-2-амино-7-гидрокси-4H-хромен-3-карбоксилатов, путем замены в многокомпонентной реакции малононитрила на этилцианоацетат. Выделить конечные соединения удалось с выходами 25-68% только с использование резорцина. Все реакции образования 4-алкил-2-амино-4H-хроменов осуществлялись в воде в отсутствие внешнего нагревания, что отвечает принципам «зеленой химии».

Полученные 2-амино-4H-хромен-3-карбонитрилы далее были использованы для синтеза производных кумарина. По ходу проведения исследования нами в качестве окислителей были использованы оксид хрома (VI), бихромат калия в сернокислой и уксуснокислой среде, диоксид селена, бром, иод и его пентаоксид, кислород воздуха, растворы пероксида водорода, азотной кислоты. Выяснилось, что эффективность использования окислителя сильно зависит от строения исходного 2-амино-4H-пирана. Наиболее универсальными окислителями оказались оксид хрома (VI) и бихромат калия, при их использовании с выходами 34-68% были выделены 4-арил(алкил)-7-гидрокси(амино)-2-оксо-2H-хромен-3-карбонитрилы.

19) Еще одним универсальным окислителем при получении производных кумарина из 2-амино-4H-пиранов оказался молекулярный бром. Нами было обнаружено, что при взаимодействии пиранов на основе резорцина с бромом происходит образование 4-арил(алкил)-7-гидрокси-6,8-дибром-2-оксо-2H-хромен-3-карбонитрилов с выходами 78-85%. Структуры полученных соединений доказывались методами масс-, ИК- ЯМР-спектроскопиями и данными РСА.

20) Проведенные мультикомпонентные реакции просты в исполнении и протекают по довольно предсказуемому механизму. Так как многие природные и синтетические производные хромена обладают высокой биологической активностью, основное направления дальнейшего использования полученных соединение – это исследование их биологической активности.

21) Разработана методика очистки медных отложений с металлических поверхностей и предложено образующиеся растворы аммиаката меди использовать в сельском хозяйстве.

22) Выработана новая стратегия синтеза и модификации производных никотиновой кислоты, основанная на направленных превращениях геминальных динитрилов, содержащих электрофильный С-атом в пятом положении относительно азота цианогруппы.

23) Разработан подход к синтезу фотохромных диарилэтенов на основе направленных превращений дитиенилзамещенных ацилоинов и их производных.
- Внедрение научных разработок в практику:

1) Разработана огнестойкая резина для колец амортизирующих роликов ленточных конвейеров, которые применяются в горнодобывающей промышленности, путем частичной замене токсичного триоксида сурьмы на нетоксичные антипирены. Результаты внедрены в производство на АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева» с экономическим эффектом 0,4 млн. руб. в год.

2) Показано, что применение волокнистых наполнителей позволяет повысить физико-механические показатели и термоагрессивостойкость резины на основе комбинаций гидрированного бутадиен-нитрильного и бутадиен-нитрильного каучуков, используемой для изготовления уплотнительных элементов пакерно-якорного оборудования в нефтегазодобывающей промышленности. Результаты переданы в АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева».

3) Разработан двухкомпонентный защитный лак для защиты и гидроизоляция конструкций от повреждений, причиняемых влагой, коррозией и химическими веществами. Рекомендован для химической промышленности: защиты трубопроводов, нефтепроводов, газопроводов и т.д.

4) Разработаны высокоэффективные защитные и заливочные составы для электротехнической отрасли. Результаты переданы для внедрения в ООО "Промэлектротехника".
5) Получен патент «Способ очистки металлических поверхностей от медных отложений», на основании которого рекомендовано очищать от медных отложений стальные шарики шаровых мельниц при получении металлических порошков.
2. Перечень научно-исследовательских и проблемных, учебно-научных и производственных лабораторий на факультете 

	№ п/п
	Наименование лаборатории
	Зав. лабораторией (научный руководитель)
	Место расположение лаборатории (корпус, номер кабинета)

	1
	Лаборатория биопрепаратов
	доц. Заживихина Е.И.
	О-221

	2
	Лаборатория оптических методов анализа
	доц. Бардасов И.Н.
	О-320

	3
	Лаборатория электрохимических методов анализа
	доц. Ященко Н.Н.
	О-305

	4
	Лаборатория курсовых и дипломных работ
	доц.Житарь С.В., доц.Ефимов В.А., доц.Смирнова С.Н., доц.Маркова С.А.,

ст.пр.Турусова Е.В.,

Николаева Т.П.
	О-303, О-313, О-212, О-202, О-216, О-219

	5
	Лаборатория синтеза органических металлокомплексов
	доц.Зиновьева Е.Г.
	О-212

	6
	Лаборатория качественного анализа
	Королева Л.В.
	О-315

	7
	Лаборатория количественного анализа
	Королева Л.В.
	О-323


3. Публикации преподавателей и сотрудников  факультета в 2015 году
(Указать полные библиографические данные. В публикациях с участием студентов их ф.и.о.  выделить курсивом, в скобках указать группу):

1) монографии (приведен образец заполнения)
	№п/п
	ФИО авторов
	Название работы
	Место издания
	год
	Кол-во страниц
	Объем в п.л.
	тираж

	1.
	А.В. Еремкин
	Взаимодействие тетрацианоэтилена с карбонильными соединениями
	Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та
	2015
	172
	10
	500

	2.
	О.Е. Насакин, А.В. Еремкин,  О.В. Ершов, М.Ю. Беликов, К.В. Липин.
	Внутримолекулярное   взаимодействие   цианогруппы  с нуклеофильной функцией
	Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та
	2015
	316
	19,10
	500


2) учебники (приведен образец заполнения)

	№п/п
	ФИО авторов
	Название учебника
	Место издания
	год
	Кол-во страниц
	Объем в п.л.
	тираж

	Учебники с грифом Минобрнауки РФ

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	Учебники с грифом ФУМО РФ

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	Учебники с другими грифами

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3) учебные пособия (приведен образец заполнения)

	№п/п
	ФИО авторов
	Название учебника
	Место издания
	год
	Кол-во страниц
	Объем в п.л.
	тираж

	Учебные пособия с грифом Минобрнауки РФ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	Учебные пособия с грифом ФУМО РФ

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	Учебные пособия с другими грифами

	1.
	Кузьмин М.В., Колямшин О.А., Игнатьев В.А., Рогожина Л.Г.
	Высокомолекулярные соединения 
	Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та (в печати)
	2015
	142
	8,88
	200

	2.
	Игнатьев В.А., Кузьмин М.В., Рогожина Л.Г.
	Химия и физика полиуретанов
	Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та

(в печати)
	2015
	94
	6,00
	150

	3.
	П.И.Федоров

В.П. Шевердов

О.Е. Насакин

Г.П. Павлов
	Химия  отравляющих веществ: практикум / Под ред. проф. О.Е. Насакина
	Чебоксары. Изд-во Чуваш. ун-та. 2015
	2015
	132  
	
	

	4.
	Александрова Л.Н., Ефейкин Д.П.
	Фармакогнозия, часть 2
	Чебоксары:

Изд-во

Чуваш. ун-та
	2015
	259
	15,11
	300

	5.
	Александрова Л.Н., Ефейкин Д.П.
	Фармакогнозия, часть 1 (в печати)
	Чебоксары:

Изд-во

Чуваш. ун-та
	2015
	127
	10,58
	300


4) методические пособия (приведен образец заполнения)
	№п/п
	ФИО авторов
	Название работы
	Место издания
	год
	Кол-во страниц

	1.
	Заживихина Е.И.,

Маркова С.А.
	Общая химия. Полимерные материалы, физико-химические свойства и применение их в технике.
	Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та
	2015
	52

	2.
	Кольцов Н.И.,

Данилов В.А.,

Кузьмин М.В.,

Александрова О.А.,

Петрухина В.А.,

Игнатьева Т.В.
	Общая химическая технология полимеров. Лабораторный практикум
	Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та
	2015
	39

	3.
	Павлов Г.П.

 Федоров П.И.

Осипова М.П.

Васильева Т.В.
	Анализ органических соединений: руководство для самостоятельной работы студентов
	Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та
	2015
	132

	4.
	Эндюськин В.П., Лукин П.М., 
	Технология тонкого органического синтеза


	Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та
	2015
	44

	5.
	Эндюськин В.П., Лукин П.М.,
	Технология кремнийорганических веществ
	Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та
	2015
	28


5) сборники научных трудов 
	№п/п
	Название работы
	Место издания
	год
	Кол-во страниц
	тираж

	1.
	V Всероссийская конференция с международным участием «Современные проблемы химической науки и фармации», посвященной 80-летию со дня рождения В.В.Базыльчика
	Чебоксары: Изд-во ООО «Крона»
	2015
	154
	300

	2.
	Актуальные вопросы химической технологии и защиты окружающей среды: сб. материалов V Всерос. конф.
	Чебоксары: ООО Издательский дом  ПЕГАС
	2015
	168
	80


6) статьи
- опубликованные в зарубежных изданиях (статьи в журналах, издаваемых за рубежом), 
	№ п/п
	Ф.И.О. авторов
	Название статьи
	Наименование журнала
	Год
	Номер  (том) журнала
	Страницы

	1. 
	Bardasov I.N., Alekseeva A.U., Mihailov D.L., Ershov O.V., Grishanov D.A.
	Double heteroannulation reactions of 1-naphthol with alkyl- and arylmethylidene derivatives of malononitrile dimer
	Tetrahedron Letters
	2015
	Vol. 56
	1830-1832

	2. 
	Semenova M.N., Tsyganov D.V.,

Malyshev O.R.,

Ershov O.V., Bardasov I.N., Semenov R.V., Kiselyov A.S., Semenov V.V.
	Comparative in vivo evaluation of polyalkoxy substituted 4H-chromenes and oxa-podophyllotoxins as microtubule destabilizing agents in the phenotypic sea urchin embryo assay
	Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters

	2015
	Volume 25, Issue 7
	1653-1654

	3. 
	Ignat’ev V.A., Kolyamshin O.A., Kuz’min M.V., Rogozhina L.G., Kol'tsov N.I.
	Synthesis of Aliphatic Hydroxyethyl-Substituted Ureas
	Russian Journal of Organic Chemistry
	2015
	vol. 51, No. 1
	121-122

	4. 
	Petrova N.P.,

Egorov E.N.,

Ushmarin N.F., Kol'tsov N.I.
	Effect of Combinations of Antimony Trioxide with Nontoxic

Flame Retardants on the Flame Resistance

and Properties of Vulcanized Rubber Based

on General-Purpose Rubbers
	Russian Journal of Applied Chemistry
	2015
	vol. 88, No. 8
	1376−1380

	5. 
	Ivanova A.V.,  Danilov V.A.,  Kolyamshin O.A., Ushmarin N.F.,  Khasanov A.I., Kol'tsov N.I.
	The effect of maleinimides on the properties of a rubber compound based on nitrile butadiene rubber
	International Polymer Science and Technology
	2015
	vol. 42, Issue 3
	19-22

	6. 
	Fedotov V.Kh., 

Kol'tsov N.I.
	Kinetics of Reduced Models of Catalytic Reactions
	Russian Journal of Physical Chemistry B
	2015
	vol. 9, No. 6
	875–883

	7. 
	Kolyamshin O.A., Kuz’min M.V., Ignat’ev V.A., Rogozhina L.G., Kol'tsov N.I.
	Synthesis of benzene-1,4-diylbis(oxyethane-2,1-diyl) bis[(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)benzoates]
	Russian Journal of Organic Chemistry
	2015
	vol. 51, No. 6
	901-902

	8. 
	Ignat’ev V.A., Kolyamshin O.A., Kuz’min M.V., Rogozhina L.G., Kol'tsov N.I.
	Synthesis of Aliphatic Hydroxyethyl-Substituted Ureas
	Russian Journal of Organic Chemistry
	2015
	vol. 51, No. 1
	121-122

	9. 
	Petrova N.P.,

Egorov E.N.,

Ushmarin N.F., Kol'tsov N.I.
	Effect of Combinations of Antimony Trioxide with Nontoxic

Flame Retardants on the Flame Resistance

and Properties of Vulcanized Rubber Based

on General-Purpose Rubbers
	Russian Journal of Applied Chemistry
	2015
	vol. 88, No. 8
	1376−1380

	10. 
	Ivanova A.V.,  Danilov V.A.,  Kolyamshin O.A., Ushmarin N.F.,  Khasanov A.I., Kol'tsov N.I.
	The effect of maleinimides on the properties of a rubber compound based on nitrile butadiene rubber
	International Polymer Science and Technology
	2015
	vol. 42, Issue 3
	19-22

	11. 
	Fedotov V.Kh., 

Kol'tsov N.I.
	Kinetics of Reduced Models of Catalytic Reactions
	Russian Journal of Physical Chemistry B
	2015
	vol. 9, No. 6
	875–883

	12. 
	Kolyamshin O.A., Kuz’min M.V., Ignat’ev V.A., Rogozhina L.G., Kol'tsov N.I.
	Synthesis of benzene-1,4-diylbis(oxyethane-2,1-diyl) bis[(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)benzoates]
	Russian Journal of Organic Chemistry
	2015
	vol. 51, No. 6
	901-902

	13. 
	S.V. Fedoseev, K.V. Lipin, O.V. Ershov, M.Yu. Belikov, A.S. Yatsko, O.E. Nasakin
	One-pot synthesis of 2-Oxo-1,2-dihydropyridine-3,4-dicarbonitriles
	Russian Journal of Organic Chemistry
	2015
	8
	1191-1193

	14. 
	S.V. Fedoseev, M.Yu. Belikov, K.V. Lipin, O.V. Ershov, O.E. Nasakin 
	Synthesis of 3-amino-8-hydroxy-2-methyl-1,6-dioxo-2,7-diazaspiro[4.4]non-3-ene-4-carbonitriles
	Russian Journal of Organic Chemistry
	2015
	8
	1189-1190

	15. 
	O.V. Ershov, V.N. Maksimova, K.V. Lipin, M.Yu. Belikov, M.Yu. Ievlev, V.A. Tafeenko, O.E. Nasakin
	Regiospecific synthesis of gem-dinitro derivatives of 2-halogenocycloalka[b]pyridine-3,4-dicarbonitriles
	Tetrahedron
	2015
	39
	7445–7450

	16. 
	A.A. Grigor’ev, S.V. Karpov, Ya.S. Kayukov, M.Yu. Belikov, O.E. Nasakin
	Synthesis of novel 4-acyl-2-amino-6-sulfanylpyridine-3,5-dicarbonitriles
	Tetrahedron Letters
	2015
	№ 45
	6279–6281

	17. 
	M.Yu. Ievlev, O.V. Ershov, A.G. Milovidova, M.Yu. Belikov, O.E. Nasakin
	A novel method for the domino synthesis of 6-imino-2,7-dioxabicyclo[3.2.1]octane-4,4,5-tricarbonitriles and studies of stereochemical characteristics of formation and structure thereof
	Chemistry of Heterocyclic Compounds
	2015
	№ 5
	457-461

	18. 
	S.V. Fedoseev, O.V. Ershov, M.Yu. Belikov, V.A. Tafeenko, O.E. Nasakin, V.P. Sheverdov
	Synthesis of 5-Oxoalkane-2,2,3,3-tetracarbonitriles
	Russian Journal of Organic Chemistry
	2015
	№ 7
	936-939

	19. 
	V. L. Gein , S. N. Rogachev, A. A. Bobyleva, D. Yu. Apushkin, G. A. Veikhman, O. E. Nasakin
	Synthesis and antihypoxic activity of 5-aryl-4-aroyl-3-hydroxy-1-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-3-pyrrolin-2-ones
	Russian Journal of General Chemistry
	2015
	Volume 85, Issue 11
	2568-2570

	20. 
	O. V. Ershov , V. N. Maksimova, M. Yu. Ievlev, M. Yu. Belikov, Kh. R. Khayarov, O. E. Nasakin
	Synthesis of 2-methoxypyridine-3,4-dicarbonitriles and 4-methoxy-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,4]pyridine-1,3-diones
	Russian Journal of Organic Chemistry
	2015
	Volume 51, Issue 11
	1668-1670

	21. 
	V. P. Sheverdov, O. E. Nasakin, V. V. Davydova, V. N. Khrustalev
	Synthesis and reactivity of 3-(2,2-dimethylhydrazono)-5-R-cyclopentane-1,1,2,2-tetracarbonitriles
	Russian Journal of General Chemistry
	2015
	Volume 85, Issue 10
	2285-2290

	22. 
	V. L. Gein , T. M. Zamaraeva, O. S. Panova, O. E. Nasakin
	Reaction of methyl 6-aryl-5-acetyl-3,6- dihydrotetrazolo[1,5-a]pyrimidine-4-carboxylates with ammonia and aliphatic amines
	Russian Journal of Organic Chemistry
	2015
	Volume 51, Issue 8
	1174-1176

	23. 
	I. N. Bardasov , D. L. Mikhailov, A. Yu. Alekseeva, O. V. Ershov, Ya. S. Kayukov, O. E. Nasakin
	MIRC reactions of 4-aryl-2-aminobuta-1,3-diene-1,1,3-tricarbonitriles. Synthesis of 2-amino-6-aryl-5-cyano-4-(dicyanomethylidene)-3-azabicyclo[3.1.0]hex-2-ene-1-carboxylic acid esters and amides
	Russian Journal of Organic Chemistry
	2015
	Volume 51, Issue 6
	849-852

	24. 
	Ershov, O.V., Ievlev, M.Yu., Tafeenko, V.A., Nasakin, O.E.
	Glycine catalyzed diastereoselective domino-synthesis of 6-imino-2,7-dioxabicyclo[3.2.1]octane-4,4,5-tricarbonitriles in water
	Green Chemistry
	2015
	Volume 17, Issue 8
	4234-4238

	25. 
	Grigor'Ev, A.A., Karpov, S.V., Kayukov, Y.S., Nasakin, O.E., Tafeenko, V.A.
	Intermolecular Reductive Heterocyclization of Potassium 2-Acyl-1,1,3,3-tetracyanopropenides
	Synlett
	2015
	Volume 26, Issue 16,
	2313-2317

Article number st-2015-d0401-l


- в центральных изданиях (ведущие рецензируемые научные журналы и издания, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук), 
	№ п/п
	Ф.И.О. авторов
	Название статьи
	Наименование журнала
	Год
	Номер  (том) журнала
	Страницы

	1. 
	Федотов В.Х., Кольцов Н.И.
	Модели хаотической динамики. Часть 6. Квазиинварианты
	Вестник Казанского технологического университета
	2015
	т. 18, №1
	288-293

	2. 
	Федотов В.Х., Кольцов Н.И.
	Модели хаотической динамики. Часть 7. Кусочно-линейные инварианты
	Вестник Казанского технологического университета
	2015
	т. 18, №1
	302-308

	3. 
	Петрова Н.П., Тарасов Н.А., Ушмарин Н.Ф., Резников М.С., Кольцов Н.И.
	Влияние антипиренов на кинетику горения резины на основе каучуков СКИ-3 и СКД
	Вестник Казанского технологического университета
	2015
	т. 18, №2
	104-107

	4. 
	Борисова О.И. студ. 2 к. (гр. ХМ-01-13),  Ушмарин Н.Ф., Сандалов С.И., Гнездилов Д.О., Кольцов Н.И.
	Исследование диспрактола К-16 в качестве ускорителя вулканизации обувных резин
	Вестник Казанского технологического университета
	2015
	т. 18, №2
	138-140

	5. 
	Портнова Е.М. студ. 1 к. (гр. ХМ-01-14), Ушмарин Н.Ф., Сандалов С.И., Гнездилов Д.О., Кольцов Н.И.
	Влияние продукта ЗПР на реометрические и физико-механические свойства обувных резин
	Вестник Казанского технологического университета
	2015
	т. 18, №2
	276-278

	6. 
	Федотов В.Х., Кольцов Н.И.
	Модели хаотической динамики. Часть 8. Энтропийные инварианты
	Вестник Казанского технологического университета
	2015
	т. 18, №2
	330-335

	7. 
	Петрова Н.П.,

Абруков В.С.,

Тарасов Н.А., Кольцов Н.И.
	Исследование закономерностей процесса горения резины основе бутадиен-нитрильного каучука с помощью искусственных нейронных сетей
	Известия высших учебных заведений. Серия Химия и хим. технология
	2015
	т.58, №2
	64-67

	8. 
	Федотов В.Х., Кольцов Н.И.
	Инвариантные кинетические портреты линейной двухстадийной реакции
	Бутлеровские сообщения
	2015
	т.42, №6
	129-131

	9. 
	Игнатьев В.А.,

Колямшин О.А.,

Кузьмин М.В.,

Рогожина Л.Г., Кольцов Н.И.
	Синтез алифатических гидроксиэтилзамещенных мочевин
	Журнал органической химии
	2015
	т.51, №1
	123-124

	10. 
	Сандалов С.И.,

Резников М.С., Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И.
	Влияние состава резин на герметизирующую способность уплотнительных элементов пакерно-якорного оборудования
	Каучук и резина
	2015
	№ 3
	22-26

	11. 
	Федотов В.Х., Кольцов Н.И.
	Модели хаотической динамики. Часть 9. Фрактальные инварианты
	Вестник Казанского технологического университета
	2015
	т. 18, №10
	193-198

	12. 
	Петрова Н.П., Ушмарин Н.Ф.,

Гнездилов Д.О., Кольцов Н.И.
	Разработка огнестойкой резины на основе каучуков общего назначения
	Каучук и резина
	2015
	№ 4
	16-18

	13. 
	Федотов В.Х., Кольцов Н.И.
	Кинетика редуцированных моделей каталитических реакций
	Химическая физика
	2015
	т.34, №11
	18-26

	14. 
	Петрова Н.П.,

Егоров Е.Н.,

Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И.
	Исследование влияния комбинаций триоксида сурьмы с нетоксичными антипиренами на огнестойкость и свойства резины на основе каучуков общего назначения
	Журнал прикладной химии
	2015
	т. 88,  вып. 8
	1227-1231

	15. 
	Петрова Н.П., Ушмарин Н.Ф., Строганов И.В.,

Хайруллин Р.З., Кольцов Н.И.
	Исследование пожароопасных свойств резиновых смесей, содержащих различные антипирены
	Клеи. Герметики. Технологии
	2015
	№9
	20-23

	16. 
	Колямшин О.А.,

Кузьмин М.В.,

Игнатьев В.А.,

Рогожина Л.Г., Кольцов Н.И.
	Синтез новых алкилароматических эфиров N-(диоксо-2,5-дигидро-1 Н-пирролил)бензойных кислот
	Журнал органической химии
	2015
	т.51, №6
	917-918

	17. 
	Бардасов И.Н., Михайлов Д.Л., Алексеева А.Ю., Ершов О.В., Каюков Я.С., Насакин О.Е.
	MIRC-реакции арилметилиденпроизводных димера малононитрила. Синтез эфиров и амидов 6-арил-2-амино-5-циано-4-(дицианометилен)-3-азабицикло[3.1.0]гекс-2-ен-1-карбоновой кислоты
	Журн. органич. химии
	2015
	Т. 51. - Вып. 6.
	866–869

	18. 
	Ершов О.В., Максимова В.Н., 

Иевлев М.Ю. (ХМ-01-13)

Беликов М.Ю., Хаяров Х.Р., Насакин О.Е
	Cинтез 2-метоксипиридин-3,4-дикарбонитрилов и 4-метокси-2,3-дигидро-1H-пирроло[3,4]пиридин-1,3-дионов
	Журнал органической химии
	2015
	51
	1697–1699

	19. 
	Гуревич П.А., Федосеев С.В., Липин К.В., Черкашина Ю.А.
	One-pot синтез 2-оксо-4-циано-1,2-дигидропиридин-3-карбоксамидов
	Вестник Казанского технологического ун-та
	2015
	10
	7-8

	20. 
	Гуревич П.А., Федосеев С.В., Липин К.В., Багаува Л.Р.
	Синтез нового алкилзамещенного пирроло[3,4-c]пиррол-1,3,4,6-тетраона
	Вестник Казанского технологического ун-та
	2015
	9
	20-21

	21. 
	Гуревич П.А., Липин К.В., Федосеев С.В., Тихонов А.С., Чепайкин Д.Н.
	Разработка полупромышленного метода  получения тетрацианоэтилена
	Вестник Казанского технологического ун-та
	2015
	17
	80-81

	22. 
	С.В. Федосеев, М.Ю. Беликов, К.В. Липин, О.В. Ершов, О.Е. Насакин
	Синтез 3-амино-8-гидрокси-2-метил-1,6-диоксо-2,7-диазаспиро[4.4]нон-3-ен-4-карбонитрилов
	Журнал органической химии
	2015
	8
	1208-1209

	23. 
	С.В. Федосеев, К.В. Липин, О.В. Ершов, М.Ю. Беликов, А.С. Яцько, О.Е. Насакин
	One-pot синтез 2-оксо-1,2-дигидропиридин-3,4-дикарбонитрилов
	Журнал органической химии
	2015
	8
	1210-1212

	24. 
	Гуревич П.А., Эндюськин В.П.,

Ефремов А.И.,

Липин К.В.,

Лукин П.М.,

Черкашина Ю.А.
	Оптимизация процесса получения бутилксантогената калия
	Вестник Казанского технологического ун-та
	2015
	7
	47-49

	25. 
	Федосеев С.В., Ершов О.В., Беликов М.Ю., Тафеенко В.А., Насакин О.Е., Шевердов В.П.
	Синтез 5-оксоалкан-2,2,3,3-тетракарбонитрилов
	Журнал органической химии
	2015
	№ 7
	957-959

	26. 
	О.В. Ершов, В.Н. Максимова, М.Ю. Иевлев, М.Ю. Беликов, Х.Р. Хаяров, О.Е. Насакин
	Синтез 2-метоксипиридин-3,4-дикарбонитрилов и 4-метокси-2,3-дигидро-1H-пирроло[3,4]пиридин-1,3-дионов
	Журнал органической химии
	2015
	№ 11
	1697-1699

	27. 
	А.В.Еремкин, О.В.Ершов, О.Е.Насакин, В.В.Давыдова
	Взаимодействие 6-имино-3-(пентан-3-ил)-8,8-диэтил-2,7-диоксабицикло[3.2.1]октан-4,4,5-трикарбонитрила с оксимами кетонов
	Журнал органической химии.
	2015
	12
	

	28. 
	А.В.Еремкин,  О.В.Ершов, В.В.Давыдова, О.Е.Насакин
	Синтез 11,11-диалкил-5-хлор-3,7,9-триазатрицикло[6.2.1.01,5]ундекан-2,4,6,10-тетраонов
	Журнал органической химии.
	2015
	12
	


- в других изданиях, в т.ч.: 
- статьи в журналах, не включенных в перечень ВАК

	№ п/п
	Ф.И.О. авторов
	Название статьи
	Наименование журнала
	Год
	Номер  (том) журнала
	Страницы

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


- статьи в сборниках трудов

	№ п/п
	Ф.И.О. авторов
	Название статьи
	Наименование сборника
	Год
	Номер  (том) сборника
	Страницы

	1. 
	Курналева Т.А. студ. 4 к. (гр. Х-11-11),

Егоров Е.Н.
	Влияние антипиренов на физико-механические свойства и огнестойкость резины
	Сб. статей лауреатов XVII Межрегиональной конфер.-фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги», Чебоксары, 2015.
	2015
	
	36-40

	2. 
	Васильев А.Н., Лыщиков А.Н., 

Насакин О.Е.
	1,1,3,3-тетрациано-2-(цианометил)пропен-2-иды в синтезе функциональноактивных дигидропиридинов


	Химия и современность : сборник научных статей / Чуваш. гос. пед. ун-т ; под ред. М.А. Ершова.
	2015
	-
	11-13

	3. 
	Ященко Н.Н., Дубынина Е.А., Шишликова М.А.
	Определение азота и фосфора в минеральных удобрениях
	Химия и современность : сборник научных статей / Чуваш. гос. пед. ун-т ; под ред. М.А. Ершова
	2015
	
	31-33

	4. 
	Ященко Н.Н., Федорова М.М.
	Вольтамперометрическое  определение кадмия в объектах окружающей среды.
	Химия и современность : сб. научных статей / Чуваш. гос. пед. ун-т ; под ред. М.А. Ершова
	2015
	
	


- материалы, труды и тезисы конференций, симпозиумов и т.д.
	№ п/п
	Ф.И.О. авторов
	Название статьи
	Наименование сборника
	Год
	Страницы

	
	
	
	
	
	

	1. 
	Курналева Т.А. 4 к. (гр. Х-11-11), Гребнева А.С. 4 к. (гр. Х-11-11), Петрухина В.А., Кольцов Н.И.


	Исследование электропроводности спиртовых растворов шестиводного хлорида никеля
	Региональный фестиваль студентов и молодежи "Человек, гражданин, ученый". Чебоксары, 25-29 ноября 2014. Сб. трудов. 
	2015
	372-373

	2. 
	Портнова Е.М. студ. 1 к.
(гр. Х-11-11), Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И.
	Резина с повышенной термоагрессивостойкостью
	Там же. Чебоксары, 25-29 ноября 2014. Сб. трудов. 
	2015
	380-381

	3. 
	Толикина Л.В. студ. 4 к.  (гр. Х-11-11), 

Петрухина В.А., Кольцов Н.И.


	Исследование влияния температуры на электропроводность растворов едкого натра
	Там же. Чебоксары, 25-29 ноября 2014. Сб. трудов. 
	2015
	385-386

	4. 
	Иванова М.В. студ. 4 к. (Х-11-11),

Колямшин О.А.
	N-Фенилмалеинимид – эффективный модификатор эпоксидных композиций
	49 Всерос. науч.  студ. конф. "Победа в науке". Чебоксары,  7-11 апреля 2015. Сб. трудов. 
	2015
	339-340

	5. 
	Ильин М.В.студ.4 к. (Х-11-11), Кузьмин М.В.
	Исследование влияния олигоуретандиметакрилатов на свойства резин на основе бутадиен-нитрильного каучука синтетического и синтетического каучука метилстирольного
	Там же. Чебоксары,  7-11 апреля 2015. Сб. трудов. 
	2015
	340-341

	6. 
	Портнова Е.М. студ.1 к (ХМ-01-14), Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И.
	Влияние антискорчингов на свойства обувных резин
	Там же. Чебоксары,  7-11 апреля 2015. Сб. трудов. 
	2015
	351-352

	7. 
	Арсентьев В.Е. студ. 3 к. (гр. Х-31-12),
Спиридонов И.С.,

Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И.
	О свойствах резины, содержащей волокнистые наполнители
	X Международная молод. науч. конф. по естест. науч. и техн. дисциплинам. Йошкар-Ола, 17-18 апреля 2015. Сб. материалов, ч.1.
	2015
	125

	8. 
	Захарова А.А. студ. 2 к.
(гр. ХМ-01-13), Игнатьев В.А.
	Исследование влияния гидроксиэтилзамещенных мочевин на химическую стойкость полиуретановых эластомеров сложноэфирной природы
	Там же. Йошкар-Ола, 17-18 апреля 2015. Сб. материалов, ч.1.
	2015
	135-136

	9. 
	Курналева Т.А. студ. 4 к. (гр. Х-11-11),
Петрова Н.П.

Егоров Е.Н.
	Влияние наноглины и нанокварца на огнестойкость и свойства резины
	Там же. Йошкар-Ола, 17-18 апреля 2015. Сб. материалов, ч.1.
	2015
	140-141

	10. 
	Мульдияров А.О. студ. 3 к. (гр. Х-31-12),
Ушмарин Н.Ф.,

Плеханова А.Ю., Кольцов Н.И.
	О хиниловых эфирах, как вулканизующих агентов резины на основе гидрированного бутадиен-нитрильного каучука
	Там же. Йошкар-Ола, 17-18 апреля 2015. Сб. материалов, ч.1.
	2015
	141-143

	11. 
	Суркова В.А. студ. 4 к. (гр. Х-11-11),
Петрова Н.Н., Кольцов Н.И.
	Влияние технологической добавки «Лубстаб-01» на свойства резины на основе БНК
	Там же. Йошкар-Ола, 17-18 апреля 2015. Сб. материалов, ч.1.
	2015
	151

	12. 
	Терентьева И.Е. студ. 3 к. (гр. Х-31-12),
Ушмарин Н.Ф.

Петрова Н.Н., Кольцов Н.И.
	Влияние полидиметилсилоксана на свойства резины на основе бутадиен-нитрильных каучуков
	Там же. Йошкар-Ола, 17-18 апреля 2015. Сб. материалов, ч.1.
	2015
	152

	13. 
	Захарова А.А. студ. 2 к.
(гр. ХМ-01-13), Игнатьев В.А.
	Исследование влияния гидроксиэтилзамещенных мочевин на свойства полиуретановых эластомеров на основе форполимера СКУ-ПФЛ-100
	XXV Российская молодежная научная конф. «Проблемы теоретической и экспериментальной химии», Екатеринбург, 22-24 апреля 2015. Сб. тезисов докл.
	2015
	39-40

	14. 
	Андреева А.Ю. студ. 3 к. (гр. Х-31-12), 

Толикина Л.В. студ. 4 к. (гр. Х-11-11),

Данилов В.А.,

Колямшин О.А.

Кольцов Н.И.
	Получение сополимеров на основе N-фенилмалеинимида и метакрилатов
	Всерос. научно-практич. конф. с междунар. участием «Современные проблемы естественнонаучных исследований». Чебоксары, 23 апреля 2015. Сб. материалов. 
	2015
	25-26

	15. 
	Андреева А.Ю. студ. 3 к. (Х-31-12), 

Толикина Л.В. студ. 4 к. (гр. Х-11-11),

Данилов В.А.,
Колямшин О.А.


	Исследование сополимеризации 2-гидроксиэтилметакрилата с N-фенилмалеинимидом
	I Всерос. конф. молодых ученых «Научное и экологическое обеспечение современных технологий». Уфа, 29 апреля 2015. Сб. тезисов докл.
	2015
	5

	16. 
	Портнова Е.М. студ. 1 к.
(гр. ХМ-01-14), Капитонова М.А., Кольцов Н.И.
	О влиянии органических перекисей на свойства резины на основе бутадиен-нитрильных каучуков
	Там же. Уфа, 29 апреля 2015. Сб. тезисов докл. 
	2015
	25

	17. 
	Гребнева А.С. студ. 4 к. (гр. Х-11-11), Васильева С.Ю., Насакин О.Е
	Исследование биостойкости полиуретанового лака для древесины, отверждаемого ультрафиолетовым излучением
	IV Всерос. конф. c междунар. участ., посвящ. 80-летию со дня рождения В.В. Базыльчика «Современные проблемы химической науки и фармации». Чебоксары, 15-16 мая 2015. Сб. материалов.
	2015
	99

	18. 
	Данилов В.А.,
Толикина Л.В. студ. 4 к. (гр. Х-11-11),
Колямшин О.А.

Кольцов Н.И.
	Синтез сополимеров бутилметакрила и N-фенилмалеинимида
	Там же. Чебоксары, 15-16 мая 2015. Сб. материалов. 
	2015
	103

	19. 
	Куракина Е.А. студ. 3 к.

(Х-31-11)

Колямшин О.А.
	Новый бис-малеинимид для получения композиционных материалов с пониженной горючестью
	Там же. Чебоксары, 15-16 мая 2015. Сб. материалов.
	2015
	107

	20. 
	Гребнева А.С. студ. 4 к. (гр. Х-11-11),

 Васильева С.Ю., Насакин О.Е
	Исследование биостойкости полиуретанового лака для древесины на основе олигоуретандиметакрилата и комплекса хлорида меди (I)  с акрилонитрилом
	III Всерос. науч. конф. с Междунар. участием «Химия и современность», 21 мая 2015. Сб. тезисов докладов.
	2015
	174

	21. 
	Борисова О.И.

студ. 2 к.
(гр. ХМ-01-13), Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И.


	Влияние диспрактола К-16 на свойства обувных резин
	Всерос. молодеж.  конф. «Достижения молодых ученых: химические науки», Уфа, 24 – 27 мая 2015. Тезисы докл. 
	2015
	271-272

	22. 
	Курналева Т.А. студ. 4 к. (гр. Х-11-11),
Петрова Н.П. Егоров Е.Н.
	Влияние антипиренов на свойства резины
	Там же, Уфа, 24 – 27 мая 2015. Тезисы докл. 
	2015
	285-287

	23. 
	Мульдияров А.О. студ. 3 к. (гр. Х-31-12), Плеханова А.Ю., 

Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И.
	Вулканизация хиноловым эфиром резиновой смеси на основе бутадиен-нитрильных каучуков
	Там же, Уфа, 24 – 27 мая 2015. Тезисы докл. 
	2015
	289-291

	24. 
	Спиридонов И.С., Егоров Е.Н., Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И.
	Влияние волокнистых наполнителей на свойства резины
	Там же, Уфа, 24 – 27 мая 2015. Тезисы докл. 
	2015
	295-297

	25. 
	Суркова В.А. студ. 4 к. (гр. Х-11-11),
Петрова Н.Н.,  Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И.
	Модифицирующее влияние технологической добавки «Лубстаб-01» на свойства формовой резины
	Там же, Уфа, 24 – 27 мая 2015. Тезисы докл. 
	2015
	297-299

	26. 
	Терентьева И.Е. студ. 3 к. (гр. Х-31-12), Петрова Н.Н.,  Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И.
	Модификация полисилоксанами резины на основе бутадиен-нитрильных каучуков
	Там же, Уфа, 24 – 27 мая 2015. Тезисы докл. 
	2015
	299-301

	27. 
	Спиридонов И.С., Сандалов С.И., Ушмарин Н.Ф., Егоров Е.Н., Кольцов Н.И.
	Разработка термоагрессивостойкой резины повышенной твердости с использованием волокнистых наполнителей
	XX Междунар. научно-практич. конф. «Резиновая промышленность. Сырье, материалы, технологии», Москва, 25-29 мая 2015. Тезисы докл. 
	2015
	137-139

	28. 
	Гребнева А.С. студ. 4 к. (гр. Х-11-11),
Васильева С.Ю., Насакин О.Е
	Hовая  биостойкая полиуретановая композиция для защиты древесины
	V Междунар.  конф.-школа по химии и физикохимии олигомеров «Олигомеры-V», Волгоград, 1-6 июня 2015. Тезисы докл. 
	2015
	126

	29. 
	Петрова Н.П., Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И.
	Влияние комбинаций триоксида сурьмы с нетоксичными антипиренами на свойства резины на основе каучуков общего назначения
	Там же. Волгоград, 1-6 июня 2015. Тезисы докл.  
	2015
	242

	30. 
	Портнова Е.М. студ. 2 к. (гр. ХМ-01-14),
Сандалов С.И., Ушмарин Н.Ф., Егоров Е.Н., Кольцов Н.И.
	Влияние технологических добавок на свойства резины на основе бутадиен-нитрильного  каучука
	XXVI симпозиум "Проблемы шин, РТИ и эластомерных композитов", Москва, 12-16 октября 2015. Сб. материалов. 
	2015
	350-353

	31. 
	Спиридонов И.С., Сандалов С.И., Ушмарин Н.Ф., Егоров Е.Н., Кольцов Н.И.
	Термоагрессивостойкая резина на основе бутадиен-нитрильных каучуков
	Там же, Москва, 12-16 октября 2015. Сб.  материалов. 
	2015
	406-409

	32. 
	Андреева А.Ю. студ. 4 к. (гр. Х-31-12),

Данилов В.А., Колямшин О.А., Кольцов Н.И.
	Исследование сорбционных свойств сополимеров 2-гидроксиэтилметакрилата и N-фенилмалеинимида
	III Всерос. научн.  конф. «Теоретические и экспериментальные исследован ия процессов синтеза, модификации и переработки полимеров», Уфа, 28 - 31 октября 2015. Тезисы докл. 
	2015
	66

	33. 
	Андреева А.А. студ. 4 к. (гр. Х-11-12),

Ушмарин Н.Ф., 

Сандалов С.И., Егоров Е.Н., Кольцов Н.И.
	Исследование влияния волластонитов на свойства резины на основе бутадиен-нитрильного каучука
	Там же, Уфа, 28 - 31 октября 2015. Тезисы докл. 
	2015
	67-69

	34. 
	Арсентьев В.И. студ. 4 к. (гр. Х-31-12),

Петров А.Е., Кольцов Н.И.
	Влияние режимов изготовления резиновой смеси на основе комбинации изопренового и бутадиен-нитрильного каучуков в резиносмесителе Интермикс SKI-50L на свойства резины
	Там же, Уфа, 28 - 31 октября 2015. Тезисы докл. 
	2015
	122-123

	35. 
	Карпова И.Б.,  Васильева А.С. студ. 4 к. (гр. Х-11-12),
Хасанов А.И.,  Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И.
	Исследование температуры стеклования каучуков


	Там же, Уфа, 28 - 31 октября 2015. Тезисы докл. 
	2015
	126-127

	36. 
	Мульдияров А.О. студ. 4 к. (гр. Х-31-12), Петров А.Е., Кольцов Н.И.
	Влияние бутадиен-нитрильных каучуков на свойства маслобензостойкой резины


	Там же, Уфа, 28 - 31 октября 2015. Тезисы докл. 
	2015
	130-131

	37. 
	Спиридонов И.С., Суркова В.А. студ. 1 к. (гр. ХМ-01-15),
Сандалов С.И.,

Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И.
	Исследование свойств волокнонаполненной резины
	Там же, Уфа, 28 - 31 октября 2015. Тезисы докл. 
	2015
	134-135

	38. 
	Терентьева И.Е. студ. 4 к. (гр. Х-31-12), Петров А.Е., Кольцов Н.И.
	Влияние особенностей изготовления обувной резины на её свойства
	Там же, Уфа, 28 - 31 октября 2015. Тезисы докл. 
	2015
	136-137

	39. 
	Спиридонов И.С., Арсентьев В.И. студ. 4 к. (гр. Х-31-12), Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И.
	Применение волокнистых наполнителей для повышения термостойкости резины (THE APPLICATION OF FIBRE FILLERS FOR INCREASING THE HEAT-RESISTANCE OF THE RUBBER)
	XI междунар. Санкт-Петербургская конф. молодых ученых «Современные  проблемы  науки  о  полимерах», Санкт-Петербург, 9-12 ноября 2015. Программа и тезисы. (Program and Abstract Book of 11th International Saint-Petersburg Conference of Young Scientists. November 9 – 12, 2015, Saint-Petersburg).
	2015
	51

	40. 
	Мульдияров А.О. студ. 4 к. (гр. Х-31-12), Кольцов Н.И.
	Применение хинолового эфира для вулканизации резиновой смеси на основе бутадиен-нитрильных каучуков (The application of henology ester for vulcanization of rubber mixture based on butadiene-nitrile rubbers)
	Там же, Санкт-Петербург, 9-12 ноября 2015. Программа и тезисы.

	2015
	62

	41. 
	Портнова Е.М. студ. 2 к. (гр. ХМ-01-14), Кольцов Н.И.


	Применение органических пероксидов для вулканизации резиновой смеси THE APPLICATION OF ORGANIC PEROXIDES FOR VULCANIZATION OF RUBBER

COMPOUNDS)
	Там же, Санкт-Петербург, 9-12 ноября 2015. Программа и тезисы.
	2015
	79

	42. 
	Суркова В.А. студ. 1 к. (гр. ХМ-01-15), Кольцов Н.И.


	Влияние технологических добавок на свойства формовой резины (THE IMPACT OF TECHNOLOGICAL ADDITIVES ON THE PROPERTIES OF MOLDED RUBBER)
	Там же, Санкт-Петербург, 9-12 ноября 2015. Программа и тезисы.
	2015
	82

	43. 
	Толикина Л.В. студ. 2 к. (гр. ХМ-01-14), Данилов В.А.,
Колямшин О.А.


	Синтез сополимеров на основе N-фенилмалеинимида и метакрилатов (THE SYNTHESIS OF COPOLYMERS BASED ON N-FENILMALEINIMIDE AND

METHACRYLATES)
	Там же, Санкт-Петербург, 9-12 ноября 2015. Программа и тезисы.
	2015
	82

	44. 
	Терентьева И.Е. студ. 4 к. (гр. Х-31-12), Кольцов Н.И.
	Влияние полисилоксанов на свойства резины на основе бутадиен-нитрильных каучуков (THE INFLUENCE OF POLYSILOXANES ON RUBBER PROPERTIES BASED ON NBR)
	Там же, Санкт-Петербург, 9-12 ноября 2015. Программа и тезисы.
	2015
	127

	45. 
	Курналева Т.А. студ. 1 к. (гр. ХМ-01-15),
Петрова Н.П., Кольцов Н.И. 
	Влияние антипиренов на огнестойкость и свойства резины (INFLUENCE OF FLAME RETARDANTS ON FIRE RISISTANCE AND RUBBER PROPERTIES)
	Там же, Санкт-Петербург, 9-12 ноября 2015. Программа и тезисы.
	2015
	157

	46. 
	Насакин О.Е.

Васильева О.В., Васильева С.Ю,

Данилова М.В.,

Канарейкина Е.С.


	Разработки СНО химико-фармацевтического факультета
	V Всерос. конф. с междунар. участием «Актуальные вопросы химической технологии и защиты окружающей среды», Чебоксары, 26-27 ноября 2015. Сб. материалов.
	2015
	4-7

	47. 
	Степанова А.Н., Винокуров Ю.В., Ефимов Ю.Т.
	Разработка безотходной технологии получения гексаметилендиаминдиа-цетата
	Там же. Чебоксары, 26-27 ноября 2015. Сб. материалов.
	2015
	15

	48. 
	Кизяев Д.А., Винокуров Ю.В., Ефимов Ю.Т., Хитров Н.В. 
	Восстановление актив-ности катализатора В-3 в производстве анилина
	Там же. Чебоксары, 26-27 ноября 2015. Сб. материалов.
	2015
	11-12

	49. 
	Федорова Е.А., Васильева О.В., Васильева С.Ю, Насакин О.Е.
	Лаки УФ-отверждения на основе фурфурилиденацетона и этиленгликольдиметакрилата
	Там же. Чебоксары, 26-27 ноября 2015. Сб. материалов.
	2015
	148

	50. 
	Федотов В.Х., Кольцов Н.И.
	Термодинамические временные квазиинварианты для нелинейных химических реакций
	IV Всерос. научно-практической конф. «Математическое моделирование процессов и систем», Стерлитамак, 16–19 декабря 2015. Сб. материалов. т. 1.
	2015
	138-143.

	51. 
	Заживихина Е.И., Федоров П.И., Насакин О.Е., Блохин Ю.И.
	Памяти В.В.Базыльчика
	IV Всерос.конф. с международн. участием, посвящ. 80-летию В.В. Базыльчика «Совр. пробл. химич. науки и фармации» Чебоксары, ЧГУ
	2015
	5-7

	52. 
	Заживихина Е.И., Смирнова С.Н., Маркова С.А.
	Терпеноиды
	IV Всерос.конф. с международн. участием, посвящ. 80-летию В.В. Базыльчика «Совр. пробл. химич. науки и фармации» Чебоксары, ЧГУ
	2015
	113-114

	53. 
	Заживихина Е.И., Маркова С.А.
	Тестовые задания по теме «полимеры»
	III Всерос.конф. с международн. участием «Химия и современность» Чебоксары ЧГПУ
	2015
	92-93

	54. 
	Смирнова С.Н., Максимова Е.Э.
	Изучение влияния кислотности продуктов питания на эмаль зубов.
	Регион.фестиваль студ. и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый». Чебоксары, ЧГУ
	2015
	373

	55. 
	Малышкина Н.Л., Тимрукова Д.В., Бардасов И.Н., Алексеева А.Ю.
	Одностадийный синтез производных 4-алкил-2-амино-4Н-хроменов.
	IV Всерос.конф. с международн. участием, посвящ. 80-летию В.В. Базыльчика «Совр. пробл. химич. науки и фармации» Чебоксары, ЧГУ
	2015
	10

	56. 
	Алексеева А.Ю., Бардасов И.Н.
	Новый подход к синтезу функционально замещенных кумаринов.
	Международн.молодежн. научн.форум «ЛОМОНОСОВ-2015», М.МАКС Пресс [Электронный ресурс]
	2015
	

	57. 
	Ященко Н.Н., Житарь С.В.
	Роль аналитической химии в подготовке бакалавров химиков к профессиональной деятельности
	V Всерос. конф. с международн. участием «Актуальные вопр. химич. технологии и защиты окр. среды». Чебоксары, 
	2015
	157

	58. 
	Житарь С.В.

Никитина М.Ю., Лошкина Е.Е., Турусова Е.В., Лыщиков А.Н., Насакин О.Е.
	Исследование корреляции общей оксидантной емкости в MENTHA PIPERITAE от содержания тяжелых металлов
	IV Всерос.конф. с международн. участием, посвящ. 80-летию В.В. Базыльчика «Совр. пробл. химич. науки и фармации» Чебоксары, ЧГУ
	2015
	120

	59. 
	Ященко Н.Н., Кирчанова У.Н., Иванова Л.Ю.
	Определение адсорбционной активности энтеросорбентов
	IV Всерос.конф. с международн. участием, посвящ. 80-летию В.В. Базыльчика «Совр. пробл. химич. науки и фармации» Чебоксары, ЧГУ
	2015
	116

	60. 
	Ященко Н.Н., Федорова М.М.
	Инвесионновольтамперо-метрическое определения кадмия в  объектах окружающей среды
	IV Всерос.конф. с международн. участием, посвящ. 80-летию В.В. Базыльчика «Совр. пробл. химич. науки и фармации» Чебоксары, ЧГУ
	2015
	97

	61. 
	Ященко Н.Н., Тимофеева-Комаровская А.В.
	Применение реакций конденсирования для подтверждения подлинности терпеноидов
	IV Всерос.конф. с международн. участием, посвящ. 80-летию В.В. Базыльчика «Совр. пробл. химич. науки и фармации» Чебоксары, ЧГУ
	2015
	133-134

	62. 
	Ященко Н.Н., Синелькова К.П.
	Контроль качества БАД
	IV Всерос.конф. с международн. участием, посвящ. 80-летию В.В. Базыльчика «Совр. пробл. химич. науки и фармации» Чебоксары, ЧГУ
	2015
	130

	63. 
	Ященко Н.Н., Федорова М.М.
	Вольтамперометрическое определение цинка и кадмия в объектах окружающей среды
	V Всерос. конф. с международн. участием «Актуальные вопр. химич. технологии и защиты окр. среды». Чебоксары,
	2015
	60

	64. 
	Турусова Е. В., Лыщиков А. Н., Насакин О. Е.
	Использование фотогенерированного йода для оценки содержания цистеина в комплексных лекарственных средствах
	V Межрегион. научно-практ. конф. с международ. Участием «Совр. фармация: проблемы и перспективы развития», Владикавказ
	2015
	143-147

	65. 
	Зиновьева Е.Г.
	Модификация эпоксидиановых олигомеров комплексами солей металлов I-VIII групп с триалкил(арил)фос-фатными лигандами
	Сб. материалов XII Рос. ежегодной конф. молодых научн. сотр. и аспирантов «Физико-химия и технология неорганич. материалов» (с междун. участием). М.: ИМЕТ РАН
	2015
	494

	66. 
	Зиновьева Е.Г., Безгин Д.А., Шындыков К.С.,

Ефимов В.А.
	Получение и изучение  свойств комплексов на основе хлорида кобальта и триалкилфосфатов
	Тез.докл. X междунар. молод. Научн. конф. по естественнонаучным и технич. дисциплинам «Научному прогрессу – творчество молодых». Йошкар-Ола: Поволж. гос. технол. ун-т,. Ч. 1.
	2015
	137-138

	67. 
	Зиновьева Е.Г., Безгин Д.А., Шындыков К.С.
	Разработка способа пластинации анатомических препаратов
	Тез.докл. X междунар. молод. Научн. конф. по естественнонаучным и технич. дисциплинам «Научному прогрессу – творчество молодых». Йошкар-Ола: Поволж. гос. технол. ун-т,. Ч. 1.
	2015
	130

	68. 
	Зиновьева Е.Г., Иванов Н.М., Меркулова Л.М.
	Способ консервации анатомических препаратов
	IV Всерос.конф. с международн. участием, посвящ. 80-летию В.В. Базыльчика «Совр. пробл. химич. науки и фармации» Чебоксары, ЧГУ
	2015
	45

	69. 
	Зиновьева Е.Г., Безгин Д.А., Ефимов В.А.
	Исследование реакций сульфатов различных металлов и их кристаллогидратов  с трибутиловым эфиром фосфорной кислоты
	IV Всерос.конф. с международн. участием, посвящ. 80-летию В.В. Базыльчика «Совр. пробл. химич. науки и фармации» Чебоксары, ЧГУ
	2015
	20

	70. 
	Зиновьева Е.Г., Иванов Н.С.
	Разработка консервирующих полимерных составов


	Сб. матер. Всерос. научно-практич. конф., посв. 70-летию Победы в ВОВ и 85-летию Казанского Национального исслед. технол. ун-та «Тенденции разв. химии, нефтехимии и нефтепереработки». Нижнекамск: Нижнекамский хим.-технол. инст. Т.2.
	2015
	97-98

	71. 
	Зиновьева Е.Г., Иванов Н.М., Меркулова Л.М., Прокопьева Д.В.
	Разработка полимерных импрегнатов для консервации трупного материла
	Сб. материалов 49-ой научной студ. конференции «Победа - в науке». Чуваш. ун‑т. Чебоксары
	2015
	378

	72. 
	Васильев А.Н., Петров С.С., Лыщиков А.Н.,  Насакин О.Е.
	Синтез функциональноактивных гетероциклов на основе замещенных производных ацетальдегида
	Химия и химическое образование XXI века: сб. материалов III Всерос. студ. конф. с международным участием, посв. 140-летию со дня рожд.химика-органика Ю.С. Залькинда/ - СПб.: Астерион
	2015
	57

	73. 
	Васильев А.Н., Петров С.С., Лыщиков А.Н., Насакин О.Е.
	Синтез цианзамещенных фосфорилированных фуранов
	Пробл. теоретич. и эксперимент. химии : тез. докл. XXV Рос. молодеж. науч. конф., посвящ. 95-летию основания Урал. ун-та, Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та
	2015
	416-417

	74. 
	Васильев А.Н., Петров С.С., Лыщиков А.Н., Насакин О.Е.
	Фосфорсодержащие дикарбонильные соединения в синтезе оксазоло[3,2-a] пиридинов
	IV Всерос.конф. с международн. участием, посвящ. 80-летию В.В. Базыльчика «Совр. пробл. химич. науки и фармации» Чебоксары, ЧГУ
	2015
	64

	75. 
	Павлова Геннадия Поликарповича
	Оптимизация процессов и свойств в студенческом практикуме
	Современные проблемы химической науки и фармации: сборник материалов IV Всероссийской конференции с междунар. участием, посвя-щенной 80-летию В.В.Базыльчика (Чебоксары, 15-16 мая 2015 г).- Чебоксары. Изд-во «ООО Крона» 
	2015.
	143-144

	76. 
	Павлова Геннадия Поликарповича
	Дисциплина «Химия нефти и газа» на химическом факультете
	Химия и современность: сборник научных статей - труды конференции (Чебоксары, 21 мая 2015 г)/Чуваш. гос. пед. ун-т: под ред . М.А.Ершова. – Чуваш. гос. пед. ун-т,
	2015
	94-95

	77. 
	Миронова.В.И.

(гр.ХМ-01-14)

Осипова М.П.

Васильева Т.В.


	Фосфорсодержащие азокрасители-производные сульфаниламидов


	«Химия и современность Сборник научных статей Всероссийской научно-практической конференции с Международным участием


	2015


	49-50



	78. 
	Митрасов Ю.Н.

Козлов В.А.

Васильева Т.В.

Кондратьева О.В.
	Исследование флуоресцирующей активности 4-хлор-фенилфосфоновой кислоты
	Там же
	2015
	50-52

	79. 
	Васильева Т.В.

Осипова М.П.


	Циннамилиденамино-арилфосфиноксиды


	«Современные проблемы хим. науки и фармации» IV Всероссийской конференции с международным участием


	2015


	26



	80. 
	Васильева Т.В.

Осипова М.П
	К синтезу диэтил-2,5-диметокси-5-формил-фенилфосфиноксида


	Там же


	2015


	25



	81. 
	Безгин Д.А.

(гр. Х-11-12)

Осипова М.П.

Васильева Т.В.
	К синтезу [2N-этил-2N-

(4-(4-сульфамоилфенил)ди-азенилфенил)аминоэтилди-метилфосфата


	«Победа в науке» Сборник трудов Всероссийской 49 научной студ. конференции, посвященной 70 летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг
	2015
	328



	82. 
	Данилова М.В.

(гр Х-11-12)

Осипова М.П.

Васильева Т.В.
	Новые виды перегруппировки Арбузова
	«Человек,Гражданин,Ученый» Региональный фестиваль студентов и молодежи
	2015
	

	83. 
	Васильева О.В.

(гр. Х-11-12)

Осипова М.П.

Васильева Т.В.
	Гидразидогидразоны 3-метокси-4-диметоксифосфорил-бензальдегида


	Там же


	2015


	

	84. 
	Насакин О.Е., Васильева Т.В., Осипова М.П., Иевлев М.Ю., (ХМ-01-13)
	О роли предметной курсовой работы в органическом синтезе


	Современные проблемы химической науки и фармации, посвященная 80-летию В.В. Базыльчика: сб. материалов IV всерос. конф. с междунар. участием
	2015
	142

	85. 
	Belikov M.Yu., M. Yu. Ievlev (ХМ-01-13),
Belikova I.V.,


	Targeted synthesis of diaryl-substituted 8-amino-1-imino-6-morpholino-2-oxa-

7-azaspiro[4.4]nona-3,6,8-triene-9-carbonitriles
	Siberian winter conference "Current topics in Organic Chemistry": Book of Abstracts
	2015
	112

	86. 
	Иевлев М.Ю., (ХМ-01-13),

Миловидова А.Г.

(Х-11-11),
	Синтез и дальнейшая модификация 3-имино-1-оксо-

1,2,3,3a,4,7a-гексагидропирано[3,4-c]пиррол-3a,7a-дикарбонитрилов


	Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2015»
	2015
	-

	87. 
	Иевлев М.Ю., (ХМ-01-13),

Ершов О.В.
	Неожиданное превращение 6-имино-2,7-диоксабициклов[3.2.1]октан-4,4,5-трикарбонитрилов
	Современные проблемы химической науки и фармации, посвященная 80-летию В.В. Базыльчика: сб. материалов IV всерос. конф. с междунар. участием
	2015
	47

	88. 
	Иевлев М.Ю., (ХМ-01-13),
	Построение и дальнейшая модификация цианозамещенных бицикло[3.2.1]октанов, содержащих иминолактонный фрагмент
	Научному прогрессу  –  творчество молодых:  материалы  X  международной молодежной научной конференции по  естественнона-учным  и  техническим  дисциплинам  
	2015
	112

	89. 
	Иевлев М.Ю., (ХМ-01-13),

Ершов О.В.
	Регионаправленное раскрытие иминолактонного цикла на примере 6-имино-2,7-диоксабициклов[3.2.1]октан-4,4,5-трикарбонитрилов
	Химия и современность: сборник научных статей
	2015
	35-38

	90. 
	Иевлев М.Ю., (ХМ-01-13),

Беликов М.Ю.
	Синтез новых потенциальных представителей нелинейных 

оптических хромофоров –2-(3-циано-5-гидрокси-2,5-дигидро-1Н-пиррол-2-илиден)пропандинитрилов
	Конкурс проектов молодых ученых : тезисы докладов. 


	2015
	18-19

	91. 
	Иевлев М.Ю., (ХМ-01-13),

Миловидова А.Г.

(Х-11-11),

Федосеев С.В.,

Ершов О.В.
	Перегруппировка 6-имино-2,7-диоксабицикло[3.2.1]октан-4,4,5-трикарбонитрилов в производные 3-амино-1,6-диоксо-2,7-диазаспиро[4.4]нона-3,8-диен-4-карбонитрила
	Международный конгресс по химии гетероциклических соединений «Кост-2015», сборник материалов
	2015
	147

	92. 
	Александрова Л.Н.
	Влияние осадков сточных вод и минеральных удобрений на качество семян конопли
	Современные проблемы химической науки и фармации: сб. статей всерос. науч.-практ. конф.
	2015
	112

	93. 
	Александрова Л.Н., Ефейкин Д.П.
	Активизация познавательной деятельности студентов в ходе преподавания фармакогнозии
	Современные проблемы химической науки и фармации: сб. статей всерос. науч.-практ. конф.
	2015
	140

	94. 
	Липин К.В., Федосеев С.В.
	Ацилирование 3-амино-8-гидрокси-1,6-диоксо-2,7-диазаспиро[4.4]нон-3-ен-4-карбонитрилов
	Сборник материалов IV Всероссийской конференции c международным участием, посвященной 80-летию со дня рождения В.В. Базыльчика "Современные проблемы химической науки и фармации", Чебоксары, 2015,
	2015
	75-76

	95. 
	Липин К.В., Федосеев С.В.
	Обсуждение строения 2-оксо-4-циано-1,2-дигидропиридин-3-карбоксамидов
	Сборник материалов IV Всероссийской конференции c международным участием, посвященной 80-летию со дня рождения В.В. Базыльчика "Современные проблемы химической науки и фармации", Чебоксары, 2015,
	2015
	77-78

	96. 
	Липин К.В., Федосеев С.В.
	Гидролиз цианогрупп 2-оксо-1,2-дигидропиридин-3,4-дикарбонитрилов под действием кислот
	Материалы международной научно-практической конференции "Современные эколого-биологические и химические исследования, техника и технология производств", Мурманск
	2015
	223-225

	97. 
	Липин К.В., Федосеев С.В., Беликов М.Ю.
	Синтез и спектральные особенности 2-оксо-4-циано-1,2-дигидропиридин-3-карбоксамидов
	Квантово-химические расчеты: структура и реакционная способность органических и неорганических молекул: VII Всероссийская молодежная школаконференция . Иваново
	2015
	334-337

	98. 
	Липин К.В., Федосеев С.В.
	Синтез и ацилирование 3-амино-8-гидрокси-1,6- иоксо-2,7-диазаспиро[4.4]нон-3-ен-4-карбонитрилов
	«Актуальные вопросы химической технологии и защиты окружающей среды»: сборник материалов V Всероссийской конференции c международным участием
	2015
	150-151

	99. 
	Липин К.В., Федосеев С.В.
	Новый подход к синтезу цианозамещенных гидрированных хинолинов
	Проблемы теоретической и экспериментальной  химии: 

тез. докл. XXV  Рос.  молодеж.  науч.  конф.,  посвящ. 95-летию 

основания Урал. ун-та
	2015
	410-411

	100. 
	Липин К.В., Федосеев С.В.
	Синтез 6-метил-2-оксо-3-циано -1,2-дигидропиридин-4-карбоксамида
	Теоретическая   и  экспериментальная  химия   глазами  

молодежи – 2015: тез. докл.  Междунар. науч.  конф., посвящ. 70- летию   Победы  в   Великой Отечеств.  войне.
	2015
	186-187

	101. 
	Липин К.В., Федосеев С.В.
	Гидролиз  цианогрупп  2-оксо-1,2-дигидропиридин-3,4-дикарбонитрилов  под  действием кислот
	Актуальные  вопросы  химической  технологии  и  защиты окружающей среды: сб. материалов V Всерос. конф.
	2015
	114-115

	102. 
	Липин К.В., Федосеев С.В.
	Получение 3-карбамоил-2-оксо-1,2-дигидропиридин-4-карбоновых кислот
	Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2015»
	2015
	

	103. 
	Савельев Н.И., Соболева М.А., Савельев А.Н.
	Повышение энергоэффективности производства хлора, водорода и каустической соды
	Актуальные вопросы химической технологии и защиты окружающей среды: сб. материалов V Всерос. конф. –  Чебоксары: ООО Издательский дом  ПЕГАС
	2015
	144-145

	104. 
	Константинова Т.Г., Мухортова Л.И., Лукин П.М.
	Особенности управления отходами I-V классов опасности в Чувашской Республике
	Актуальные вопросы химической технологии и защиты окружающей среды: сб. материалов V Всерос. конф. –  Чебоксары: ООО Издательский дом  ПЕГАС
	2015
	64-65

	105. 
	Мухортова Л.И., ЯмашеваМ.А.
	Практические аспекты обращения с отходами на предприятиях  малого и Среднего бизнеса в Чувашии
	Актуальные вопросы химической технологии и защиты окружающей среды: сб. материалов V Всерос. конф. –  Чебоксары: ООО Издательский дом  ПЕГАС
	2015
	76-77

	106. 
	Беликов М.Ю., Ершов О.В.


	Синтез новых производных пирроло[3,4-d]пиридина на основе взаимодействия тетрацианоэтилированных циклоалканонов с аммиаком


	Сборник материалов Международного Конгресса по химии гетероциклических соединений «КOST-2015»
	2015
	396

	107. 
	Д.Л. Михайлов, М.Ю. Беликов
	Синтез цианозамещенных пиридонов на основе арилметилиденпроизводных димера малононитирила
	Химия и современность : сборник научных статей / Чуваш. гос. пед. ун-т ; 

под ред. М. А. Ершова. – Чебоксары, 2015
	2015
	54-55

	108. 
	Д.В. Тимрукова, А.Ю. Леонтьева, М.Ю. Беликов
	Новый способ получения производных никотиновой и изоникотиновой кислоты
	Химия и современность : сборник научных статей / Чуваш. гос. пед. ун-т ; 

под ред. М. А. Ершова. – Чебоксары, 2015
	2015
	65-66

	109. 
	Найдёнова А.И., Ершов О.В., Беликов М.Ю.


	Синтез производных 2-аминопиридин-3,4-дикарбонитрилов и их флуоресцентные свойства
	Сборник материалов IV Всероссийской конференции c международным участием, посвященной 

80-летию со дня рождения В.В. Базыльчика. Чебоксары, 15-16 мая 2015 г.
	2015
	60-61

	110. 
	Яцько А.С., Федосеев С.В., Беликов М.Ю.
	Разработка новых флуорофоров пиридонового ряда на основе реакции 2-оксопиридин-3,4-дикарбонитрилов с альдегидами
	Сборник материалов IV Всероссийской конференции c международным участием, посвященной 

80-летию со дня рождения В.В. Базыльчика. Чебоксары, 15-16 мая 2015 г.
	2015
	86


ИТОГО ПУБЛИКАЦИИ:

	
	Всего

по факультету
	Орг и фарм хим
	Вмс и физ хим
	ОНиАХ
	ХТиЗОС

	Монографии: 
всего,

в т.ч. изданные:
	2
	
	
	
	

	- зарубежными издательствами
	
	
	
	
	

	- изд-вом «Высшая школа»
	
	
	
	
	

	- РИО ЧувГУ
	2
	2
	
	
	1

	- другими изд-вами
	
	
	
	
	

	Сборники научных трудов:

всего

в т.ч.
	2
	1
	
	
	1

	- международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п.
	
	
	
	
	

	- другие сборники
	
	
	
	
	

	Учебники:

всего, 

в т.ч.:
	
	
	
	
	

	- с грифом Минобрнауки РФ
	
	
	
	
	

	- с грифом УМО
	
	
	
	
	

	- с другими грифами
	
	
	
	
	

	Учебные пособия:

всего, в т.ч.:
	
	
	
	
	

	- с грифом Минобрнауки РФ
	
	
	
	
	

	- с грифом УМО
	
	
	
	
	

	- с другими грифами
	5
	3
	2
	
	

	Методические пособия:
	5
	1
	1
	1
	2

	Статьи: 
всего, 

в т.ч. опубликованные в изданиях:
	53
	27
	26
	4
	9

	- зарубежных
	25
	15
	10
	3
	3

	- центральных
	28
	12
	16
	1
	6

	- других изданиях
	
	
	
	
	


4. Список сотрудников, не опубликовавших в 2015 г. ни одной работы

5. Патентно-лицензионная работа в 2015 году
· заявки на объекты промышленной собственности: изобретения, полезные модели
1. Заявка на изобретение № 2015111469 от 30.03.2015. Зиновьева Е.Г., Ефимов В.А., Иванов Н.С. Способ пластинации анатомических препаратов. 

2. Иевлев М.Ю., Ершов О.В., Липин К.В., Беликов М.Ю., Федосеев С.В., Насакин О.Е. Заявка №2015115105  дата подачи заявки 21.04.2015 Способ получения 4-оксоалкан-1,1,2,2-тетракарбонитрилов
3. Рогожина Л.Г., Кузьмин М.В. Полимерная композиция. Решение о выдаче патента по заявке №2014129238 от 20.10.2015. 
4. Рогожина Л.Г., Кузьмин М.В., Игнатьев В.А. Способ получения тетраоксиалкилзамещённых мочевин. Решение о выдаче патента по заявке № 2015100685 от 12.11.2015. 
· заявки на регистрацию программ ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем

· патенты, свидетельства России

1. Лукин П.М., Мухортова Л.И., Савельев А.Н., Савельев Н.И., Заявка на изобретение.  Рег. №2015122335. Приор. от 10.06.2015 Способ выделения концентрированного эпихлоргидрина из продуктов эпоксидирования хлористого аллила пероксидом водорода на титансодержащем цеолитном катализаторе

2. Винокуров Юрий Валентинович, Ефимов Юрий Тимофеевич, Селезнева Светлана Александровна 2014000026 (RU) 2014.03.17, опубликовано 2015.09.30 СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА

3. Лукин П.М., Мухортова Л.И., Савельев А.Н., Савельев Н.И., Патент РФ 2559882 Опубл. 20.08.2015, Способ нейтрализации и осушки реакционных газов производства хлорметанов

4. М.Ю. Иевлев, О.В. Ершов, Я.С. Каюков, Беликов М.Ю., С.В. Федосеев, О.Е. Насакин Патент на изобретение №2545459. Опубликован 27.03.2015. Способ получения 6-имино-2,7-диоксабицикло[3.2.1]октан-4,4,5-трикарбонитрилов

5. Иевлев М.Ю., Ершов О.В., Беликов М.Ю., Федосеев С.В.Каюков Я.С., Насакин О.Е. патент
RU 2545459 C1 Опубликовано: 27.03.2015 Бюл. № 9. Заявка №2014115076, дата подачи заявки 15.04.2014, решение о выдаче патента  2015.01.12 Способ получения 6-имино-2,7-диоксабицикло[3.2.1]октан-4,4,5-трикарбонитрилов 

6. Патент №2548547 РФ. Заживихина Е.И., Смирнова С.Н., Маркова С.А., Лыщиков А.Н., Королева Л.В., Кирий В.Г. Способ очистки металлических поверхностей от медных отложений. 2015, БИ №1 
7. Патент № 2552311 РФ. Турусова Е. В., Григорьева Л. А., Насакин О. Е., Лыщиков А. Н. Способ определения тиосульфата натрия в растворах. 2015. – Бюл. №16. – 12 с.
8. Николаева Н.П., Кузьмин М.В. Эпоксиуретановый заливочный компаунд. Патент № 2545308, опубл. 27.03.2015, бюллетень изобретений № 9.

9. Колямшин О.А., Данилов В.А., Яруткина А.В., Кольцов Н.И. Способ получения N-(4-фениламинофенил)-малеинимида. Патент 2547727, опубл. 10.04.2015, бюллетень изобретений № 10.

10. Васильева Ю.В., Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И. Резиновая смесь. Патент № 2550827,  опубл.20.05.2015, бюллетень изобретений №14.

11. Ушмарин Н.Ф., Феофанова О.Н., Сандалов С.И., Резников М.С., Кольцов Н.И. Резиновая смесь. Патент № 2559883,  опубл.20.08.2015, бюллетень изобретений №23.

12. Петрова Н.П., Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И. Огнестойкая резиновая смесь. Патент № 2567292,  опубл.10.11..2015.

· зарубежные патенты

6. Выставки в 2015 году (указать название выставки, дату и место проведения, количество и перечень представленных экспонатов)
всего 
из них международные
1. 20-22 апреля 2015 года состоялась XVIII Международная специализированная выставка «Шины, РТИ и каучуки-2015», ЦВК «Экспоцентр» г. Москва, Согласно проекту «Подготовка высококвалифицированных специалистов в области разработки резинотехнических изделий для ОПК» выставку посетили доцент Данилов В.А. и студенты 3 курса группы Х-31-12: Арсентьев В.И., Мульдияров А.О., Терентьева И.Е.

2. Иевлев М.Ю. (ХМ-01-13), Беликов М.Ю. Международная выставка химической промышленности и науки «Химия-2015» 28-29 октября 2015 г. в ЦВК «Экспоцентр» (Москва).

Всероссийские

1. 2-4 декабря 2015 года состоялась III Национальная ежегодная выставка «От идеи к реальности»   «ВУЗПРОМЭКСПО-2015, "Технополис", г. Москва, организованная Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. На выставку были представлены 3 экспоната: высокоэффективные защитные и заливочные составы для электротехнической отрасли, инновационные стоматологические материалы на основе акриловой пластмассы и огнестойкая резина для горнодобывающей промышленности. 

2. Всероссийский конкурс молодежных инновационных проек-тов «Молодой инноватор года». Организатор Конкурса - Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). -27-28 ноября 2015 г., г. Нижний Новгород 

3. Никофорова Н.С. (Х-31-12) – «Разработка технологии  экологичного   пищевого  красителя  медного комплекса хлорофилла»

на базе ЧувГУ
1. Выставка журналов по химии полимеров (в рамках Всероссийской 49-й научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным и естественным наукам, 8 апреля 2015 г.).

2. Выставка курсовых и выпускных квалификационных работ студентов кафедры физической химии и ВМС (в рамках Регионального фестиваля студентов и молодежи ЧГУ – 2015, 8 декабря 2015 г.).

3. Участие в выставке-презентации СКБ «Сувар» в рамках открытия Регионального фестиваля студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» ЧГУ–2015 (Заживихина Е.И.)

4. Участие в выставке-презентации СКБ «Сувар» в рамках Дня открытых дверей 5 декабря 2015г.. (Заживихина Е.И.)

другие

В случае, если в выставке участвовали студенты, указать Ф.И.О. студента и группу.
7. Конференции, проведенные на факультете в 2015 г. (указываются название конференции, ее статус, дата проведения).

V Всероссийская конференция c международным участием «Актуальные вопросы химической технологии и защиты окружающей среды»

26-27 ноября 2015  г.

8. Конференции, в которых принимали участие сотрудники факультета в 2015 году 
	№ п/п
	Название
	Статус
	Место 

проведения
	Дата

проведения
	Доклады участников

	1. 
	"Участник молодежного научно-инновационного конкурса" (УМНИК 2015) в рамках Открытой научной конференции молодежи и студентов «Молодая инновационная Чувашия: творчество и активность»
	XII Республиканский конкурс инновационных проектов
	г. Чебоксары
	9-10 апреля 2015 г.
	1) Аржуткин П.А. студ. 1 к. (гр. ХМ-01-14), Кузьмин М.В. Синтез и исследование эпоксидных связующих 1 для полимерных компонентов

2) Демидова А.Е. студ. 3 к. (гр. Х-11-12), Кузьмин М.В. 
Разработка высокопрочных композиционных пломбировочных материалов нового поколения.

3) Львов М.А. студ. 2 к. (гр. ХМ-01-13), Кузьмин М.В. 

Разработка быстроотверждающихся полиэфирэпоксидных пропиточных составов для электротехнической промышленности

4) Спиридонов И.С. , Кольцов Н.И. Термоагрессивостойкие резины с волокнистыми наполнителями

5) Яковлев Н.А. студ. 2 к. (гр. ХМ-01-13), Кузьмин М.В. 
Разработка экологически безвредных покрытий для защиты металлоконструкций



	2. 
	День Науки-2015
	
	г. Чебоксары
	10 апреля 2015 
	1) Захарова А.А студ. 2 к. (гр. ХМ-01-13), Игнатьев В.А. Синтез и исследование свойств полиуретановых эластомеров на основе форполимера СКУ-ПФЛ-100

2) Толикина Л.В. студ. 4 к. (гр. Х-11-11), Данилов В.А. Синтез и исследование полимерных композиций на основе моно- и бис-малеинимидов

3) Ильина А.В. студ. 4 к. (гр. Х-11-11), Кузьмин М.В. Синтез однокомопонентных полиуретановых составов, модифицированных дициандиамидом

4) Александрова А.Ю. студ. 4 к. (гр. Х-11-11), Рогожина Л.Г. Разработка морозоустойчивых заливочных составов на основе полиуретанов

5) Андреева А.Ю. студ. 3 к. (гр. Х-31-12), Данилов В.А. Синтез алкилароматических малеинимидов и полимерных композиций на их основе 

6) Чамеева А.А. студ. 3 к. (гр. Х-31-12), Кузьмин М.В. Синтез и исследование уретансодержащих олигомеров и эпоксиуретанов на их основе 

7) Халиуллова Г.И студ. 4 к. (гр. Х-11-11), Игнатьев В.А. Исследование физико-химических свойств полиуретановых эластомеров сложноэфирной природы 

8) Яковлева Д.В. студ. 3 к. (гр. Х-31-12), Игнатьев В.А. Синтез и свойства полиуретанов на основе уретановых форполимеров

9) Филиппов Р.Ю. студ. 3 к. (гр. Х-31-12), Рогожина Л.Г. Исследование термических свойств заливочных составов на основе полиуретанов 

10) Аржуткин П.А студ. 1 к. (гр. ХМ-01-14), Кузьмин М.В. Синтез отверждающих систем на основе ароматических аминов для эпоксидных композиционных материалов

11) Львов М.А. студ. 2 к. (гр. ХМ-01-13), Кузьмин М.В. Синтез и исследование полиэпоксиэфирных композиций на основе низкомолекулярных смол 

12) Яковлев Н.А. студ. 2 к. (гр. ХМ-01-13), Кузьмин М.В. Синтез и исследование наполненных эпоксиаминных лаковых покрытий 

13) Куракина Е.А. студ. 3 к. (гр. Х-31-12), Колямшин О.А. Модифицированные эпоксидные композиции, наполненные окисью алюминия 

14) Иванова М.В., Колямшин О.А. Влияние кремнезёмистых наполнителей на свойства модифицированных эпоксидных полимеров

15) Демидова А. студ. 3 к. (гр. Х-11-12), Кузьмин М.В. Синтез и исследование наполненных акриловых композиционных клеевых составов

16) Портнова Е.М. студ. 1 к. (гр. ХМ-01-14),, Кольцов Н.И. Исследование влияния органических перекисей на свойства резины на основе гидрированного бутадиен-нитрильного каучука 

17) Борисова О.И студ. 2 к. (гр. ХМ-01-13), Егоров Е.Н., Кольцов Н.И. Влияние трансполинорборнена на свойства резины на основе СКЭПТ 

18) Арсентьев В.И студ. 3 к. (гр. Х-31-12), Спиридонов И.С., Кольцов Н.И. Изучение свойств резины, содержащей волокнистые наполнители 

19) Мульдияров А.О. студ. 3 к. (гр. Х-31-12), Плеханова А.Ю., Кольцов Н.И. Исследование хиноловых эфиров в качестве вулканизующих агентов резин 

20) Терентьева И.Е. студ. 3 к. (гр. Х-31-12), Петрова Н.Н., Кольцов Н.И. Влияние полисилоксанов на свойства резиновой смеси на основе гидрированного бутадиен-нитрильного каучука 

21) Курналева Т.А. студ. 4 к. (гр. Х-11-11), Егоров Е.Н., Кольцов Н.И. Исследование влияния нанокварца и наноглины на огнестойкость резины на основе каучуков общего назначения 

22) Суркова В.А. студ. 4 к. (гр. Х-11-11), Петрова Н.Н., Кольцов Н.И. Исследование влияния технологической добавки «Лубстаб-01» на свойства резины на основе бутадиен-нитрильного каучука 

23) Ильин М.В. студ. 4 к. (гр. Х-11-11), Кузьмин М.В. Исследование влияния олигоуретандиметакрилатов на свойства износостойких резин 

24) Рогожина Л.Г., Кузьмин М.В., Кольцов Н.И. Увеличение морозостойкости полиуретановых заливочных композиций 

25) Егоров Е.Н., Кольцов Н.И. Исследование влияния наночастиц на огнестойкость резины на основе каучуков общего назначения

26) Спиридонов И.С., Кольцов Н.И. Изучение свойств резины, содержащей волокнистые наполнители 

	3. 
	49 Всерос. науч.  студ. конф. "Победа в науке"
	Всероссийская конференция
	г. Чебоксары
	7-11 апреля 2015
	1) Иванова М.В. студ. 4 к. (Х-11-11), Колямшин О.А. N-Фенилмалеинимид – эффективный модификатор эпоксидных композиций

2) Ильин М.В.студ.4 к. (Х-11-11), Кузьмин М.В. Исследование влияния олигоуретандиметакрилатов на свойства резин на основе бутадиен-нитрильного каучука синтетического и синтетического каучука метилстирольного

3) Портнова Е.М. студ.1 к (ХМ-01-14), Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И. Влияние антискорчингов на свойства обувных резин

	4. 
	X Международная молод. науч. конф. по естест. науч. и техн. дисциплинам
	Международная
	г. Йошкар-Ола
	17-18 апреля 2015
	1) Арсентьев В.Е. студ. 3 к. (гр. Х-31-12), Спиридонов И.С., Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И. О свойствах резины, содержащей волокнистые наполнители
2) Захарова А.А. студ. 2 к. (гр. ХМ-01-13), Игнатьев В.А. Исследование влияния гидроксиэтилзамещенных мочевин на химическую стойкость полиуретановых эластомеров сложноэфирной природы

3) Курналева Т.А. студ. 4 к. (гр. Х-11-11), Петрова Н.П., Егоров Е.Н. Влияние наноглины и нанокварца на огнестойкость и свойства резины 

4) Мульдияров А.О. студ. 3 к. (гр. Х-31-12), Ушмарин Н.Ф., Плеханова А.Ю., Кольцов Н.И. О хиниловых эфирах, как вулканизующих агентов резины на основе гидрированного бутадиен-нитрильного каучука
5) Суркова В.А. студ. 4 к. (гр. Х-11-11), Петрова Н.Н., Кольцов Н.И. Влияние технологической добавки «Лубстаб-01» на свойства резины на основе БНК

6) Терентьева И.Е. студ. 3 к. (гр. Х-31-12), Ушмарин Н.Ф., Петрова Н.Н., Кольцов Н.И. Влияние полидиметилсилоксана на свойства резины на основе бутадиен-нитрильных каучуков

	5. 
	XXV Российская молодежная научная конф. «Проблемы теоретической и экспериментальной химии»
	Всероссийская конференция
	г. Екатеринбург
	22-24 апреля 2015
	1) Захарова А.А. студ. 2 к. (гр. ХМ-01-13), Игнатьев В.А.

Исследование влияния гидроксиэтилзамещенных мочевин на свойства полиуретановых эластомеров на основе форполимера СКУ-ПФЛ-100



	6. 
	Всерос. научно-практич. конф. с междунар. участием «Современные проблемы естественнонаучных исследований»
	Всероссийская конференция
	г. Чебоксары
	23 апреля 2015
	1) Андреева А.Ю. студ. 3 к. (гр. Х-31-12), Толикина Л.В. студ. 4 к. (гр. Х-11-11), Данилов В.А., Колямшин О.А.,

Кольцов Н.И. Получение сополимеров на основе N-фенилмалеинимида и метакрилатов

	7. 
	I Всерос. конф. молодых ученых «Научное и экологическое обеспечение современных технологий»
	Всероссийская конференция
	г. Уфа
	29 апреля 2015
	1) Андреева А.Ю. студ. 3 к. (Х-31-12), Толикина Л.В. студ. 4 к. (гр. Х-11-11), Данилов В.А., Колямшин О.А.

Исследование сополимеризации 2-гидроксиэтилметакрилата с N-фенилмалеинимидом

2) Портнова Е.М. студ. 1 к. (гр. ХМ-01-14), Капитонова М.А., Кольцов Н.И. О влиянии органических перекисей на свойства резины на основе бутадиен-нитрильных каучуков

	8. 
	IV Всерос. конф. c междунар. участ., посвящ. 80-летию со дня рождения В.В. Базыльчика «Современные проблемы химической науки и фармации»
	Всероссийская конференция
	г. Чебоксары
	15-16 мая 2015
	1. Заживихина Е.И., Федоров П.И., Насакин О.Е., Блохин Ю.И. Памяти В.В.Базыльчика 

2. Заживихина Е.И., Смирнова С.Н., Маркова С.А. Терпеноиды.

3. Малышкина Н.Л.(Х-41-12), Тимрукова Д.В.(Х-41-12), Бардасов И.Н., Алексеева А.Ю. Одностадийный синтез производных 4-алкил-2-амино-4Н-хроменов.

Житарь С.В.

4. Никитина М.Ю.(Х-11-11), Лошкина Е.Е.(Х-11-11), Турусова Е.В., Лыщиков А.Н., Насакин О.Е. Исследование корреляции общей оксидантной емкости в MENTHA PIPERITAE от содержания тяжелых металлов
5. Ященко Н.Н., Кирчанова У.Н.(Х-42-12), Иванова Л.Ю.(Х-42-12) Определение адсорбционной активности энтеросорбентов
6. Ященко Н.Н., Федорова М.М.(Х-11-11) Инвесионновольтамперо-метрическое определения кадмия в  объектах окружающей среды
7. Ященко Н.Н., Тимофеева-Комаровская А.В.(лицей №2, 10 кл.) Применение реакций конденсирования для подтверждения подлинности терпеноидов
8. Ященко Н.Н., Синелькова К.П.(Х-42-11) Контроль качества БАД
9. Зиновьева Е.Г., Иванов Н.М.(М-22-14), Меркулова Л.М. Способ консервации анатомических препаратов

10. Зиновьева Е.Г., Безгин Д.А.(Х-12-12), Ефимов В.А. Исследование реакций сульфатов различных металлов и их кристаллогидратов  с трибутиловым эфиром фосфорной кислоты.

11. Васильев А.Н., Петров С.С., Лыщиков А.Н., Насакин О.Е. Фосфорсодержащие дикарбонильные соединения в синтезе оксазоло[3,2-a] пиридинов.
12.  Данилов В.А., Толикина Л.В. студ. 4 к. (гр. Х-11-11), Колямшин О.А., Кольцов Н.И. Синтез сополимеров бутилметакрила и N-фенилмалеинимида

13.  Куракина Е.А. студ. 3 к. (Х-31-11), Колямшин О.А. Новый бис-малеинимид для получения композиционных материалов с пониженной горючестью



	9. 
	Всерос. молодеж. конф. «Достижения молодых ученых: химические науки»
	Всероссийская конференция
	г. Уфа
	24 – 27 мая 2015
	1) Борисова О.И. студ. 2 к.(гр. ХМ-01-13), Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И. Влияние диспрактола К-16 на свойства обувных резин

2) Курналева Т.А. студ. 4 к. (гр. Х-11-11), Петрова Н.П., Егоров Е.Н. Влияние антипиренов на свойства резины

3) Мульдияров А.О. студ. 3 к. (гр. Х-31-12), Плеханова А.Ю., Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И. Вулканизация хиноловым эфиром резиновой смеси на основе бутадиен-нитрильных каучуков

4) Спиридонов И.С., Егоров Е.Н., Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И. Влияние волокнистых наполнителей на свойства резины

5) Суркова В.А. студ. 4 к. (гр. Х-11-11), Петрова Н.Н., Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И. Модифицирующее влияние технологической добавки «Лубстаб-01» на свойства формовой резины

6) Терентьева И.Е. студ. 3 к. (гр. Х-31-12), Петрова Н.Н.,  Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И. Модификация полисилоксанами резины на основе бутадиен-нитрильных каучуков

	10. 
	XX Междунар. научно-практич. конф. «Резиновая промышленность. Сырье, материалы, технологии» 
	Международная
	г. Москва
	25-29 мая 2015
	1) Спиридонов И.С., Сандалов С.И., Ушмарин Н.Ф., Егоров Е.Н., Кольцов Н.И. Разработка термоагрессивостойкой резины повышенной твердости с использованием волокнистых наполнителей

	11. 
	V Междунар.  конф.-школа по химии и физикохимии олигомеров «Олигомеры-V»
	Международная
	г. Волгоград
	1-6 июня 2015
	1) Петрова Н.П., Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И. Влияние комбинаций триоксида сурьмы с нетоксичными антипиренами на свойства резины на основе каучуков общего назначения

	12. 
	XXVI симпозиум "Проблемы шин, РТИ и эластомерных композитов»
	Международная
	г. Москва
	12-16 октября 2015
	1) Портнова Е.М. студ. 2 к. (гр. ХМ-01-14), Сандалов С.И., Ушмарин Н.Ф., Егоров Е.Н., Кольцов Н.И. Влияние технологических добавок на свойства резины на основе бутадиен-нитрильного  каучука

2) Спиридонов И.С., Сандалов С.И., Ушмарин Н.Ф., Егоров Е.Н., Кольцов Н.И. Термоагрессивостойкая резина на основе бутадиен-нитрильных каучуков

	13. 
	"Участник молодежного научно-инновационного конкурса" (УМНИК 2015) в рамках Открытой научной конференции молодежи и студентов «Молодая инновационная Чувашия: творчество и активность»
	XIII Республиканский конкурс инновационных проектов
	г. Чебоксары
	22-23 октября 

2015 г.
	1) Андреева А.Ю. студ. 4 к. (гр. Х-31-12), Данилов В.А. Разработка биосовместимых полимерных композиций на основе 2-гидроксиэтилметакрилата с малеинимидами для получения контактных линз

2) Демидова А.Е. студ. 4 к. (гр. Х-11-12), Кузьмин М.В. 
Разработка высокопрочных композиционных пломбировочных материалов нового поколения

3) Иванова М.В. студ. 1 к. (гр. ХМ-01-15), Колямшин О.А. Разработка новых малеинимидосодержащих клеевых составов с улучшенными эксплуатационными свойствами

4) Курналева Т.А. студ. 1 к. (гр. ХМ-01-15),  Кольцов Н.И. Резины с повышенной стойкостью к морской воде

5) Федорова Е.А. студ. 4 к. (гр. Х-11-12), Васильева С.Ю. Разработка био- атмосферостойких лаков на отечественном сырье

6) Филиппов Р.Ю. студ. 4 к. (гр. Х-31-12), Рогожина Л.Г. Разработка и исследование морозостойкой заливочной композиции для герметизации скважин в нефтедобывающей промышленности

7) Яковлева Д.В. студ. 4 к. (гр. Х-31-12), Игнатьев В.А. Разработка износостойкой полиуретановой композиции

8) Егорова К.Ю. студ. 4 к. (гр. Х-11-12), Кузьмин М.В. Разработка и исследование полимерных гелей для лечения и профилактики заболеваний копыт

	14. 
	III Всерос. научн. конф. «Теоретические и экспериментальные исследования процессов синтеза, модификации и переработки полимеров»
	Всероссийская конференция
	г. Уфа
	28 - 31 октября 2015
	1) Андреева А.Ю. студ. 4 к. (гр. Х-31-12), Данилов В.А., Колямшин О.А., Кольцов Н.И. Исследование сорбционных свойств сополимеров 2-гидроксиэтилметакрилата и N-фенилмалеинимида

2) Арсентьев В.И. студ. 4 к. (гр. Х-31-12), Петров А.Е., Кольцов Н.И. Влияние режимов изготовления резиновой смеси на основе комбинации изопренового и бутадиен-нитрильного каучуков в резиносмесителе Интермикс SKI-50L на свойства резины

3) Карпова И.Б.,  Васильева А.С. студ. 4 к. (гр. Х-11-12), Хасанов А.И.,  Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И. Исследование температуры стеклования каучуков

4) Мульдияров А.О. студ. 4 к. (гр. Х-31-12), Петров А.Е., Кольцов Н.И. Влияние бутадиен-нитрильных каучуков на свойства маслобензостойкой резины

5) Спиридонов И.С., Суркова В.А. студ. 1 к. (гр. ХМ-01-15), Сандалов С.И., Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И. 
Исследование свойств волокнонаполненной резины

6) Терентьева И.Е. студ. 4 к. (гр. Х-31-12), Петров А.Е., Кольцов Н.И. Влияние особенностей изготовления обувной резины на её свойства

	15. 
	XI междунар. Санкт-Петербургская конф. молодых ученых «Современные проблемы  науки о полимерах»
	Международная
	г. Санкт-Петербург
	9-12 ноября 2015
	1) Мульдияров А.О. студ. 4 к. (гр. Х-31-12), Кольцов Н.И. Применение хинолового эфира для вулканизации резиновой смеси на основе бутадиен-нитрильных каучуков (The application of henology ester for vulcanization of rubber mixture based on butadiene-nitrile rubbers)

2) Портнова Е.М. студ. 2 к. (гр. ХМ-01-14), Кольцов Н.И. Применение органических пероксидов для вулканизации резиновой смеси THE APPLICATION OF ORGANIC PEROXIDES FOR VULCANIZATION OF RUBBER COMPOUNDS)

3) Суркова В.А. студ. 1 к. (гр. ХМ-01-15), Кольцов Н.И. Влияние технологических добавок на свойства формовой резины (THE IMPACT OF TECHNOLOGICAL ADDITIVES ON THE PROPERTIES OF MOLDED RUBBER)

4) Толикина Л.В. студ. 2 к. (гр. ХМ-01-14), Данилов В.А., Колямшин О.А. 

Синтез сополимеров на основе N-фенилмалеинимида и метакрилатов (THE SYNTHESIS OF COPOLYMERS BASED ON N-FENILMALEINIMIDE AND

METHACRYLATES)
5) Терентьева И.Е. студ. 4 к. (гр. Х-31-12), Кольцов Н.И. Влияние полисилоксанов на свойства резины на основе бутадиен-нитрильных каучуков (THE INFLUENCE OF POLYSILOXANES ON RUBBER PROPERTIES BASED ON NBR)

6) Курналева Т.А. студ. 1 к. (гр. ХМ-01-15), Петрова Н.П., Кольцов Н.И. Влияние антипиренов на огнестойкость и свойства резины (INFLUENCE OF FLAME RETARDANTS ON FIRE RISISTANCE AND RUBBER PROPERTIES)

7) Спиридонов И.С., Арсентьев В.И. студ. 4 к. (гр. Х-31-12), Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И. Применение волокнистых наполнителей для повышения термостойкости резины (THE APPLICATION OF FIBRE FILLERS FOR INCREASING THE HEAT-RESISTANCE OF THE RUBBER)

	16. 
	Студенческая научно-практическая конференция 

«Актуальные 

проблемы химии», 

посвященная 107-летию академика РАН Миначёва Х.М.


	Региональный 

фестиваль 

студентов и 

молодежи

«Человек. Гражданин. Ученый 

(ЧГУ-2015)» 


	г. Чебоксары
	8 декабря 2015 


	1) Толикина Л.В. студ. 1 к. (Хм-01-15), Данилов В.А. Синтез новых малеинимидов на основе различных ароматических аминов

2) Яковлева Д.В. студ. 4 к. (Х-31-12), Игнатьев В.А.

Исследование физико-химических свойств полиуретановых эластомеров на основе уретановых форполимеров
3) Федорова Е.А. студ. 4 к. (Х-11-12), Васильева С.Ю. УФ-отверждаемые полиуретановые лаки

4) Куракина Е.А. студ. 4 к. (Х-31-12), Колямшин О.А.

Синтез 1,3-диаллилизоцианурата и его производных

5) Иванова М.В. студ. 1 к. (Хм-01-15), Колямшин О.А.

 Синтез и свойства полимеров на основе модифицированной малеинимидами эпоксидной смолы ЭД-20

6) Курналёва Т.А студ. 1 к. (Хм-01-15), Кольцов Н.И. Разработка резины с повышенной стойкостью к морской воде

7) Аржуткин П.А., студ. 2 к. (Хм-01-14), Кузьмин М.В. Синтез быстроотверждающихся эпоксидных основе ароматических аминов

8) Ильина А.А., студ. 2 к. (Хм-01-14), Кузьмин М.В. Изучение структуры однокомпонентных полиуретановых составов

9) Чамеева А.А. студ. 4 к. (Х-31-12), Кузьмин М.В. Синтез быстроотверждающихся эпоксиуретанов на основе полиэфируретанов и эпоксидных смол

10) Егорова К.Ю., студ. 4 к. (Х-11-12), Кузьмин М.В. Синтез и изучение свойств полимерных гелей на основе виниловых полимеров

11) Андреева А.Ю. студ. 4 к. (Х-31-12), Данилов В.А. Синтез сополимеров 2-гидроксиметакрилата и N-фенилмалеинимида

12) Арсентьев В.Е. студ. 4 к. (Х-31-12), Кольцов Н.И. Влияние режимов изготовления резиновой смеси в смесителе Интермикс SKI-50L на свойства резины

13) Мульдияров А.О. студ. 4 к. (Х-31-12), Кольцов Н.И. Влияние природы БНК на свойства маслобензостойкой резины

14) Терентьева И.Е. студ. 4 к. (Х-31-12), Кольцов Н.И. Особенности изготовления и свойства обувной резины

15) Андреева А.А. студ. 4 к. (Х-11-12), Кольцов Н.И. Влияние волластонита на свойства резины на основе бутадиен-нитрильного каучука

16) Суркова В.А. студ. 1 к. (Хм-01-15), Кольцов Н.И. Изучение влияния волокнистых наполнителей на свойства резин на основе бутадиен-нитрильных каучуков

17) Портнова Е.М. студ. 2 к. (Хм-01-14), Кольцов Н.И. Исследование влияния технологических добавок на свойства резины на основе бутадиен-нитрильного каучука

18) Ильин М.В. студ. 1 к. (Хм-01-15), Кузьмин М. Синтез и исследование новых непредельных полифункциональных модификаторов для резин

19) Демидова А.Е. студ. 4 к. (Х-11-12), Кузьмин М.В. Синтез и исследование наполненных акриловых пластмасс

20) Лапина А.А., Ярославлева О.Н. студ. 4 к. (Х-11-12), Данилов В.А. Исследование электропроводности растворов полимерных комплексов метакриловой кислоты с хлоридами никеля и меди

21) Егорова Д.А., Федорова Е.А. студ. 4 к. (Х-11-12), Кольцов Н.И. Исследование влияния температуры на электропроводность водных растворов хлоридов  щелочных и щелочно-земельных металлов

22) Андреева А.А., Васильева А.С. студ. 4 к. (Х-11-12), Кольцов Н.И. Влияние температуры на электропроводность хлоридов d- элементов

23) Демидова А.Е., Егорова К.Ю. студ. 4 к. (Х-11-12), Кузьмин М.В. Исследование вязкости растворов метилметакрилата с монометакриловым эфиром этиленгликоля

24) Никитина М.С., Тимофеева А.А. студ. 4 к. (Х-11-12), Винокуров Ю.В. Исследование кинетики разложения мурексида в кислой среде

25) Алешина Н.Д., Удиванова А.О. студ. 4 к. (Х-11-12), Винокуров Ю.В. Проверка правила разведения Освальда для слабых электролитов методом электропроводности

26) Поликарпов К.В., Патрушева А.К. студ. 4 к. (Х-11-12), Винокуров Ю.В. Определение растворимости и произведения растворимости трудно растворимых гидроокисей металлов

27) Голубев И.А., Алексеева К.В. студ. 4 к. (Х-11-12), Винокуров Ю.В. Исследование чисел переноса сильных кислот

28) Васильева О.В., Савельева А.В., Белова Т.В., Варламова В.В. студ. 4 к. (Х-11-12), Петрухина В.А. Исследование двойных эвтектических смесей из лекарственных веществ

29) Безгин Д.А., Данилова М.В., Пыркина Ю.А. студ. 4 к. (Х-11-12), Петрухина В.А. Применение закона Кольрауша для хлоридов металлов I и II групп элементов

30) Николаева Н.В., Чунихин С.С., Прохоров М.Г. студ. 4 к. (Х-11-12), Петрухина В.А. Исследование первичной диссоциации координационных соединений и построение для них диаграмм Вернера-Мимиоти



	17. 
	IV Всерос. научно-практической конф. «Математическое моделирование процессов и систем»
	Всероссийская конференция
	Стерлитамак
	16–19 декабря 2015
	1) Федотов В.Х., Кольцов Н.И. Термодинамические временные квазиинварианты для нелинейных химических реакций

	18. 
	«Химия и современность» 
	III Всерос.конф. с международн. участием
	Чебоксары ЧГПУ
	21 мая 2015
	1. Заживихина Е.И., Маркова С.А. Тестовые задания по теме «полимеры»

2. Ященко Н.Н., Дубынина Е.А.(Х-11-13), Шишликова М.А.(Х-11-13) Определение азота и фосфора в минеральных удобрениях
3. Ященко Н.Н., Федорова М.М.(Х-11-11) Вольтамперометрическое  определение кадмия в объектах окружающей среды. 

4. Васильев А.Н., Лыщиков А.Н., Насакин О.Е. 1,1,3,3-тетрациано-2-(цианометил)пропен-2-иды в синтезе функциональноактивных дигидропиридинов.

	19. 
	 «ЛОМОНОСОВ-2015», 
	Международн.молодежн. научн.форум
	Москва М.МАКС Пресс [Электронный ресурс]
	2015
	1. Алексеева А.Ю., Бардасов И.Н. Новый подход к синтезу функционально замещенных кумаринов.

	20. 
	 «Актуальные вопр. Химич. технологии и защиты окр. среды». 
	V Всероссийская конф. с международн. участием
	Чебоксары,
	2015
	1. Ященко Н.Н., Житарь С.В. Роль аналитической химии в подготовке бакалавров химиков к профессиональной деятельностию.
2. Ященко Н.Н., Федорова М.М.(Х-11-11) Вольтамперометрическое определение цинка и кадмия в объектах окружающей среды.

	21. 
	 «Современная фармация: проблемы и перспективы развития» 
	V Межрегиональная. научно-практ. конф. с международ. участием
	Владикавказ
	2015
	Турусова Е. В., Лыщиков А. Н., Насакин О. Е. Использование фотогенерированного йода для оценки содержания цистеина в комплексных лекарственных средствах

	22. 
	 «Физико-химия и технология неорганических материалов» 
	XII Рос. ежегодной конф. молодых научн. сотр. и аспирантов(с междун. участием).
	Москва, ИМЕТ РАН
	2015
	Зиновьева Е.Г. Модификация эпоксидиановых олигомеров комплексами солей металлов I-VIII групп с триалкил(арил)фос-фатными лигандами

	23. 
	«Научному прогрессу – творчество молодых». Ч. 1.
	X международная молод. научн. конф. по естественнонаучным и технич. дисциплинам
	Йошкар-Ола: Поволж. гос. технол. ун-т
	17-18 апреля 2015
	1. Зиновьева Е.Г., Безгин Д.А.(Х12-12), Шындыков К.С.(Х-12-14), Ефимов В.А. Получение и изучение  свойств комплексов на основе хлорида кобальта и триалкилфосфатов

2. Зиновьева Е.Г., Безгин Д.А.(Х12-12), Шындыков К.С.(Х-12-14) Разработка способа пластинации анатомических препаратов.

	24. 
	«Тенденции разв. химии, нефтехимии и нефтепереработки». 
	Всерос. научно-практич. конф., посв. 70-летию Победы в ВОВ и 85-летию Казанского Национального исслед. технол. ун-та
	Нижнекамск: Нижнекамский хим.-технол. Инст. (филиал) ФГБОУ ВПО «Казанский нац. исслед. техн. ун-т»
	2015
	Зиновьева Е.Г., Иванов Н.С.(М-22-14) Разработка консервирующих полимерных составов



	25. 
	 «Победа - в науке». 
	49-ая научная студ. конференция
	Чебоксары, ЧГУ 
	10 апреля 2015
	Зиновьева Е.Г., Иванов Н.М.(М-22-14), Меркулова Л.М., Прокопьева Д.В. Разработка полимерных импрегнатов для консервации трупного материла.

	26. 
	Проблемы теоретической и экспериментальной химии
	XXV Российская молодеж. науч. конф., посвящ. 95-летию основания Урал. ун-та
	Екатеринбург, Изд-во Урал. ун-та
	22–24 апр. 2015 
	Васильев А.Н., Петров С.С., Лыщиков А.Н., Насакин О.Е. Синтез цианзамещенных фосфорилированных фуранов

	27. 
	Химия и химическое образование XXI века
	III Всерос. студ. конф. с международн. участием, посв. 140-летию со дня рожд. химика-органика Ю.С. Залькинда
	Санкт-Петербург: Астерион
	2015
	Васильев А.Н., Петров С.С., Лыщиков А.Н.,  Насакин О.Е. Синтез функциональноактивных гетероциклов на основе замещенных производных ацетальдегида

	
	
	
	
	
	


В случае, если в конференции  участвовали студенты, то указать Ф.И.О. и группу.

9. Премии, награды, дипломы за 2015 г.
1) Преподавателей и сотрудников факультета (перечислить ФИО, вид награды, представить копии)
1. Профессор Кольцов Н.И. – Благодарность Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики за работу в качестве председателя экспертной комиссии секции «Химические науки» XVII Межрегиональной конференции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги» (Приказ Минобразования Чувашии №1003 от 15 мая 2015 г.).

2. Профессор Кольцов Н.И. – Благодарственное письмо организационного комитета X Международной молодежной конференции по естественнонаучным и техническим дисциплинам за высокий научный уровень представленных докладов, г. Йошкар-Ола, 17-18 апреля 2015 г.

3. Профессор Кольцов Н.И. – Благодарность за активное участие в фестивале художественного творчества преподавателей и сотрудников ФГБОУ ВПО "ЧГУ им. И.Н. Ульянова"  "Золотая осень-2015".

4. Ст. преподаватель Игнатьев В.А. – Благодарственное письмо организационного комитета X Международной молодежной конференции по естественнонаучным и техническим дисциплинам за высокий научный уровень представленного доклада, г. Йошкар-Ола, 17-18 апреля 2015 г.

5. Лялина Г.С., Насакина О.Е. Диплом В номинации «лучшее учебное издание по естественным наукам»

Награждается ФГБОУ ВПО ЧГУ им. И.Н.Ульянова г. Чебоксары VI Сибирский межрегиональный конкурс изданий высших учебных заведений «Университетская книга 2015»

6. Савельева Н.И. за книгу «Балансовые расчеты химико- технологических процессов» Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2014. 136 с.) Грамота в номинации «Лучшее учебное издание по естественным наукам» VI Сибирский межрегиональный конкурс изданий высших учебных заведений “Университетская книга  - 2015»

2) Студентов (перечислить ФИО, группу,  вид награды, представить копии) 

1. Портнова Е.М., (магистрант 1 курса, гр. ХМ-01-14) - диплом победителя за I место на Всероссийской 49-й научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным и естественным наукам в секции «Высокомолекулярные соединения»;

2. Толикина Л.В., (студент 4 курса, гр. Х-11-11) - диплом за II место на Всероссийской 49-й научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным и естественным наукам в секции «Высокомолекулярные соединения»;

3. Яковлева Д.В., (студент 3 курса, гр. Х-31-12) - диплом за III место на Всероссийской 49-й научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным и естественным наукам в секции «Высокомолекулярные соединения»;

4. Иванова М.В. (студент 4 курса, гр. Х-11-11) - диплом победителя за I место на Всероссийской 49-й научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным и естественным наукам в секции «Композиционные полимерные материалы»;

5. Аржуткин П.А., (магистрант 1 курса, гр. ХМ-01-14) – диплом за II место на Всероссийской 49-й научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным и естественным наукам в секции «Композиционные полимерные материалы»;

6. Александрова А.Ю., (студент 4 курса, гр. Х-11-11) - диплом за III место на Всероссийской 49-й научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным и естественным наукам в секции «Композиционные полимерные материалы»;

7. Филиппов Р.Ю., (студент 3 курса, гр. Х-31-12) - диплом за III место на Всероссийской 49-й научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным и естественным наукам в секции «Композиционные полимерные материалы»;

8. Ильин М.В., (студент 4 курса, гр. Х-11-11) - диплом победителя за I место на Всероссийской 49-й научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным и естественным наукам в секции «Физикохимия резины»;

9. Курналева Т.В., (студент 4 курса, гр. Х-11-11) - диплом за II место на Всероссийской 49-й научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным и естественным наукам в секции «Физикохимия резины»;

10. Чамеева А.А., (студент 3 курса, гр. Х-31-12) - диплом за III место на Всероссийской 49-й научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным и естественным наукам в секции «Физикохимия резины»;

11. Мульдияров А.О., (студент 3 курса, гр. Х-31-12) – диплом диплом II степени оргкомитета Х Международной молодежной научной конференции по естественнонаучным и техническим дисциплинам (17-18 апреля 2015 г., г. Йошкар-Ола);

12. Арсентьев В.И., (студент 3 курса, гр. Х-31-12) – диплом III степени оргкомитета Х Международной молодежной научной конференции по естественнонаучным и техническим дисциплинам (17-18 апреля 2015 г., г. Йошкар-Ола);

13. Терентьева И.Е., (студент 3 курса, гр. Х-31-12) – диплом III степени оргкомитета Х Международной молодежной научной конференции по естественнонаучным и техническим дисциплинам (17-18 апреля 2015 г., г. Йошкар-Ола);

14. Курналева Т.А., (студент 4 курса, гр. Х-11-11) – диплом II степени оргкомитета Х Международной молодежной научной конференции по естественнонаучным и техническим дисциплинам (17-18 апреля 2015 г., г. Йошкар-Ола);

15. Суркова В.А., (студент 4 курса, гр. Х-11-11) – диплом II степени оргкомитета Х Международной молодежной научной конференции по естественнонаучным и техническим дисциплинам (17-18 апреля 2015 г., г. Йошкар-Ола);

16. Курналева Т.А., (студент 4 курса, гр. Х-11-11) - диплом лауреата XVII Межрегиональной конференции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги» (15 мая 2015 г., г. Чебоксары);

17. Курналева Т.А. (магистрант 1 курса, гр. ХМ-01-15) – диплом лауреата конкурса «УМНИК» (г. Чебоксары);

18. Иванова М.В. (магистрант 1 курса, гр. ХМ-01-15) – диплом I степени на Региональном фестивале студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» в секции «Высокомолекулярные соединения»;

19. Курналева Т.А. (магистрант 1 курса, гр. ХМ-01-15) - диплом II степени на Региональном фестивале студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» в секции «Высокомолекулярные соединения»;

20. Портнова Е.М. (магистрант 2 курса, гр. ХМ-01-14) - диплом III степени на Региональном фестивале студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» в секции «Высокомолекулярные соединения»;

21. Андреева А.Ю. (студент 4 курса, гр. Х-31-12) – диплом I степени на Региональном фестивале студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» в секции «Композиционные полимерные материалы»;

22. Мульдияров А.О. (студент 4 курса, гр. Х-31-12) – диплом II степени на Региональном фестивале студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» в секции «Композиционные полимерные материалы»;

23. Арсентьев В.И. (студент 4 курса, гр. Х-31-12) – диплом III степени на Региональном фестивале студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» в секции «Композиционные полимерные материалы»;

24. Егорова Д.А., Федорова Е.А. (студенты 4 курса, Х-11-12) - диплом I степени на Региональном фестивале студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» в секции «Физическая химия»;

25. Лапина А.А., Ярославлева О.Н. (студенты 4 курса, Х-11-12) - диплом II степени на Региональном фестивале студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» в секции «Физическая химия»;

26. Васильева О.В., Савельева А.В., Белова Т.В., Варламова В.В. (студенты 4 курса, Х-11-12) - диплом II степени на Региональном фестивале студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» в секции «Физическая химия»;

27. Поликарпов К.В., Патрушева А.К. (студенты 4 курса, Х-11-12) – диплом III степени на Региональном фестивале студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» в секции «Физическая химия»;
28. Безгин Д.А., Данилова М.В., Пыркина Ю.А. (студенты 4 курса, Х-11-12) - диплом III степени на Региональном фестивале студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» в секции «Физическая химия». 
29. Иванов Николай Сергеевич, гр. М-22(2)-14. Диплом за лучший научный доклад на IV Всероссийской конференции c международным участием "Современные проблемы химической науки и фармации", посвященной 80-летию со дня рождения В.В. Базыльчика (Чебоксары, 15 мая 2015 г.) Научн. рук-ль: Зиновьева Е.Г.

30. Шындыков Константин Олегович, гр. Х-12-14. Диплом за лучший научный доклад на III Всероссийской научной конференции с Международным участием «Химия и современность», 21 мая 2015 г. ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. Научн. рук-ль: Зиновьева Е.Г.

31. Безгин Денис Андреевич, гр. Х-12-12. Диплом за лучший научный доклад на III Всероссийской научной конференции с Международным участием «Химия и современность», 21 мая 2015 г. ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. Научн. рук-ль: Зиновьева Е.Г.

32. Максимова Екатерина Эдуардовна, гр. Х-12-14. Диплом за лучший научный доклад на III Всероссийской научной конференции с Международным участием «Химия и современность», 21 мая 2015 г. ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. Научн. рук-ль: Зиновьева Е.Г. 

33. Иванов Николай Сергеевич, гр. М-22(2)-14. Диплом за лучший научный доклад на III Всероссийской научной конференции с Международным участием «Химия и современность», 21 мая 2015 г. ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. Научн. рук-ль: Зиновьева Е.Г.

34. Иванов Николай Сергеевич, гр. М-22(2)-14. Диплом II степени за высокий научный уровень доклада на X Международной молодежной научной конференции по естественнонаучным и техническим дисциплинам «Научному прогрессу – творчество молодых», г. Йошкар-Ола 17-18 апреля 2015 года. Научн. рук-ль: Зиновьева Е.Г.

35. Шындыков Константин Олегович, гр. Х-12-14. Диплом II степени за высокий научный уровень доклада на X Международной молодежной научной конференции по естественнонаучным и техническим дисциплинам «Научному прогрессу – творчество молодых», в г. Йошкар-Ола 17-18 апреля 2015 года. Научн. рук-ль: Зиновьева Е.Г.

36. Безгин Денис Андреевич, гр. Х-12-12. Диплом III степени за высокий научный уровень доклада на X Международной молодежной научной конференции по естественнонаучным и техническим дисциплинам «Научному прогрессу – творчество молодых», в г. Йошкар-Ола 17-18 апреля 2015 года. Научн. рук-ль: Зиновьева Е.Г.

37. Иванов Николай Сергеевич, гр. М-22(2)-14. Диплом II степени за высокий уровень доклада на Открытой научной конференции молодежи и студентов Чебоксарского политехнического института Университета машиностроения «Молодая инновационная Чувашия: творчество и активность» 27-28 марта 2015 г. Научн. рук-ль: Зиновьева Е.Г.

38. Шындыков Константин Олегович, гр. Х-12-14. Диплом III степени за высокий уровень доклада на Открытой научной конференции молодежи и студентов Чебоксарского политехнического института Университета машиностроения «Молодая инновационная Чувашия: творчество и активность» 27-28 марта 2015 г. Научн. рук-ль: Зиновьева Е.Г.

39. Максимова Екатерина Эдуардовна, гр. Х-12-14. Диплом III степени за высокий уровень доклада на Открытой научной конференции молодежи и студентов Чебоксарского политехнического института Университета машиностроения «Молодая инновационная Чувашия: творчество и активность» 27-28 марта 2015 г. Научн. рук-ль: Зиновьева Е.Г.

40. Диплом 1 степени, за высокий научный уровень доклада на международной молодежной научной конференции по  естественнонаучным  и  техническим  дисциплинам «Научному прогрессу  –  творчество молодых», г. Йошкар-Ола

41. Диплом победителя, за 1 место на Всероссийской 49-й студенческой конференции по техническим, гуманитарным  естественным наукам в  секции «Химия цианосодержащих соединений», г. Чебоксары

42. Диплом лауреата 1 премии IX конкурса проектов молодых ученых, г. Москва

43. Диплом лауреата II Всероссийского конкурса «Лучший молодой ученый», г. Тамбов.

10. Сведения о защите сотрудниками университета докторских и кандидатских диссертаций в 2015 г.
	№ п/п
	ФИО
	Должность, кафедра
	Искомая ученая степень (кандидат или доктор наук)
	Дата (число, месяц, год) и место защиты
	Название диссертации
	Шифр специальности
	Наименование специальности


	Год окончания аспирантуры (если являлся аспирантом ЧГУ)

	
	Алексеева А.Ю.
	Ст. преподаватель каф. общей, неорганической и аналитической химии
	Кандидат хим. наук
	29 января 2015 г.
	Арилметилиденпроизводные димера малононитрила в MIRC процессах.
	02.00.03 
	органическая химия
	2015

	
	Петрова Надежда Петровна
	Аспирант, кафедра физической химии и ВМС
	Канд. техн. наук
	16.12.2015 г., Казанский национальный исследовательский технологический университет
	Разработка огнестойких резин на основе бутадиен-нитрильных каучуков и каучуков общего назначения с применением комбинаций антипиренов
	05.17.06
	Технология и переработка полимеров и композитов
	2015


11. Сведения о сотрудниках факультета, которые выступали в 2015 г. в качестве официальных оппонентов при защитах докторских и кандидатских диссертаций по следующей форме

	№п/п
	ФИО
	должность
	ФИО диссертанта и название диссертации
	Шифр специальности
	Искомая ученая степень (докторская/кандидатская)
	Шифр диссертационного совета и организация, при которой создан совет
	Дата защиты

	
	Бардасов Иван Николаевич
	доцент
	Пугачев Михаил Владимирович «Синтез и антибактериальная активность фосфониевых солей на основе производных пиридоксина
	02.00.03 – Органическая химия
	кандидат химических наук
	Д 212.081.30 при  Казанском  (Приволжском)  федеральном

университете
	18  декабря 2014  г.

	
	Кольцов Н.И.
	Зав. кафедрой физической химии и ВМС 
	Шаймухаметова Д.В.
	02.00.04 - Физическая химия
	Кандидат физико-математических наук
	Д 212.013.10, ФГБОУ ВПО "Башкирский государственный университет"
	23.09.2015

	
	Беликов Михаил Юрьевич
	доцент
	Носов Роман Валериевич

«Синтез тиакаликсдендримеров и мультитиакаликс[4]аренов, содержащих карбоксильные и аминогруппы»
	02.00.03
	кандидатская
	Д 212.081.30

Казанский (Приволжский) федеральный университет
	15.10.

2015


12. Сведения о докторских и кандидатских диссертациях, в которых университет выступал в 2015 г. в качестве ведущей организации

	№п/п
	ФИО диссертанта и название диссертации
	Искомая ученая степень (докторская/кандидатская)
	Шифр диссертационного совета и организация, при которой создан совет
	Шифр специальности

	
	
	
	
	


13. Предложения факультета в план научно-исследовательской работы университета на 2015 год, в том числе инновационные направления исследований, предложения по созданию малых инновационных предприятий в рамках научно-образовательного инновационного комплекса 
14. Заявки на проведение конференций в 2016 году
	№ п/п
	Название мероприятия
	Статус мероприятия
	Дата проведения
	Планируемое количество участников
	Ответственные лица (с указанием контактных телефонов и E-mail)

	1
	Актуальные проблемы химической технологии
	Всероссийский
	октябрь 2016
	
	

	2
	Актуальные проблемы фармации и химии
	Всероссийский
	Май-апрель 2016
	
	


Перечень основных научных направлений 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова»:

1. Модернизация социально-экономического развития региона в современных условиях

2. Исторические судьбы России и мировых цивилизаций

3. Актуальные вопросы совершенствования политической и правовой системы России

4. Проблемы совершенствования, модернизации образования и духовно-нравственного развития личности

5. Литература и языки народов Поволжья и Урала. Русский язык и литература в межнациональном общении

6. Современные философские проблемы науки и науковедения

7. Математические модели, математическое программирование, системный анализ, управление и обработка информации

8. Элементоорганические, органические и неорганические соединения, композиты и полимеры новых поколений

9. Новые направления и подходы в исследовании и анализе физических явлений и процессов в различных средах

10. Экология и рациональное природопользование

11. Актуальные проблемы медицины и биологии

12. Нанотехнологии и новые материалы

13. Энергетика, энергосбережение и энергосберегающие технологии. Оптимизация систем электро- и теплоснабжения

14. Актуальные проблемы электротехники, электромеханики, электротехнологии, силовой электроники

15. Современные материало-, ресурсо- и энергосберегающие технологии в машиностроении и строительстве

