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1. Аннотация 
- Перечень НИР, выполняемых преподавателями в рамках второй половины рабочего дня

1. Экологический мониторинг природных объектов Чувашской Республики.

2.Синтез биологически активных соединений, схожих по строению с никотиновой кислотой и ее производными.

3. Исследование смещения равновесия кольчато-цепной таутомерии в полифункциональных субстратах.

4. Разработка ресурсосберегающих технологий на основе природного растительного сырья.

1. Многокомпонентный синтез производных хромена. Грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации МК-6312.2015.3. Руководитель Бардасов И.Н. Объём финансирования 600 тыс. руб.

2. Синтез новых эффективных светостабилизаторов и УФ-адсорберов на основе 2-хлорбензальмалонодинитрила. Грант РФФИ р_а 16-43-210540. Руководитель Бардасов И.Н. Объём финансирования 370 тыс. руб.

3. Тандемное аннелирование как путь создания 1,8-нафтиридиновых систем. Грант РФФИ мол_а 16-33-00909. Руководитель Алексеева А.Ю. Объём финан1) Синтез и исследование свойств алкилароматических моно- и бис-малеинимидов.

2) Синтез сополимеров на основе новых малеинимидов, бис-малеинимидов, 1,3-диаллилизоциануратов, непредельных мономеров и олигомеров, исследовании строения и свойств образующихся полимеров.

3) Синтез и исследование свойств полиуретановых эластомеров на основе промышленных цзоцианатсодержащих систем и новых полифункциональных модифицирующих добавок.

4) Исследование гидросорбционных свойств резин.

5) Исследование влияния органоглины и микрокремнеземов на свойства резин.

6) Исследование  свойств бинарных комбинаций биоактивных веществ.

7) Разработка методов установления квазиинвариантов в кинетике химических реакций.

8) Изучение влияния стабилизаторов на термостойкость и кинетику горения силиконовой резины.

9) Исследование адсорбции диоксида углерода на хром  и галлий оксидных катализаторах.

10) Исследование морозостойкости резины на основе комбинаций бутадиен-нитрильного и эпихлоргидриновых каучуков.

11) Исследование влияния морской воды на эксплуатационные свойства резин.

12) Исследование влияния волластонита на прочностные свойства резины на основе бутадиен-нитрильного каучука.

13) Разработка заливочного компаунда для герметизации основания индикатора повреждения воздушной линии электропередач и солнечных панелей.

14) Синтез и свойства акрилуретановых и фурфуролуретановых лаков.

15) Исследование влияния температуры на электропроводность растворов сильных и слабых электролитов

16) Изучение диаграмм состояния бинарных комбинаций биоактивных веществ.

сирования 450 тыс. руб.

1) Грант РФФИ «Новая эффективная стратегия синтеза и модификации полифункциональных производных никотиновой кислоты». Руководитель Беликов М.Ю., объем 2000 тыс. руб.

2) Грант РФФИ «Синтез новых флуорофоров пиридонового ряда».  Руководитель Ершов О.В., объем 500 тыс. руб.

3) Грант РФФИ «Исследование смещения равновесия кольчатоцепной таутомерии в полифункциональных субстратах». Руководитель Липин К.В., объем 300 тыс. руб.

4) Грант Президента РФ «Многокомпонентный синтез производных хромена». Руководитель Бардасов И.Н., объем 600 тыс. руб.

5) Грант РФФИ «2-Ацил-1,1,3,3-тетрацианопропениды как новее полицианосодержащие лиганды: исследование их люминесцентных свойств, а также координационных полимеров и ионных жидкостей на их основе». Руководитель Карпов С.В., объем 1700 тыс. руб.

6) Грант РФФИ «Новые производные динитрила 2-аминоцинхомероновой кислоты». Руководитель Максимова В.Н., объем 450 тыс. руб.

7) Грант РФФИ «Синтез и физико-химические свойства новой группы нелинейных оптических хромофоров на основе акцепторного бута-1,3-диен-1,1,3-трикарбонитрильного фрагмента». Руководитель Федосеев С.В., объем 1700 тыс. руб.

8) Стипендия Совета по грантам Президента Российской Федерации «Методы введения фармакофорных групп в гетероциклические соединения, содержащие 5-гидроксилактамный фрагмент». Руководитель Федосеев С.В., объем  273,6 тыс. руб.

9) Грант РФФИ «Новый подход к синтезу производных 2,2'-дисульфандиилбис(1H-пирролов) и разработка на его основе способов получения фотохромных диарилэтенов с меркапто- и дисульфидными фрагментами». Руководитель Федосеев С.В., объем  450 тыс. руб.

10) Стипендия Совета по грантам Президента Российской Федерации «Синтез и исследование антимикробной активности производных фуро[3,4-ц]пиридина и пирроло[3,4-ц]пиридина». Руководитель Карпов С.В., объем 240 тыс. руб.

11) Грант РФФИ «Разработка способов построения и регионаправленной модификации бицикло[3.2.1]октанов, содержащих иминолактонный фрагмент». Руководитель Иевлев М.Ю., объем  450 тыс. руб.

12) Грант РНФ «Синтез новых фармакофоров – потенциальных противораковых препаратов». Руководитель Насакин О.Е., объем 7500 тыс. руб.

13) Договор № 534-16 от 8 апреля 2016 г. с ООО «ИЦ «Бреслер» (г. Чебоксары). НИР «Разработка заливочного компаунда для герметизации основания индикатора повреждения воздушной линии электропередач и изготовление опытной партии», руководитель Кузьмин М.В., объем 254 тыс. руб.

14) Договор № 1630-15 от 21 октября 2015 г. с ЗАО «Строймаш» (г. Чебоксары). НИР "Определение природы каучука в резине и исследование пласто-эластических, реометрических и физико-механических свойств резин", руководитель Кольцов Н.И., объем 25 тыс. руб.

15) Договор № 902-16 от 31 мая 2016 г. с ПАО «Химпром» (г. Новочебоксарск) НИР «Проведение экспертной оценки причин аварии произошедшей 16 мая 2016 года в корпусе 530Г цеха № 50 ПАО «Химпром», руководитель Насакин О.Е., объем 15 тыс. руб.

16) Договор №500/15 от 13 апреля 2015 г. с ЗАО «Кетра» (г. Чебоксары). НИР «Исследование технологических параметров глин для производства керамических изделий», руководитель Еремкин А.В., объем 150 тыс. руб. (финасирование поступило в 2016 г.).

17) Договор №1910-16 от 02 октября 2016 года с  ООО «Химтех» НИР «Тестирование результатов проведённых исследований ООО «Химтех» по анализу альтернативных методов ликвидации твердотопливных зарядов двигателей МБР РС-12М с извлечением смесевого топлива и регенерацией дорогостоящих их компонентов», руководитель Насакин О.Е., объем 50 тыс.руб. 

18) Грант РФФИ «Синтез и фотохромные свойства новых дитиенилэтенов, имеющих в структуре фоточувствительный азобензольный фрагмент», Руководитель Беликов М.Ю., объем 370 тыс. руб.

- Основные научные результаты – объем 3-5 стр.

1. Исследовано содержание тяжелых металлов в воде и донных отложениях малых рек Чувашии.

2. Синтезирован ряд ранее неизвестных производных никотиновой кислоты и исследована их биологическая активность.

3. Показано влияние кислотно-основных свойств среды на смещение таутомерного равновесия в полифункциональных субстратах.

4. Разработан способ получения медного комплекса хлорофилла.

Разработан эффективный мультикомпонентный метод синтеза производных хромена. В основе метода лежит реакция активированного фенола, карбонильного соединения и цианзамещенного метиленактивного соединения. 

Разработана стратегия синтеза новых светостабилизаторов и УФ-адсорберов на основе 2-хлорбензальмалонодинитрила (CS) путем получения на их основе производных 4Н-хромена и последующего окисления до производных кумарина. Исследованы люминесцентные свойства синтезированных соединений.

Разработан подход к синтезу 1,8-нафтиридинов, который основан на способности сопряженных полинитрильных соединений к тандемным превращениям и приводит к формированию конденсированных гетероциклических систем в рамках реакции Михаэля.

1) Синтезированы новые малеинимиды (МИ) на основе различных моно- и бис-алкилароматических аминов с использованием двухстадийного метода синтеза с подбором условий, учитывающих строение и свойства МИ, исследованы закономерности циклизации малеамидов при синтезе МИ. Установлено, что скорость протекания реакции циклизации зависит от строения амина, на основе которого получены малеамиды. Наибольшая скорость циклизации наблюдается при получении МИ на основе моноамидов, наименьшая ‑ на основе бис-малеамидов ароматических диаминов. Полученные результаты имеют практическое применение в химии и технологии мономеров для синтеза различных МИ.

2) Изучена сополимеризация 2-гидроксиэтилметакрилата (ГЭМА) и бутилметакрилата (БМА) с N-фенилмалеинимида (N-ФМИ). Исследованы физико-химические свойства синтезированных сополимеров. Установлено, что сополимеры ограниченно набухают как в полярных, так и неполярных растворителях. Исследование термомеханических свойств образцов показало, что синтезированные сополимеры имеют более высокие температуры стеклования и деструктивного течения, по сравнению с гомополимерами ГЭМА и БМА. Таким образом, на основе N-ФМИ, ГЭМА и БМА получены новые сополимеры, изучены их свойства.

3) Разработана технология получения акрилуретанового лака с содержанием фурфрола и фурфурилового спирта. Исследованы физико-механические свойства разработанных акрилуретановых лаков, определены их сравнительные характеристики с импортным аналогом. Установлено, что разработанные УФ−отверждаемые акрилуретановые лаки и покрытия, модифицированные фурфуролом и фурфуриловым спиртом, превосходят по прочностным свойствам импортный аналог акрилуретанового лака Baehydrol UV XP 2736, применяемый тоже для защиты деревянных покрытий.

4) Изучено влияние гидрофильных добавок метилцеллюлозы МС-2000 и полиакрилат натрия на свойства резины на основе неопрена W. Из результатов исследования пласто-эластических и реометрических свойств резиновой смеси установлено, что при совместном использовании метилцеллюлозы и полиакрилата натрия происходит синергическое понижение вязкости резиновой смеси и скорости её вулканизации. Вулканизат, содержащий обе гидрофильные добавки, обладает наибольшими гидросорбционными свойствами и удовлетворяет по физико-механическим показателям и их изменениям под действием дистиллированной воды требованиям, предъявляемым к водонабухающим резиновым уплотнительным элементам.

5) Методом оптической микроскопии исследованы порошковые наполнители органоглина Cloesite 15A, микрокремнеземы МК-85 и МКУ-85. Установлено образование их агломератов в дистиллированной воде, среде полярного БНКС–40АМН и комбинации неполярных СКИ+СКД каучуков. Показано увеличение размеров агломератов Cloesite 15A в каучуках по сравнению с их размерами в водных взвесях за счет интеркаляции макромолекул каучуков в межслоевое пространство слоистого силиката, составляющего основу органоглины Cloisite 15A. Размеры агломератов микрокремнеземов МК-85 и МКУ-85 практически не изменились при переходе от водных взвесей к каучуковым взвесям. Установлено улучшение физико–механических свойств, термо- и огнестойкости резины на основе каучуков СКИ–3 и СКД при введении в нее добавки органоглины Cloisite 15A.

6) Для бинарных комбинаций биоактивных веществ (лимонная кислота + винная кислота, абиети-новая кислота + дигидроабиетиновая кислота, фталевый ангидрид + малеиновый ангидрид, о-толуи-ловая кислота + п-толуиловая кислота) изучены температуры плавления и построены диаграммы состояния, представляющие собой диаграммы с простой эвтектикой. Определены температуры и составы эвтектик, рассчитаны значения мольных энтальпий и энтропий плавления каждого из компо-нентов в составе этих комбинаций.

7) Разработан метод определения приближенных кинетических соотношений (квазиинвариантов), связывающих константы равновесия многостадийных реакций с концентрациями реагентов, измеренными в нескольких нестационарных экспериментах (мультиэкспериментах). С помощью этого метода определены квазиинварианты для реакции окисления монооксида углерода, протекающей по разным механизмам.

8) Исследовано влияние различных стабилизаторов на кинетику процесса горения силиконовой резины марки ИРП 1338. Показано повышение огнестойкости резины при замене антиструктурирующей добавки НД-8 на Ca/Zn-стабилизатор.

9) На основе данных нестационарных экспериментов по линейным временам релаксации определены константы скоростей адсорбции и десорбции диоксида углерода на хром и галлий оксидных катализаторах, протекающих по различным механизмам. По найденным константам рассчитаны нестационарные концентрации диоксида углерода в предположении линейного, диссоциативного и бимолекулярного механизмов адсорбции-десорбции. Из сопоставления расчетных и экспериментальных величин концентраций диоксида углерода сделан вывод о наиболее вероятном протекании процесса его адсорбции по диссоциативному механизму.

10) Изучено влияние эпихлоргидриновых каучуков на физико-механические свойства и морозостойкость  резины на основе бутадиен-нитрильного каучука БНКС-18АМН. Показана возможность применения комбинаций каучука БНКС-18АМН с эпихлоргидриновыми каучуками для получения стойкой к пониженным температурам резины с улучшенными упруго-деформационных и эксплуатационными свойствами.

11) Разработан способ, позволяющий получать резинотехнические изделия с улучшенными физико-механическими свойствами для узлов машин и механизмов, эксплуатируемых при добыче нефти и газа в условиях воздействия морской воды. Повышение физико-механических свойств и их сохранение при длительном действии морской воды достигается за счет  применения в составе резины эпихлоргидриновых, пропиленоксидного, бутилового и галогенбутиловых каучуков.

12) Изучено влияние двух марок волластонита миволл 10-97 и миволл 30-97 на упруго-прочностные свойства резины на основе бутадиен-нитрильного каучука БНКС-40АМН. Установлено,  что для вулканизатов резиновой смеси, содержащих волластонит, наблюдается улучшение физико-механических показателей (условной прочности при растяжении и относительного удлинения при разрыве) по сравнению с вулканизатом базового варианта. Результаты исследования влияния термического старения вулканизатов показывают, что меньшими изменениями упруго-прочностных свойств и твердости после суточной выдержки на воздухе и в стандартной жидкости СЖР-1 при 125°С характеризуется вулканизат варианта резиновой смеси, содержащий также миволл 10-97.

13) Разработаны методы синтеза новых гидроксиэтилзамещенных мочевин на основе алифатических диизоцианатов, которые получены в три стадии: из соответствующих дикарбоновых кислот (октаметилен-1,8-дикарбоновой и декаметилен-1,10-дикарбоновой) действием трехлористого фосфора синтезированы дихлорангидриды, из которых действием азида натрия получены азиды кислот и далее при разложении последних были получены октаметилен-1,8-диизоцианат и декаметилен-1,10-диизоцианат. На четвертой стадии взаимодействием алифатических диизоцианатов и ди((-гидроксиэтил)амином синтезированы тетрафункциональные гидроксиэтилзамещенные мочевины. Определены оптимальные условия проведения всех четырех стадий с получением трех гидроксиэтилзамещенных мочевин с высокими выходами.

14) Разработаны методы синтеза и исследованы реакции образования полиуретановых эластомеров на основе сложного олигоэфира адипиновой кислоты (полиэтиленбутиленгликольадипинат - полиэфир марки П6-БА), 4,4-дифенилметандиизоцианата, толуилендиизоцианатов марок Т-100 и Т-80, аминного отвердителя 4,4’-метиленбис(о-хлоранилина) (МОСА) и тетрафункциональных гидроксиэтилзамещенных мочевин. Установлена целесообразность частичной замены МОСА на гидроксиэтилзамещенные мочевины.

15) На основе различных алифатических и ароматических моноаминов, а также ароматических и алкилароматических диаминов различного строения разработаны методы синтеза соответствующих малеинимидов и бис-малеинимидов с различными заместителями при малеинимидной группе и изучены их физические и химические свойства. 

16) Получены эпоксидные композиции, модифицированные добавками малеинимидов, бис-малеинимидов и лапролов, изучены их физико-механические и термомеханические свойства.

17) Разработаны методы синтеза и исследованы физические и спектральные свойства новых 1,3-диаллилизоциануратов, которые могут быть использованы в качестве модификаторов резинотехнических изделий.

18) Для водных растворов сильных и слабых электролитов исследована электропроводность при разных температурах. Показано, что полученные экспериментальные данные описываются уравнением λ∞=А(exp(-E/(RT)).
19) Для бинарных комбинаций биоактивных веществ изучены температуры плавления и построены диаграммы состояния, представляющие собой диаграммы с простой эвтектикой. Определены температуры и составы эвтектик, рассчитаны значения мольных энтальпий и энтропий плавления каждого из компонентов в составе этих комбинаций.

20) На основе промышленно-выпускаемых и экологически безвредных исходных ингредиентов разработан способ получения гидрогеля поливинилового спирта для изготовления лечебных пленочных материалов медицинского назначения. 

21) Разработано высокоэффективное защитное покрытие – двухкомпонентный лак для реконструкции, восстановления покрытия и защиты всех видов конструкций. Образует прочную и гибкую защитную пленку, которая устойчива к коррозионным испарениям, механическим повреждениям, щелочи, спирту, влаге и агрессивной окружающей среде. Для полученного состава изучены физико-механические и физико-химические свойства.

22) На основе отечественного сырья разработаны фотоотверждаемые составы для использования при 3D-печати. Составы получены на основе  олигоуретандиметакрилатов различной молекулярной массы и природы, триэтиленгликольдиметакрилата и монометакриловых эфиров этиленгликоля. 

- Внедрение научных разработок в практику

1) Разработан метод определения констант скоростей адсорбции и десорбции газообразных веществ на поверхности катализаторов. Метод применен для исследования процесса адсорбции диоксида углерода на хром и галлий оксидных катализаторах. Результаты исследования переданы лаборатории каталитических реакций оксидов углерода Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН.

2) Установлено, что введение добавок органоглины Cloisite 15A в резину на основе каучуков СКИ–3 и СКД  приводит к улучшение её  физико–механических свойств, термо- и огнестойкости. Результаты переданы в АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева» для использования в производстве.

3) Показана возможность применения комбинаций каучука БНКС-18АМН с эпихлоргидриновыми каучуками для получения стойкой к пониженным температурам резины с улучшенными упруго-деформационных и эксплуатационными свойствами. Результаты переданы в АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева» для использования в производстве.

4) В рамках хозяйственного договора № 534-16 от 08 апреля 2016 г. с ООО «ИЦ «Бреслер» разработаны и изготовлены опытные партии заливочного компаунда для герметизации основания индикатора повреждения воздушной линии электропередач и солнечных панелей.

1) Договор № 534-16 от 8 апреля 2016 г. с ООО «ИЦ «Бреслер» (г. Чебоксары). НИР «Разработка заливочного компаунда для герметизации основания индикатора повреждения воздушной линии электропередач и изготовление опытной партии», руководитель Кузьмин М.В., объем 254 тыс. руб.

2) Договор № 1630-15 от 21 октября 2015 г. с ЗАО «Строймаш» (г. Чебоксары). НИР "Определение природы каучука в резине и исследование пласто-эластических, реометрических и физико-механических свойств резин", руководитель Кольцов Н.И., объем 25 тыс. руб.

3) Договор № 902-16 от 31 мая 2016 г. с ПАО «Химпром» (г. Новочебоксарск) НИР «Проведение экспертной оценки причин аварии произошедшей 16 мая 2016 года в корпусе 530Г цеха № 50 ПАО «Химпром», руководитель Насакин О.Е., объем 15 тыс. руб.

4) Договор №500/15 от 13 апреля 2015 г. с ЗАО «Кетра» (г. Чебоксары). НИР «Исследование технологических параметров глин для производства керамических изделий», руководитель Еремкин А.В., объем 150 тыс. руб. (финансирование поступило в 2016 г.).

5) Договор №1910-16 от 02 октября 2016 года с  ООО «Химтех» НИР «Тестирование результатов проведённых исследований ООО «Химтех» по анализу альтернативных методов ликвидации твердотопливных зарядов двигателей МБР РС-12М с извлечением смесевого топлива и регенерацией дорогостоящих их компонентов», руководитель Насакин О.Е., объем 50 тыс.руб. 

2. Публикации преподавателей и сотрудников  факультета в 2016 году
(Указать полные библиографические данные. В публикациях с участием студентов их ф.и.о.  выделить курсивом, в скобках указать группу):

Все публикации указываются общим списком по факультету, без разбивки по кафедрам!!! Указываются только публикации за 2016 год!
1) монографии (приведен образец заполнения)
	№п/п
	ФИО авторов
	Название работы
	Место издания
	год
	Кол-во страниц
	Объем в п.л.
	тираж

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Представить оригинал или копии с выходными данными!
2) учебники (приведен образец заполнения)

	№п/п
	ФИО авторов
	Название учебника
	Место издания
	год
	Кол-во страниц
	Объем в п.л.
	тираж

	Учебники с грифом Минобрнауки РФ

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	Учебники с грифом ФУМО РФ

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	Учебники с другими грифами

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Представить оригиналы или копии страниц с выходными данными!
3) учебные пособия (приведен образец заполнения)

	№п/п
	ФИО авторов
	Название учебника
	Место издания
	год
	Кол-во страниц
	Объем в п.л.
	тираж

	Учебные пособия с грифом Минобрнауки РФ

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	Учебные пособия с грифом ФУМО РФ

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	Учебные пособия с другими грифами

	1.
	И.Н. Бардасов, О.В. Ершов, М.Ю. Иевлев
	ЯМР-спектроскопия: практический курс:
	Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та
	2016
	92
	5,35
	150

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Представить оригиналы или копии страниц с выходными данными
4) методические пособия (приведен образец заполнения)
	№п/п
	ФИО авторов
	Название работы
	Место издания
	год
	Кол-во страниц

	1.
	
	
	
	
	

	
	Липин К.В.
	Теория нефтехимических технологий
	Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 
	2016
	52

	
	Савельев Н.И.
	Теплофизические свойства жидких веществ и растворов.
	Электронный ресурс 

URL: http://chimfac.chuvsu.ru/library/php
	2016
	34 с.

	
	Ященко Н.Н., Бардасов И.Н., Житарь С.В., Турусова Е.В., Алексеева А.Ю.
	Аналитическая химия. Химические методы анализа. Практикум
	Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та
	2016
	88

	
	Солдатова В.А.,

Житарь С.В.
	Химия. Методические указания для выполнения лабораторных работ.
	Чебоксары: волжский филиал МАДИ
	2016
	35

	
	Зиновьева Е,Г., Смирнова С.Н.,

Ефимов В.А.,

Заживихина Е.И.
	Общая и неоргани-ческая химия. Раство-ры (самоучитель)
	Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун‑та.
	2016
	68

	
	Данилов В.А., 

Петрухина В.А.
	Учебная программа.  Химия. Для студентов строительного факультета, 52 с.
	Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та
	2016
	48

	
	Игнатьев В.А.
	Химия: практикум
	Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та
	2016
	116

	
	Ушмарин Н.Ф.,

Егоров Е.Н.,

Кольцов Н.И.
	Физико-химия резины: практикум
	Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та
	2016
	64

	
	Кольцов Н.И.,

Петрухина В.А.,

Игнатьева Т.В.,

Александрова О.А.
	Физическая химия: термодинамика и растворы: практикум
	Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та
	2016
	92

	
	Кольцов Н.И.,

Винокуров Ю.В.,

Петрухина В.А.,

Игнатьева Т.В.,

Александрова О.А.
	Физическая химия. Электрохимия. Кинетика и катализ: практикум
	Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та
	2016
	112

	
	Федоров П.И., Федосеев С.В. 2016 г.
	Технология лекарственных форм Учебное пособие.
	Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та
	2016
	112


5) сборники научных трудов 
	№п/п
	Название работы
	Место издания
	год
	Кол-во страниц
	тираж

	1.
	
	
	
	
	

	
	Актуальные вопросы химической технологии и защиты окружающей среды: материалы VI Всеросс. конф. с междунар. участ.
	Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та
	2016
	206
	100


К числу сборников научных трудов относятся труды научных конференций, симпозиумов, чтений, а также тематические сборники трудов ученых, аспирантов и студентов, изданные на факультете. 
6) статьи
- опубликованные в зарубежных изданиях (статьи в журналах, издаваемых за рубежом), 
	№ п/п
	Ф.И.О. авторов
	Название статьи
	Наименование журнала
	Год
	Номер  (том) журнала
	Страницы

	1
	O.V. Ershov, M.Yu. Belikov, S.V. Fedoseev, K.V. Lipin
	The rare transformation of 2,7-diazaspiro[4.4]nonanes in furo[3,4-c]pyridines
	RSC Adv.
	2016
	6
	10597-10600

	
	O.V. Ershov, K.V. Lipin, O.E. Nasakin.
	Three-component synthesis of methyl 6-alkyl-3-cyano-2-halopyridine-4-carboxylates
	Russian Journal of Organic Chemistry
	2016
	7
	970–973

	
	O.V. Ershov,   M.Yu. Ievlev, M.Yu. Belikov, K.V. Lipin, A.I. Naydenova, 

V.A. Tafeenko
	Synthesis and solid-state fluorescence of aryl substituted 2-halogenocinchomeronic dinitriles
	RSC Adv.
	2016
	6
	82227-82232

	
	S.V. Fedoseev, K.V. Lipin, O.V. Ershov, M.Yu. Belikov, V.A. Tafeenko
	Synthesis of 9-Alkyl-8-methoxy-8-methyl-1,3,6-trioxo-2,7-diazaspiro[4.4]nonane-4-carbonitriles
	Russian Journal of Organic Chemistry
	2016
	11
	

	
	Bardasov I.N., Mihailov D.L., Alekseeva A.U., Ershov O.V., Tafeenko V.A.
	A new heterocycle: furo[3,2-c]isoselenazole ания
	Tetrahedron Letters 
	2016
	Vol.57, Issue 252
	2772-2773

	
	Бардасов И.Н., Алексеева А.Ю., Малышкина Н.Л., Ершов О.В., Гришанов Д.А.
	One-step synthesis of chromeno[2,3-b]pyridines
	Russian Journal of Organic Chemistry 
	2016
	Vol. 52, № 6
	830-833

	
	Бардасов И.Н., Ершов О.В.
	Methods of assembling 3-azabicyclo[3.1.0]hexane skeleton (microreview)
	Chemistry of Heterocyclic Compounds
	2016
	Vol. 52, № 7
	447–449

	
	Бардасов И.Н., Алексеева А.Ю., Малышкина Н.Л., Ершов О.В., Суражская М.Д., Гришанов Д.А.
	New synthesis of 4-alkyl-3-cyanocoumarins
	Russian Journal of Organic Chemistry
	2016
	Vol. 52, № 7
	983-986

	
	Бардасов И.Н., Алексеева А.Ю., Михайлов Д.Л., Ершов О.В., Каюков Я.С.
	MIRC reactions of 4-aryl-2-aminobuta-1,3-diene- 1,1,3-tricarbonitriles. Synthesis of alkyl 6-aryl-5-cyano-4-(dicyanomethylidene)-2-oxo-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxylates
	Russian Journal of Organic Chemistry
	2016
	Vol. 52, № 9
	1365–1367

	
	Федосеев С.В., Беликов М.Ю., Ершов О.В., Бардасов И.Н., Тафеенко В.А.
	New push–pull chromophores. Synthesis of 2-[4-Aryl-3-cyano-5-hydroxy-5-methyl-1H-pyrrol-2(5H)-ylidene]malononitriles
	Russian Journal of Organic Chemistry
	2016
	Vol. 52, № 10
	1440–1443

	
	Алексеева А.Ю., Михайлов Д.Л., Бардасов И.Н., Тимрукова Д.В., Ершов О.В.
	Three-component synthesis of 5-aryl-1,8-naphthyridine-3-carbonitriles
	Russian Journal of Organic Chemistry
	2016
	Vol. 52, № 10
	1471– 1475

	
	Zinov’eva E.G., Bezgin D.A., Efimov V.A., Krivolapov D.B., Musin R.Z., Dimukhametov M.N.
	Formation of tetrakis[tri(2-chloro-ethyl)phosphate]diaqua-cobaltate(II)
	Russ. J. Gen. Chem.

	2016
	Vol. 86. N 7
	1772-1773

	
	Fedotov V.Kh., 

Kol'tsov N.I.
	Method of Solving the Inverse Problem of Chemical Kinetics

for Catalytic Reactions in Which Each Step Involves Main Reactants
	Russian Journal of Physical Chemistry B
	2016
	vol. 10, No. 5
	753-759

	
	Sandalov S.I., Reznikov M.S., Ushmarin N.F., Kol'tsov N.I.
	Improving the quality of the sealing elements of packer anchor equipment
	International Polymer Science and Technology
	2016
	vol. 43, issue 1
	29-34

	
	Petrova N.P.,

Ushmarin N.F.,

Gnezdilov D.O., Kol'tsov N.I.
	The development of a flame-retardant rubber compound based on general-purpose rubbers
	International Polymer Science and Technology
	2016
	vol. 43, issue 2
	15-18

	
	Fedotov V.Kh.,

Kol’tsov N.I.,

Gaidai N.A.,

Agafonov Yu.A.,

Botavina M.A., 

Lapidus A.L.
	Study of Carbon Dioxide Adsorption on Chromium Oxide and Gallium Oxide Catalysts on the Basis of Linear Relaxation Times
	Russian Journal of Applied Chemistry
	2016
	vol. 89, No. 5
	719-726

	
	Ievlev M.Yr., Ershov O.V.
	Synthesis of 2,7-dioxabicyclo[3.2.1]octanes (microreview)
	Chemistry of Heterocyclic Compounds
	2016
	52
	213-215

	
	Ievlev M.Yr., Ershov O.V., Viktor A., Tafeenko A.V.
	Diastereoselective Cascade Assembly of Functionalized Pyrano[3,4‑c]pyrrole Derivatives
	Org. Lett.
	2016
	18
	1940-1943

	
	Belikov M.Yr., Ershov O.V.
	Synthesis of 3H-pyrroles (microreview)
	Chemistry of Heterocyclic Compounds
	2016
	52
	279-281

	
	Gein V.L., Zamaraeva T.M., Panova O.S., Belonogova V.D., Nasakin O.E.
	Synthesis of N-alkyl-7-aryl-6-aroyl-4,7-dihydrotetrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxamides
	Russian Journal of General Chemistry
	2016
	
	

	
	Gein V.L., Yankin A.N., Nosova N.V., Dmitriev M.V., Nasakin O.E.
	Formation of 6-aryl-2-methyl-4-oxo-N,N'-diphenyl-2-cyclohexene-1,3-dicarboxamides from acetoacetanilide and aromatic aldehydes catalyzed by a mixture of aryl amines and iodine
	Russian Journal of General Chemistry
	2016
	
	

	
	Karpov S.V., Kaukov Ya.S., Grigor'ev A.A., Kaukova O.V., Tafeenko V.A.
	Synthesis of novel polycyano-containing organic ligands via double carbanion cleavage of 1′,3′-dioxo-1′,3′-dihydrospiro[cyclopropane-1,2′-indene] derivatives
	
	2016
	
	

	
	Karpov S.V., Kaukov Ya.S., Grigor'ev A.A., Kaukova O.V., Tafeenko V.A.
	Synthesis of novel polycyano-containing organic ligands via double carbanion cleavage of 1′,3′-dioxo-1′,3′-dihydrospiro[cyclopropane-1,2′-indene] derivatives
	Journal of Organic & Biomolecular Chemistry
	2016
	14
	3758-3764

	
	Sergey V. Karpov, Arthur A. Grigor’ev, Yakov S. Kayukov, Irina V. Karpova, Oleg E. Nasakin, Victor A. Tafeenko. 
	Synthesis and X-ray Characterization of Alkali Metal 2-Acyl-1,1,3,3-tetracyanopropenides
	The Journal of Organic Chemistry
	2016
	81
	6402 − 6408

	
	Ершов О.В., Тафеенко В.А., Федосеев С.В., Еремкин А.В., Насакин О.Е.
	Synthesis of Geminal Dinitro Derivatives of Cycloalka[b]pyridin-2-one


	Russian Journal of Organic Chemistry
	2016
	Vol. 52, No. 6
	827-829

	
	M. Yu. Ievlev, O. V. Ershov, A. G. Milovidova, M. Yu. Belikov, O. E. Nasakin
	Synthesis of polyfunctional glycosyl derivatives of 2,7-dioxabicyclo[3.2.1]octane
	Russian Journal of Organic Chemistry
	2016
	vol. 52, no. 8
	1220–1222

	
	Федосеев С.В., Ершов О.В., Беликов М.Ю., Тафеенко В.А.
	Synthesis of 3-Amino-8-hydroxy-1,6-dioxo-4-cyano- 2,7-diazaspiro[4.4]non-3-en-2-ides Ammonium Salts


	Russian Journal of Organic Chemistry
	2016
	vol. 52, no. 8
	1143-1147

	
	Беликов М.Ю., Ершов О.В., Максимова В.Н., Федосеев С.В.
	Synthesis of New Derivatives of 2-Halocinchomeronic Acid


	Russian Journal of Organic Chemistry
	2016
	vol. 52, no. 8
	1217-1219

	
	M. Yu. Belikov, I. V. Belikova, O. V. Ershov, S. V. Fedoseev, O. E. Nasakin
	Synthesis of new 3H-pyrrole derivatives from 3-aryl-2-oxa-7-azaspiro[4.4]nona-3,6,8-trienes
	Russian Journal of Organic Chemistry
	2016
	vol. 52, no. 9
	1312–1315
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	Всего

по факультету
	ХТ и ЗОС
	ОНиАХ
	ФХиВМС
	

	Монографии: 
всего,

в т.ч. изданные:
	
	
	
	
	

	- зарубежными издательствами
	
	
	
	
	

	- изд-вом «Высшая школа»
	
	
	
	
	

	- РИО ЧувГУ
	
	
	
	
	

	- другими изд-вами
	
	
	
	
	

	Сборники научных трудов:

всего

в т.ч.
	
	
	
	
	

	- международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п.
	
	1
	27
	
	

	- другие сборники
	
	
	
	
	

	Учебники:

всего, 

в т.ч.:
	
	
	
	
	

	- с грифом Минобрнауки РФ
	
	
	
	
	

	- с грифом УМО
	
	
	
	
	

	- с другими грифами
	
	
	
	
	

	Учебные пособия:

всего, в т.ч.:
	
	
	
	
	

	- с грифом Минобрнауки РФ
	
	
	
	
	

	- с грифом УМО
	
	
	
	
	

	- с другими грифами
	
	
	
	
	

	Методические пособия:
	
	2
	3
	5
	

	Статьи: 
всего, 

в т.ч. опубликованные в изданиях:
	
	33
	20
	21
	

	- зарубежных
	
	4
	8
	4
	

	- центральных
	
	8
	7
	17
	

	- других изданиях
	
	21
	5
	
	


3. Список сотрудников, не опубликовавших в 2016 г. ни одной работы

Представляется пофамильно!

4. Патентно-лицензионная работа в 2016 году
Указываются все результаты интеллектуальной деятельности (РИД), авторами которых являются сотрудники университета. Если подана заявка или получен охранный документ на РИД не от имени университета, то необходимо указать патентообладателя. 

· заявки на объекты промышленной собственности: изобретения, полезные модели

· 1. Ушмарин Н.Ф., Сандалов С.И., Егоров Е.Н., Кольцов Н.И. Резиновая смесь.  Заявка №2016104501, приоритет 10.02.2016.

· 2. Винокуров Ю.В., Сандалов С.И., Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И. Способ получения диметакрилата цинка. Заявка № 2016111813, приоритет 29.03.2016.

· 3. Ушмарин Н.Ф., Егоров Е.Н., Сандалов С.И., Кольцов Н.И. Резиновая смесь. Заявка № 2016112230, приоритет 31.05.2016.

· 4. Курналёва Т.А., Ушмарин Н.Ф., Сандалов С.И. Кольцов Н.И. Резиновая смесь. Заявка № 2016117516, приоритет 04.05.2016.

· 5. Васильева А.С., Ушмарин Н.Ф., Егоров Е.Н., Сандалов С.И., Кольцов Н.И. Резиновая смесь Заявка № 2016120499, приоритет 25.05.2016.

· 6. Иванова А.В., Ушмарин Н.Ф., Егоров Е.Н., Сандалов С.И., Кольцов Н.И. Резиновая смесь. Заявка № 2016122832, приоритет 08.06.2016.

· заявки на регистрацию программ ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем

· патенты, свидетельства России

· зарубежные патенты

· 1. Федосеев С.В., Липин К.В., Ершов О.В., Беликов М.Ю., Иевлев М.Ю., Насакин О.Е. Способ получения алкилзамещенных 4-галоген-3-гидроксифуро[3,4-c]пиридин-1(3Н)-онов. Заявка: 2015112994/04, опубликовано 10.02.2016. Бюл. № 4.

· 2. Липин К.В., Федосеев С.В., Ершов О.В., Насакин О.Е. Способ получения алкилзамещенных 2-оксо-1,2-дигидропиридин-3,4-дикарбонитрилов. Заявка: 2015112953/04, опубликовано: 20.03.2016. Бюл. № 8.

· 3. Федосеев С.В., Ершов О.В., Беликов М.Ю., Липин К.В., Иевлев М.Ю., Насакин О.Е. Способ получения 4-оксоалкан-1,1,2,2-тетракарбонитрилов. Заявка: 2015115105/04, опубликовано: 20.03.2016. Бюл. № 8.

· 4. Патент 2593205, РФ «Способ выделения концентрированного эпихлоргидрина из продуктов эпоксидирования хлористого аллила пероксидом водорода на титансодержащем цеолитном катализаторе»  Опубл. 10.08.16. Авторы Лукин П.М., Мухортова Л.И.,  Савельев А.Н., Савельев Н.И.

· 5.Заявка на изобретение «Способ получения медного комплекса хлорофилла» (Рег. № 2016109418. Приоритет от 15.03.2016.Авторы Лукин П.М., Мухортова Л.И, Никифорова Н.С.

· 6. Заявка на изобретение Рег. №2016104710. Приор. от 11.02.2016  Способ выделения осушенного анилина из продуктов газофазного каталитического гидрирования нитробензола Савельев Н.И., Савельев А.Н., Лукин П.М., Илакин В.С., Шуряшкина М.Д

· 1) Патент №259578 РФ. Способ определения содержания аскорбиновой кислоты в растительном сырье. / Турусова Е.В., Насакин О.Е., Лыщиков А.Н. Опубл. 27.08.2016. – Бюл. №24.

· 2) Патент №2579238 РФ. Способ пластинации анатомических препаратов. /Зиновьева Е.Г., Ефимов В.А., Иванов Н.С. Опубл. 10.04.2016.- Бюл. №10.

· 1. Рогожина Л.Г., Кузьмин М.В., Игнатьев В.А. Способ получения тетра-оксиалкилзамещенных мочевин. Патент № 2572345,  опубл. 10.01.2016, бюллетень изобретений №1.

· 2. Рогожина Л.Г., Кузьмин М.В. Полиуретановая композиция. Патент № 2573511,  опубл. 20.01.2016, бюллетень изобретений №2.

· 3. Рогожина Л.Г., Кузьмин М.В., Карпова И.Б. Клей полимерный. Патент № 2597902,  опубл. 20.06.2016, бюллетень изобретений №26.

· 4. Ушмарин Н.Ф., Сандалов С.И., Спиридонов И.С., Егоров Е.Н., Кольцов Н.И. Резиновая смесь. Патент № 2583010,  опубл. 27.04.2016, бюллетень изобретений №12.

· 5. Сандалов С.И., Ушмарин Н.Ф., Егоров Е.Н., Кольцов Н.И. Резиновая смесь. Патент № 2595674,  опубл. 27.08.2016, бюллетень изобретений №24.

· 6. Спиридонов И.С., Сандалов С.И., Ушмарин Н.Ф., Егоров Е.Н., Кольцов Н.И. Резиновая смесь. Патент № 2602144,  опубл. 10.11.2016, бюллетень изобретений №31.

5. Выставки в 2016 году (указать название выставки, дату и место проведения, количество и перечень представленных экспонатов)
всего 
из них международные
1) 21-23 апреля 2016 года состоялась XIXI Международная специализированная выставка «Шины, РТИ и каучуки-2016», ЦВК «Экспоцентр» г. Москва, Согласно проекту «Подготовка высококвалифицированных специалистов в области разработки резинотехнических изделий для ОПК» выставку посетили доцент Данилов В.А. и студенты 3 курса группы Х-31-13: Долгова И.Г., Семенова О.Д., Ефимов К.В.

Всероссийские

1) 8-ая международная специализированная выставка ПОЛИУРЕТАНЭКС, 17-19 февраля 2016 г., г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо». Представлены 3 экспоната: образцы фотополимеризующегося состава для 3D-печати, заливочный компаунд горячего отверждения и защитное покрытие холодного отверждения. 

2) 4-ая национальная ежегодная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО-2016», г. Москва, Экспоцентр, 14-15 декабря 2016 г. Представлены 3 экспоната: образцы фотополимеризующегося состава для 3D-печати, заливочный компаунд горячего отверждения и защитное покрытие холодного отверждения. 

на базе ЧувГУ
1) Выставка журналов по химии полимеров (в рамках Всероссийской 50-й научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным и естественным наукам, 12 апреля 2016 г.).

2) Выставка курсовых и выпускных квалификационных работ студентов кафедры физической химии и ВМС (в рамках Регионального фестиваля студентов и молодежи ЧГУ – 2016, 22 ноября 2016 г.).

другие

В случае, если в выставке участвовали студенты, указать Ф.И.О. студента и группу.
6. Конференции, проведенные на факультете в 2016 г. (указываются название конференции, ее статус, дата проведения).

Для подтверждения проведения конференции приложить программу проведения конференции.

VI Всероссийская конференция c международным участием "Актуальные вопросы химической технологии и защиты окружающей среды " 

24-25 ноября 2016 года.

7. Конференции, в которых принимали участие сотрудники факультета в 2016 году 
	№ п/п
	Название
	Статус
	Место 

проведения
	Дата

проведения
	Доклады участников*

	1
	
	
	
	
	

	
	Научная конференция «Химия и инженерная экология», посв. 15-летию реализации принципов Хартии Земли в респ. Татарстан.
	XVI международная
	г. Казань
	25-27 сентября 2016 г.
	Никитина М.С. (гр.Хм-01-15),

Лошкина Е.Е. (гр. Хм-01-15)


	
	Ежегодная конф. молодых научных  сотрудников и аспирантов «Физико-химия и технология неорганических материалов».
	Всероссийская с международным участием
	г. Москва
	18-21 октября 2016 г.
	

	
	Научно-техническая конференция «Приоритетные направления развития науки и технологий».
	ХХ Международная
	г. Тула
	26 ноября 2016 г.
	

	
	Конференция «Современные проблемы химической науки и фармации».
	V Всероссийская с международным участием
	г.Чебоксары
	20-21 мая 2016 г.
	Алешина Н.Д. (гр.Хм-01-16),

Удиванова А.О. (гр. Хм-01-16), 

Патрушева А.К.(гр.Хм-01-16),

Безгин Д. А. (Хм-01-16),

Малышкина Н.Л. (Х-41-13),

Никитина М.С. (гр.Хм-01-16)

	
	Конференция «Актуальные вопросы химической технологии и защиты окружающей среды», 
	VI Всероссийская с международным участием
	г.Чебоксары.
	24-25 ноября 2016 г.
	Патрушева А.К.(гр.Хм-01-16), 

Смирнова А.Ф. (гр. Хм-11-14)

	
	Молодежная научная конференция по естественнонаучным и технич. дисциплинам «Научному прогрессу – творчество молодых».
	XI Международная
	г.Йошкар-Ола
	22-23 апреля 2016 г.
	Безгин Д.А. (гр.Х-11-12),  Голубев И.А. (Х-11-12), Максимова Е.Э. (Х-11-14),

Шындыков К.О. (Х-11-14),

	
	Научная студенческая конференция «Студент-наука-развитие».
	50-я Всероссийская 
	г.Чебоксары
	12-16 апреля 2016 г.
	Гордеева А.В. (Х-11-15), Курманаева К.С.(Х-21-13), Мышкина А.С.(Х-21-13), Утейкин А.А.(ЭЭ-31-15), Игнатьев Д.А.(ЭЭ-21-15)

	
	Фестиваль студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый».
	Региональный
	г.Чебоксары
	5-12 декабря 2016 г.
	Владимирова А.М.(Х-11-15)

	
	Научно-практическая конференция, посвященная 85-летию ЧГПУ.
	IV Всероссийская с международным участием
	г.Чебоксары
	21 мая 2016
	Кулева А.Ю. (Х-11-15), Мазеева И.В.(Х-11-15)

	
	Молодежный научный форум «ЛОМОНОСОВ-2016»


	Международный
	г.Москва
	11-15 апреля 2016 г
	Малышкина Н.Л. (Х-41-13),
Григорьева А.О. (Х-11-14),
Тимрукова Д.В. (Х-41-13)

	
	Молодежная научная конференция «Проблемы теоретической и прикладной химии»
	XXVI Всероссийская
	г.Екатеринбург
	27-29 апреля 2016 г.
	

	
	Молодежная конференция «Достижения молодых ученых: химические науки».
	II Всероссийская
	г.Уфа
	18-21 мая 2016 г.
	Григорьева А.О. (гр.Х-11-14)

	
	Конференция «Химия и химическая технология: достижения и перспективы».
	III Всероссийская
	г.Кемерово.
	16-17 ноября 2016 г.
	

	
	XVIII Межрегиональной конфер.-фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги»
	Межрегиональная
	г. Чебоксары
	27.05.2016
	Долгова И.Г. студ. 3 к. (гр. Х-31-13), Ушмарин Н.Ф. Разработка морозостойкой резины на основе комбинаций бутадиен-нитрильного и эпихлоргидриновых каучуков

	
	Химия и современность
	IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
	г. Чебоксары
	23 мая 2016 г.
	1) Данилов В. А., Темникова Н. Е., Колямшин О. А., Андреева А. Ю. студ. 4 к. (гр. Х-31-12), Бойко И. И. ИССЛЕДОВАНИЕ СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ N-ФЕНИЛМАЛЕИНИМИДА И БУТИЛМЕТАКРИЛАТА В РАСТВОРЕ (С. 16)

2) Иванова М.В. маг. 1 к. (гр. ХМ-01-15), Колямшин О.А. СИНТЕЗ СУКЦИНИМИДСОДЕРЖАЩЕГО УРЕТАНОВОГО ОЛИГОМЕРА С КОНЦЕВЫМИ МЕТАКРИЛЬНЫМИ ГРУППАМИ (С. 30)

3) Федорова Е. А., студ. 4 к. (гр. Х-11-12), Васильева С. Ю., Василева О. В., Насакин О. Е. ИССЛЕДОВАНИЕ БИОСТОЙКОСТИ ФУРФУРОЛУРЕТАНОВОГО ЛАКА (С. 59)

4) Яковлева Д. В., студ. 4 к.( гр. Х-31-12), Игнатьев В. А. СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ЭЛАСТОМЕРОВ НА ОСНОВЕ ФОРПОЛИМЕРА СКУ-ПФЛ-100 (С. 61)

5) Ярославлева О. Н., студ. 4 к., (гр. Х-11-12), Игнатьев В. А. Синтез и свойства полиуретановых эластомеров на основе сложных олигоэфиров (С. 63)

	
	Современные проблемы химической науки и фармации
	V всероссийская конференция с международным участием
	г. Чебоксары
	20-21 мая 2016 г.
	1) Федоров П.И., Петрухина В.А., Савельева А.В. студ.4 к. (гр.Х-11-12), Васильева О.В. студ.4 к. (гр.Х-11-12), Белова Т.В. студ.4 к. (гр.Х-11-12), Данилов В.А. студ.4 к. (гр.Х-11-12), Кольцов Н.И Термодинамические характеристики смесей биоактивных веществ

2) Федорова Е.А. студ.4 к. (гр.Х-11-12), Васильева С.Ю. Исследование биостойкости фурфуролуретанового лака

3) Яковлева Д.В., студ.4 к. (гр. Х-31-12), Игнатьев В.А. Исследование физико-химических свойств полиуретановых эластомеров на основе форполимера СКУ-ПФЛ-10

4) Егорова Д.А. студ.4 к. (гр.Х-11-12), Колямшин О.А. Синтез нового бифункционального малеинимидсодержащего мономера
5) Константинова К.А. (Х-11-12), Колямшин О.А. Синтез фосфорсодержащего бис-малеинимида на основе винифоса

6) Белова Т.В студ.4 к. (гр.Х-11-12), Табаринов Р.А., Васильева О.В. студ.4 к. (гр.Х-11-12), Васильева С.Ю., Насакин О.Е. Получение инулина и лечение сахарного диабета
7) Васильева О.В. студ.4 к. (гр.Х-11-12), Данилова М.В. студ.4 к. (гр.Х-11-12), Васильева С.Ю., Табаринов Р.А., Насакин О.Е. Новые подходы к синтезу и пользованию фурфурола

8) Данилова М.В. студ.4 к. (гр.Х-11-12), Васильева О.В. студ.4 к. (гр.Х-11-12), Белова Т.В. студ.4 к. (гр.Х-11-12), Табаринов Р.А., Васильева С.Ю., Насакин О.Е. Каучук из одуванчика. Новые подходы к его получению и применению 

9) Канарейкина Е.С. студ.4 к. (гр.Х-11-12), Васильева С.Ю., Данилова М.В. студ.4 к. (гр.Х-11-12), Насакина Д.К., Насакин О.Е. Проблема утилизации отходов поливинихлорида

10) Табаринов Р.А., Белова Т.В. студ.4 к. (гр.Х-11-12), Васильева О.В. студ.4 к. (гр.Х-11-12), Васильева С.Ю., Насакин О.Е. Отходы полистирола для получения лаков, красок, клеев и органических связующих

	
	50 Всероссийская науч.  студ. конф. "Студент, наука, развитие"
	Всероссийская конференция
	г. Чебоксары
	14 апреля 2016 
	1) Чернушевич А.В., маг. 2 к., гр. ХМ-01-14, Рогожина Л.Г. Разработка клеевого состава на основе полиуретана.

2) Толикина Л.В., маг. 1 к., гр. ХМ-01-15, Данилов В.А. Синтез новых малеинимидов на основе различных ароматических аминов. 

3) Федорова Е.А., студ. 4 к,. гр. Х-11-12, Васильева С.Ю. Биостойкий лак для древесины.

4) Арсентьев В.И., студ. 4 к,. гр. Х-31-12, Спиридонов И.С., проф. Кольцов Н.И. Изучение влияния арамидного волокна на свойства резины на основе комбинации бутадиен-нитрильных каучуков.
5) Васильева А.С., студ. 4 к, гр. Х-11-12, Кольцов Н.И. Исследование влияния масел и нефтепродуктов на свойства резин. 

6) Семёнова О.Д., студ. 4 к, гр. Х-31-13, Кольцов Н.И. Исследование гидросорбционных свойств резин.

7) Ефимов К.В., студ. 4 к, гр. Х-31-13, Кольцов Н.И. Исследование пласто-эластических, реометрических свойств резиновых смесей и физико-механических показателей резин на основе силоксановых каучуков.

8) Долгова И.Г., студ. 4 к, гр. Х-31-13, Кольцов Н.И. Исследование морозостойкости резины В-14, модифицированной каучуками специального назначения.

9) Иванова М.В., маг. 1 к., гр. ХМ-01-15, Колямшин О.А. Эпоксидные композиции модифицированные малеинимидами и лапроксидами.

10) Курналёва Т.А., маг. 1 к., гр. ХМ-01-15, Кольцов Н.И. Разработка резины на основе специальных каучуков с повышенной стойкостью к морской воде.

11) Мульдияров А.О., студ. 4 к., гр. Х-31-12, Кольцов Н.И. Изучение влияния содержания перекиси дикумила на свойства резины на основе бутадиен-нитрильного каучука.
12) Терентьева И.Е., студ. 4 к., гр. Х-31-12, Кольцов Н.И. Влияние технологических добавок на свойства резины на основе комбинации бутадиен-нитрильных каучуков.
13) Андреева А.А., студ. 4 к., гр. Х-11-12, Кольцов Н.И. Исследование влияния степени дисперсности Миволла на прочностные свойства резины на основе каучука БНКС-40АМН.
14) Портнова Е.М., маг. 2 к., гр. ХМ-01-14, Кольцов Н.И. Исследование влияния новых технологических добавок на свойства резины на основе БНК с пероксидной системой вулканизации.

15) Демидова А.Е., студ. 4 к., гр. Х-11-12, Кузьмин М.В. Синтез и изучение фотоотверждаемых составов на основе метакриловой кислоты.

16) Суркова В.А., маг. 1 к., гр. ХМ-01-15, Кольцов Н.И. Влияние арамидного волокна на свойства резин на основе бутадиен-нитрильных каучуков.
17) Андреева А.Ю., студ. 4 к., гр. Х-31-12, Данилов В.А. Синтез сополимеров 2-гидроксиметакрилата и N-фенилмалеинимида.

18) Ярославлева О.Н., студ. 4 к., гр. Х-11-12, Игнатьев В.А. Синтез и свойства полиуретановых эластомеров на основе сложных олигоэфиров.
19) Лапина А.А., студ. 4 к., гр. Х-11-12, Данилов В.А. Исследование полимерных комплексов метакриловой кислоты с хлоридами никеля и меди.

20) Яковлева Д.В., студ. 4 к., гр. Х-31-12, Игнатьев В.А. Синтез и свойства полиуретановых эластомеров на основе форполимера СКУ-ПФЛ-100.
21) Егорова Д.А., студ. 4 к., гр. Х-11-12, Колямшин О.А. Новые моно- и бис-малеинимиды с арил- и алкилароматическими заместителями.

22) Егорова К.Ю., студ. 4 к., гр. Х-11-12,  Кузьмин М.В. Синтез и изучение полимерных гелей на основе ПВС.
23) Филиппов Р.Ю., студ. 4 к., гр. Х-31-12, Рогожина Л.Г. Синтез и исследование полиуретановой заливочной композиции.

24) Константинова К.В., студ. 4 к., гр. Х-11-12, Колямшин О.А. Малеинимидосодержащие мономеры на основе алкил- и ариламинокислот.

25) Куракина Е.А., студ. 4 к., гр. Х-31-12, Колямшин О.А. Диаллилизоцианураты и их прозводные – модификаторы полимерных материалов. 

	
	XI Международная молод. науч. конф. по естест. науч. и техн. дисциплинам
	Международная
	г. Йошкар-Ола
	22-23 апреля 2016
	1) Андреева А.А. студ. 4 к. (Х-12-12), Ушмарин Н.Ф., Егоров Е.Н., Кольцов Н.И. Влияние степени дисперсности волластонита на прочностные свойства резины на основе бутадиен-нитрильного каучука

2) Долгова И.Г. студ. 3 к. (гр. Х-31-12), Исаева И.Б., Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И. Влияние наноглины и нанокварца на огнестойкость и свойства резины

3) Ефимов К.В. студ. 3 к. (гр. Х-31-12), Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И. Исследование силиконовой резины на основе каучука СКТВ

4) Мульдияров А.О. студ. 4 к. (гр. Х-31-12), Капитонова М.А., Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И. Влияние систем вулканизации на свойства резины на основе бутадиен-нитрильного каучука

5) Семенова О.Д. студ. 3 к. (гр. Х-31-13), Иванова А.В., Ушмарин Н.Ф., Егоров Е.Н., Кольцов Н.И. Исследование гидросорбционных свойств резины

6) Терентьева И.Е. студ. 4 к. (гр. Х-31-12), Ушмарин Н.Ф., Егоров Е.Н., Кольцов Н.И. Влияние технологических добавок на свойства резины на основе комбинации бутадиен-нитрильных каучуков

7) Федорова Е.А., гр Хм-01-16, Васильева С.Ю. Исследование биостойкости уретанфурфуроль-ного лака для древесины

	
	IV Всерос. науч. конф. «Теоретические и экспериментальные исследования процессов синтеза, модификации и переработки полимеров»
	Всероссийская конференция
	г. Уфа
	26 – 29 октября 2016
	1) Андреева А.А. студ. 1 к. (гр. ХМ-01-16), Ушмарин Н.Ф., Егоров Е.Н., Кольцов Н.И. Влияние волластонита на свойства резин на основе бутадиен-нитрильного каучука
2) Ефимов К.В. студ. 4 к. (гр. Х-31-13),  Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И. Исследование кинетики горения силиконовой резины

3) Спиридонов И.С., Андреева А.А. студ. 1 к. (гр. ХМ-01-16), Ушмарин Н.Ф., Егоров Е.Н., Кольцов Н.И. Исследование влияния технологических добавок на свойства резины
4) Долгова И.Г. студ. 4 к. (гр. Х-31-13), Ушмарин Н.Ф., Егоров Е.Н., Кольцов Н.И. Исследование свойств резины на основе бутадиен-нитрильного и гидриновых каучуков
5) Васильева А.С. студ. 1 к. (гр. ХМ-01-16),  Ушмарин Н.Ф., Егоров Е.Н., Кольцов Н.И. Исследование свойств нефтенабухающей резины
6) Иванова А.В., Семенова О.Д. студ. 4 к. (гр. Х-31-13), Ушмарин Н.Ф., Егоров Е.Н., Кольцов Н.И. Изучение влияния гидрофильных добавок на свойства резины

7) Курналева Т.А. студ. 2 к. (гр. ХМ-01-16),  Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И. Влияние морской воды на эксплуатационные свойства резины

8) Спиридонов И.С., Суркова В.А. студ. 2 к. (гр. ХМ-01-16), Ушмарин Н.Ф., Сандалов С.И., Егоров Е.Н., Кольцов Н.И. Свойства резины на основе бутадиен–нитрильных каучуков с волокнистым наполнителем

	
	XXI Междунар. научно-практич. конф. «Резиновая промышленность. Сырье, материалы, технологии» 
	Международная
	г. Москва
	31 мая – 03 июня 2016
	1) Спиридонов И.С., Сандалов С.И., Ушмарин Н.Ф., Егоров Е.Н., Кольцов Н.И. Резины для уплотнительных элементов пакеров

2) Иванова А.В., Спиридонов И.С., Ушмарин Н.Ф., Егоров Е.Н., Кольцов Н.И. Исследование сорбционных свойств водонабухающей резины

	
	12th International Saint-Petersburg Conference of Young Scientists “Modern problems of polymer science”
	Международная
	г. Санкт-Петербург
	November 14 – 17, 2016
	1) Efimov K.V. студ. 4 к. (гр. Х-31-13), Ushmarin N.F., Kol'tsov N.I. THE RESEARCH IN POSSIBILITY OF INCREASING IN THE PHYSICAL, MECHANICAL AND PERFORMANCE PROPERTIES OF SILICONE RUBBER

2) Andreeva A.A. студ. 1 к. (гр. ХМ-01-16),  Ushmarin N.F., Egorov E.N., Kol'tsov N.I. THE INFLUENCE of WOLLASTONITE ON PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF RUBBER

3) Kurnaleva T.A. студ. 2 к. (гр. ХМ-01-16),   Ushmarin N.F., Kol'tsov N.I. THE STUDY OF THE INFLUENCE of RUBBER on PROPERTIES AND RUBBER WATER-RESISTANCE
4) Ivanova A.V., Ushmarin N.F., Egorov E.N., , Kol'tsov N.I. HYDROSORPTIVE AND PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF RUBBER BASED ON NEOPRENE
5) Spiridonov I.S., Ushmarin N.F., Kol'tsov N.I. THE INFLUENCE OF SYNTHETIC FIBER ON THE PROPERTIES OF RUBBER

	
	Региональный 

фестиваль 

студентов и 

молодежи

«Человек. Гражданин. Ученый 

(ЧГУ-2016)» 


	Региональный фестиваль 
	г. Чебоксары
	22 ноября 2016 


	) Толикина Л.В., ХМ-01-15, Данилов В.А.
Синтез новых малеинимидов на основе различных ароматических аминов 

2) Ярославлева О.Н., ХМ-01-15, Игнатьев В.А.

Исследование физико-химических свойств полиуретановых эластомеров на основе уретановых форполимеров 

3) Федорова Е.А., ХМ-01-15, Васильева С.Ю.

Синтез свойства новых уретанакрилатных лаков с антисептическими добавками - комплексами 3d-металлов с акрилонитрилом 

4) Андреева А.А., ХМ-01-15, Кольцов Н.И.

Исследование влияния волластонита на свойства резины на основе бутадиен-нитрильного каучука 

5) Иванова М.В., ХМ-01-15, Колямшин О.А.

Синтез и свойства полимеров на основе N-малеинимидофенола 

6) Егорова К.Ю., ХМ-01-15, Кузьмин М.В.

Синтез и изучение свойств полимерных гелей на основе виниловых полимеров 

7) Курналёва Т.А., ХМ-01-15, Кольцов Н.И. Разработка резины с повышенной стойкостью к морской воде

8) Суркова В.А., ХМ-01-15, Спиридонов И.С.,  Кольцов Н.И.

Влияние синтетических волокон на свойства резин на основе бутадиен-нитрильных каучуков 

9) Ильин М.В., ХМ-01-15, Кузьмин М.В. Синтез и исследование новых непредельных полифункциональных модификаторов для резин 

10) Семёнова О.Д., Х-31-13, Кольцов Н.И., Егоров Е.Н. Исследование гидросорбционных свойств резины 

11) Казакова Ю.В., Х-11-13, Васильева С.Ю. Модификация дорожных битумов фурансодержащими смолами 

12) Шашкова Е.И., Х-11-13, Васильева С.Ю. 

Исследования модификации асфальтобетонных покрытий фурфуролом 

13) Васильева А.С., ХМ-01-15, Кольцов Н.И. Исследование нефтенабухаемой резины на основе изопренового и бутадиен-нитрильного каучуков

14) Ефимов К.В., Х-31-13, Кольцов Н.И., Ушмарин Н.Ф.
Исследование влияния термостабилизаторов на свойства силиконовой резины

15) Долгова И.Г., Х-31-13,  Кольцов Н.И.

Разработка морозостойкой резины на основе комбинаций каучуков

16) Филиппов Р.Ю., Х-31-13, Рогожина Л.Г.

Синтез и исследование полиуретановой заливочной композиции

17) Константинова К.В., Х-11-13, Колямшин О.А. Малеинимидосодержащие мономеры на основе алкил- и ариламинокислот 

18) Куракина Е.А., Х-11-13,  Колямшин О.А. Диаллилизоцианураты и их прозводные – модификаторы полимерных материалов

	
	X International Conference

“Mechanisms of Catalytic Reactions”
	Международная конференция
	Калининград
	2-6 октября 2016
	Fedotov V.Kh., Kol'tsov N.I. A Study of Adsorption Substances on Catalysts by the Response Method

	
	XXII International conference on Chemical Reactors “CHEMREACTOR‐22”
	Международная конференция
	Лондон
	19-23 сентября 2016
	Fedotov V.Kh., Kol'tsov N.I. The inverse problem solution for catalytic reactions

	
	V Всероссийской конф. c международным участием "Современные проблемы химической науки и фармации"
	Всероссийская конференция
	Чебоксары
	20-21 мая 2016
	1) Егорова Д.А студ. 4 к. (гр. Х-11-12), Колямшин О.А. Синтез нового бифункционального малеинимидсодержащего мономера
2) Константинова К.А. студ. 4 к. (гр. Х-11-12), Колямшин О.А. Синтез фосфорсодержащего бис-малеинимида на основе винифоса
3) Белова Т.В. студ. 4 к. (гр. Х-11-12), Табаринов Р.А., Васильева О.В. студ. 4 к. (гр. Х-11-12), Васильева С.Ю., Насакин О.Е. Получение инулина и лечение сахарного диабета
4) Васильева О.В. студ. 4 к. (гр. Х-11-12), Данилова М.В студ. 4 к. (гр. Х-11-12)., Васильева С.Ю., Табаринов Р.А., Насакин О.Е. Новые подходы к синтезу и использованию фурфурола
5) Данилова М.В. студ. 4 к. (гр. Х-11-12), Васильева О.В. студ. 4 к. (гр. Х-11-12), Белова Т.В студ. 4 к. (гр. Х-11-12), Табаринов Р.А., Васильева С.Ю., Насакин О.Е. Каучук из одуванчика. Новые подходы к его получению и применению 
6) Канарейкина Е.С. студ. 4 к. (гр. Х-11-12), Васильева С.Ю., Данилова М.В студ. 4 к. (гр. Х-11-12), Насакина Д.К., Насакин О.Е. Проблема утилизации отходов поливинихлорида
7) Табаринов Р.А., Белова Т.В. студ. 4 к. (гр. Х-11-12), Васильева О.В студ. 4 к. (гр. Х-11-12), Васильева С.Ю., Насакин О.Е.  Отходы полистирола для получения лаков, красок, клеев и органических связующих

	
	11 международная научная школа-семинар «Наука и инновации-2016» ISS «SI-2016». 5-12 июля 2016 г. Йошкар-Ола. Поволжский гос. технол. ун-т.
	Международная научная школа-семинар
	Йошкар-Ола
	5-12 июля 2016  
	1) Митрасов Ю.Н., Колямшин О.А., Иванова Е.А. Пестицидная активность фосфорилированных эфиров перметриновой кислоты

2) Митрасов Ю.Н., Колямшин О.А., Иванова Е.А., 

Кондратьева О.В. Пестицидная и противовирусная активность N-, Р-, О- и S- фунционализированных гем-дихлорциклопропанов


* - перечень докладов приводится, если они не опубликованы, т.е. не отражены в пункте «- материалы, труды и тезисы конференций, симпозиумов и т.д.».

В случае, если в конференции  участвовали студенты, то указать Ф.И.О. и группу.

8. Премии, награды, дипломы за 2016 г.
Указываются награды за научную деятельность

1) Преподавателей и сотрудников факультета (перечислить ФИО, вид награды, представить копии)
Алексеева Анастасия Юрьевна – Благодарность Чувашского государственного университета имени И.Н.Ульянова;

Бардасов Иван Николаевич - Благодарность Чувашского государственного университета имени И.Н.Ульянова;

Ефимов Владимир Ангенович – Почетная грамота Чувашского государственного университета имени И.Н.Ульянова;

Зиновьева Елена Геннадьевна - Благодарность Чувашского государственного университета имени И.Н.Ульянова;

Иевлев М.Ю. – диплом за лучший устный доклад в секции «Органическая химия» на Всероссийской молодёжной школы-конференции Успехи синтеза и комплексообразования.

Иевлев М.Ю. – диплом за лучший доклад в секции «Органическая химия» на IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Химия и современность», посвященной 85-летию факультета естественнонаучного образования Чувашского государственного университета им. И.Я. Яковлева.

1. Профессор Кольцов Н.И. – Благодарность Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики за работу в качестве председателя экспертной комиссии секции «Химические науки» XVIII Межрегиональной конференции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги».

2. Профессор Кольцов Н.И. – Благодарственное письмо организационного комитета XI Международной молодежной конференции по естественнонаучным и техническим дисциплинам за высокий научный уровень представленных докладов, г. Йошкар-Ола, 22-23 апреля 2016 г.

3. Ст. преподаватель  Егоров Е.Н. – Благодарственное письмо организационного комитета XI Международной молодежной конференции по естественнонаучным и техническим дисциплинам за высокий научный уровень представленного доклада, г. Йошкар-Ола, 22-23 апреля 2016 г.

2) Студентов (перечислить ФИО, группу,  вид награды, представить копии)

1. Шындыков Константин Олегович, гр. Х-11-14. Назначена специальная стипендия для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность. Распоряжение Главы ЧР № 1-рг от 12.01.2016. (Научн. рук. – к.х.н., доц. Зиновьева Е.Г.).

2. Максимова Екатерина Эдуардовна, гр. Х-11-14. Назначена специальная стипендия для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность. Распоряжение Главы ЧР № 1-рг от 12.01.2016. (Научн. рук. – к.х.н., доц. Зиновьева Е.Г.).

3. Гаврилова Кристина Анатольевна, студ. гр. Х-11-14. Диплом за лучший доклад на IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 85-летию факультета естественнонаучного образования ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 20.05. 2016. (Научн. рук. – к.х.н., доц. Зиновьева Е.Г.).

4. Максимова Екатерина Эдуардовна, студ. гр. Х-11-14. Диплом за лучший доклад на IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 85-летию факультета естественнонаучного образования ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 20.05. 2016. (Научн. рук. – к.х.н., доц. Зиновьева Е.Г.).

5. Шындыков Константин Олегович, студ. гр. Х-11-14. Диплом за лучший доклад на IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 85-летию факультета естественнонаучного образования ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 20.05. 2016. (Научн. рук. – к.х.н., доц. Зиновьева Е.Г.).

6. Шындыков Константин Олегович, гр. Х-11-14. Диплом I степени за высокий научный уровень доклада на XI Международной молодежной научной конференции по естественнонаучным и техническим дисциплинам «Научному прогрессу – творчество молодых», в г. Йошкар-Ола 22-23 апреля 2016 года. (Научн. рук-ль: Зиновьева Е.Г.).

7. Максимова Екатерина Эдуардовна, гр. Х-11-14. Диплом III степени за высокий научный уровень доклада на XI Международной молодежной научной конференции по естественнонаучным и техническим дисциплинам «Научному прогрессу – творчество молодых», в г. Йошкар-Ола 22-23 апреля 2016 года. (Научн. рук-ль: Зиновьева Е.Г.).

8. Гаврилова Кристина Анатольевн, гр. Х-11-14. Диплом III степени за высокий научный уровень доклада на XI Международной молодежной научной конференции по естественнонаучным и техническим дисциплинам «Научному прогрессу – творчество молодых», в г. Йошкар-Ола 22-23 апреля 2016 года. (Научн. рук-ль: Зиновьева Е.Г.).

1. Долгова И.Г., (студент 3 курса, гр. Х-31-13) - диплом победителя за I место на Всероссийской 50-й научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным и естественным наукам в секции «Высокомолекулярные соединения»;

2. Ефимов К.В., (студент 3 курса, гр. Х-31-13) - диплом за II место на Всероссийской 50-й научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным и естественным наукам в секции «Высокомолекулярные соединения»;

3. Семёнова О.Д., (студент 3 курса, гр. Х-31-13) - диплом за III место на Всероссийской 50-й научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным и естественным наукам в секции «Высокомолекулярные соединения»;

4. Васильева А.С., (студент 4 курса, гр. Х-11-12) - диплом за III место на Всероссийской 50-й научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным и естественным наукам в секции «Высокомолекулярные соединения»;

5. Курналёва Т.А., (магистрант 1 курса, гр. ХМ-01-15) – диплом за I место на Всероссийской 50-й научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным и естественным наукам в секции «Композиционные полимерные материалы»;

6. Иванова М.В.., (магистрант 1 курса, гр. ХМ-01-15) - диплом за II место на Всероссийской 50-й научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным и естественным наукам в секции «Композиционные полимерные материалы»;

7. Мульдияров А.О., (студент 4 курса, гр. Х-31-12) - диплом за III место на Всероссийской 50-й научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным и естественным наукам в секции «Композиционные полимерные материалы»;

8. Андреева А.А., (студент 4 курса, гр. Х-31-12) - диплом за III место на Всероссийской 50-й научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным и естественным наукам в секции «Композиционные полимерные материалы»;

9. Андреева А.Ю., (студент 4 курса, гр. Х-31-12) - диплом за I место на Всероссийской 50-й научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным и естественным наукам в секции «Физикохимия резины»;

10. Яковлева Д.В., (студент 4 курса, гр. Х-31-12) - диплом за II место на Всероссийской 50-й научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным и естественным наукам в секции «Физикохимия резины»;

11. Егорова К.Ю., (студент 4 курса, гр. Х-11-12) - диплом за III место на Всероссийской 50-й научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным и естественным наукам в секции «Физикохимия резины»;

12. Лапина А.А., (студент 4 курса, гр. Х-11-12) - диплом за III место на Всероссийской 50-й научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным и естественным наукам в секции «Физикохимия резины».

13. Андреева А.А.., (студент 4 курса, гр. Х-12-12) – диплом Iстепени оргкомитета ХI Международной молодежной научной конференции по естественнонаучным и техническим дисциплинам (22-23 апреля 2016 г., г. Йошкар-Ола);

14. Долгова И.Г., (студент 3 курса, гр. Х-31-13) – диплом II степени оргкомитета ХI Международной молодежной научной конференции по естественнонаучным и техническим дисциплинам (22-23 апреля 2016 г., г. Йошкар-Ола);

15. Ефимов К.В., (студент 3 курса, гр. Х-31-13) – диплом II степени оргкомитета ХI Международной молодежной научной конференции по естественнонаучным и техническим дисциплинам (22-23 апреля 2016 г., г. Йошкар-Ола);

16. Семенова О.Д.., (студент 3 курса, гр. Х-31-13) – диплом III степени оргкомитета ХI Международной молодежной научной конференции по естественнонаучным и техническим дисциплинам (22-23 апреля 2016 г., г. Йошкар-Ола);

17. Терентьева И.Е., (студент 4 курса, гр. Х-31-12) – диплом II степени оргкомитета ХI Международной молодежной научной конференции по естественнонаучным и техническим дисциплинам (22-23 апреля 2016 г., г. Йошкар-Ола);

18. Федорова Е.А.., (студент 4 курса, гр. Х-11-12) – диплом III степени оргкомитета ХI Международной молодежной научной конференции по естественнонаучным и техническим дисциплинам (22-23 апреля 2016 г., г. Йошкар-Ола);

19. Мульдияров А.О., (студент 4 курса, гр. Х-31-12) – диплом III степени оргкомитета ХI Международной молодежной научной конференции по естественнонаучным и техническим дисциплинам (22-23 апреля 2016 г., г. Йошкар-Ола);

20. Иванова М.В., (студент 1 курса магистратуры, гр. ХМ-01-15) – диплом III степени оргкомитета Х Международной молодежной научной конференции по естественнонаучным и техническим дисциплинам (22-23 апреля 2016 г., г. Йошкар-Ола);

21. Долгова И.Г., (студент 3 курса, гр. Х-31-13) - диплом лауреата XVIII Межрегиональной конференции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги» (27 мая 2016 г., г. Чебоксары);

22. Курналева Т.А. (магистрант 1 курса, гр. ХМ-01-15) – диплом-свидетельство о назначении специальной стипендии для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность Главы Чувашской Республики (г. Чебоксары);

23. Андреева А.А., (студент 4 курса, гр. Х-31-14) - диплом участника Всероссийской студенческой олимпиады «Химия и физика полимеров» (20-22 апреля 2016 г., г. Казань);

24. Андреева А.А., (студент 4 курса, гр. Х-31-14) – диплом за лучший доклад на IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 85-летию факультета естественногонаучного образования Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева;

25. Иванова М.В. (магистрант 2 курса, гр. ХМ-01-15) – диплом I степени на Региональном фестивале студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» в секции «Высокомолекулярные соединения»;

26. .Андреева А.А. (магистрант 1 курса, гр. ХМ-01-16) - диплом II степени на Региональном фестивале студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» в секции «Высокомолекулярные соединения»;

27. Егорова К.Ю., (магистрант 1 курса, гр. ХМ-01-16) - диплом III степени на Региональном фестивале студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» в секции «Высокомолекулярные соединения»;

28. Курналева Т.А., (магистрант 2 курса, гр. ХМ-01-15) – диплом I степени на Региональном фестивале студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» в секции «Композиционные полимерные материалы»;

29. Суркова В.А., (магистрант 2 курса, гр. ХМ-01-15) – диплом II степени на Региональном фестивале студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» в секции «Композиционные полимерные материалы»;

30. Семенова О.Д.. (студент 4 курса, гр. Х-31-13) – диплом III степени на Региональном фестивале студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» в секции «Композиционные полимерные материалы»;

31. Васильева А.С., (магистрант 1 курса, ХМ-01-16) - диплом I степени на Региональном фестивале студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» в секции «Физико - химия резины»;

32. Ефимов К.В., (студент 4 курса, Х-31-13) - диплом II степени на Региональном фестивале студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» в секции «Физико - химия резины»;

33. Долгова И.Г., (студент 4 курса, Х-31-13) - диплом II степени на Региональном фестивале студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» в секции «Физико - химия резины»;

34. Долгова И.Г., (студент 3 курса, гр. Х-31-13) - диплом лауреата XVIII Межрегиональной конференции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги» (27 мая 2016 г., г. Чебоксары);

35. Курналева Т.А. (магистрант 1 курса, гр. ХМ-01-15) – диплом-свидетельство о назначении специальной стипендии для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность Главы Чувашской Республики (г. Чебоксары);

36. Андреева А.А., (студент 4 курса, гр. Х-31-12) - диплом участника Всероссийской студенческой олимпиады «Химия и физика полимеров» (20-22 апреля 2016 г., г. Казань);

37. Андреева А.А., (студент 4 курса, гр. Х-31-12) – диплом за лучший доклад на IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 85-летию факультета естественногонаучного образования Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева.

Миловидова Ангелина Геннадьевна (студ. гр. ХМ-01-15) – Диплом III степени Всероссийской 50-я научной студенческой конференции по техническим, гуманитарным и естественным наукам, посвященной Году человека труда в Чувашии, 12-16 апреля 2016 г.

Миловидова Ангелина Геннадьевна (студ. гр. ХМ-01-15) – Диплом I степени на ХI международной молодежной научной конференции по естественнонаучным и техническим дисциплинам «Научному прогрессу – творчество молодых»

Найденова Анастасия Игоревна (студ. гр. ХМ-01-15) – Диплом II степени на ХI международной молодежной научной конференции по естественнонаучным и техническим дисциплинам «Научному прогрессу – творчество молодых»

Воробьев Дмитрий Владимирович (студ. гр. ХМ-01-15) – Диплом II степени на ХI международной молодежной научной конференции по естественнонаучным и техническим дисциплинам «Научному прогрессу – творчество молодых»

Воробьев Дмитрий Владимирович (студ. гр. ХМ-01-15) – Диплом I степени на научно-практический конференции Регионального фестиваля студентов и молодежи «ЧГУ-2016»
9. Сведения о защите сотрудниками университета докторских и кандидатских диссертаций в 2016 г.
	№ п/п
	ФИО
	Должность, кафедра
	Искомая ученая степень (кандидат или доктор наук)
	Дата (число, месяц, год) и место защиты
	Название диссертации
	Шифр специальности
	Наименование специальности


	Год окончания аспирантуры (если являлся аспирантом ЧГУ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Представить авторефераты диссертаций!
10. Сведения о сотрудниках факультета, которые выступали в 2016 г. в качестве официальных оппонентов при защитах докторских и кандидатских диссертаций по следующей форме

	№п/п
	ФИО
	должность
	ФИО диссертанта и название диссертации
	Шифр специальности
	Искомая ученая степень (докторская/кандидатская)
	Шифр диссертационного совета и организация, при которой создан совет
	Дата защиты

	
	Данилов В.А.
	Доцент кафедры физической химии и высокомолекулярных соединений 
	Зарипов  И.И. «Органо-неорганические полимеры на основе макроинициатора, 2,4-толуилендиизоцианата и полиэдрального октаглицидил-силсесквиоксана: синтез и газотранспортные свойства»
	02.00.06 - Высокомолекулярные соединения
	Кандидат химических наук
	Д 212.080.01, ФГБОУ ВО "Казанский национальный исследовательский технологический университет"
	30.03.2016

	
	Кольцов Н.И.
	Зав. кафедрой физической химии и ВМС 
	Михайлова Т.А. Моделирование периодического и непрерывного процессов сополимеризации бутадиена со стиролом методом Монте-Карло
	02.00.04 - Физическая химия
	Кандидат физико-математических наук
	Д 212.013.10, ФГБОУ ВО "Башкирский государственный университет"
	16.06.2016


11. Сведения о докторских и кандидатских диссертациях, в которых университет выступал в 2016 г. в качестве ведущей организации

	№п/п
	ФИО диссертанта и название диссертации
	Искомая ученая степень (докторская/кандидатская)
	Шифр диссертационного совета и организация, при которой создан совет
	Шифр специальности

	
	
	
	
	


12. Предложения факультета в план научно-исследовательской работы университета на 2017 год, в том числе инновационные направления исследований, предложения по созданию малых инновационных предприятий в рамках научно-образовательного инновационного комплекса 
13. Заявки на проведение конференций в 2016 году
	№ п/п
	Название мероприятия
	Статус мероприятия
	Дата проведения
	Планируемое количество участников
	Ответственные лица (с указанием контактных телефонов и E-mail)

	
	"Актуальные вопросы химической технологии и защиты окружающей среды "
	Всероссийская конференция c международным участием
	24-25 ноября 


	
	

	
	"Актуальные вопросы химии и фармации "
	Всероссийская конференция c международным участием
	24-25 мая 


	
	


Зам дек хфф                                                                Еремкин А.В.
